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Аннотация 
В статье описана математическая модель автоколебаний в виде краевой задачи для нелинейной системы уравнений 
в частных производных, получено численное решение и показана адекватность модели путем сравнения с 
экспериментом. В модели использовалась классическая система дифференциальных уравнений материального 
баланса, Нернста-Планка и Пуассона без упрощений и подгоночных параметров. Целью статьи было исследование 
параметров автоколебаний концентрации в слое частиц дисперсной фазы магнитной жидкости на границе с 
электродом в электрическом поле на основе разработанной математической модели и ее обоснование с точки 
зрения физического механизма.
В результате численных экспериментов было определено критическое значение скачка потенциала, при котором 
начинаются автоколебания, найдено время установления периода колебаний и другие характеристики процесса. 
Разработан программный продукт «AutoWave01» с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и 
расширенным функционалом, предназначенный для изучения автоколебаний в тонком слое магнитного коллоида.
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1. Введение
Коллоидные растворы магнитных компо-

зиционных материалов, которые впоследст-
вии получили название «магнитные жидко-
сти (magnetic fluids)» были синтезированы в 
60-е годы XX века и до сих пор привлекают вни-
мание как экспериментаторов, так и теорети-
ков [1, 2].

Магнитные жидкости (МЖ) представляют 
собой ультрадисперсные устойчивые коллои-
ды ферро- или ферримагнитных однодоменных 
частиц, диспергированных в различных жидко-
стях и совершающих интенсивное броуновское 
движение. В качестве дисперсной фазы исполь-
зуют малые частицы таких металлов, как желе-
зо, кобальт, никель, гадолиний, их разнообраз-
ные ферриты, ферромагнитные окислы. Для 
предотвращения коагуляции коллоидного рас-
твора, которая была бы неизбежной вследствие 
магнитного диполь-дипольного и ван-дер-ва-
альсовского взаимодействий, и последующего 
укрупнения частиц в качестве стабилизаторов 
применяют поверхностно-активные вещества 
(ПАВ). Адсорбируясь на поверхности микрокри-
сталлических дисперсных частиц, ПАВ образу-
ют защитную оболочку, представляющую сво-
еобразный структурно-механический барьер. 
Средний размер дисперсных частиц dср ~ 10 нм, 
вследствие этого МЖ не расслаиваются и сохра-
няют свою однородность практически неогра-
ниченное время.

МЖ на основе диэлектрических жидкостей 
обладают уникальными электрическими и маг-
нитооптическими свойствами, связанными, в 
том числе, и с приповерхностными явления-
ми. Одним из таких свойств МЖ является спо-
собность в электрическом поле образовывать 
на границе с электродом плотные слои, состо-
ящие из частиц дисперсной фазы с защитной 
оболочкой. Эти слои существенно влияют на 
макроскопические свойства коллоидной систе-
мы и являются основой для получения матери-
алов с заданными свойствами. Данное явление 
нашло применение в области отображения ин-
формации [3–5].

В приэлектродном слое наблюдалась и иссле-
довалась самоорганизация – автоколебания и их 
распределенный аналог – автоволны [6].

Уникальность магнитной жидкости как экс-
периментальной среды состоит в том, что авто-
колебательный процесс в ней можно не только 
неограниченно долго наблюдать и исследовать, 
но и управлять им электрическим полем.  

Математическое моделирование автоколе-
бательного процесса позволит установить его 
фундаментальные закономерности и описать 
состояние процесса в любой точке пространст-
ва в произвольный момент времени.

В настоящей работе предложена математи-
ческая модель автоколебаний концентрации ча-
стиц МЖ, основанная на динамическом подхо-
де, в котором процессы, происходящие в систе-
ме, определяются уравнениями в частных про-
изводных, описывающими законы сохранения 
материи и заряда. Модель не содержит подго-
ночных параметров. Химические реакции учи-
тываются в граничных условиях.

2. Экспериментальная часть
При проведении эксперимента использова-

лась магнитная жидкость типа «магнетит в ке-
росине». Объемная концентрация твердой фазы 
была рассчитана по плотности магнитной жид-
кости. Для МЖ плотностью r =1 14,  кг/м3 кон-
центрация твёрдой фазы составила 3.4 об. %. 
Объемную концентрацию магнетита находили 
по величинам плотностей магнитной жидкости, 
дисперсионной среды (керосина) и дисперсной 
фазы (магнетита) по формуле:

,
r - r

j =
r - r
МЖ O

T
T O

где r
МЖ

, r
О
 и r

Т
 – плотности магнитной жидкости, 

керосина и магнетита. Плотность МЖ определя-
лась весовым методом по выталкивающей силе, 
действующей на мерный цилиндр из латуни, 
погруженный в жидкость, и рассчитывалась по 
формуле:

r =
-P P
gV
1 2 ,

где P1 – вес цилиндра в воздухе; P2 – вес цилин-
дра в жидкости; V – объем цилиндра; g – уско-
рение свободного падения.

Взвешивание цилиндра проводилось на ана-
литических весах марки ВЛР-200. Погрешность 
в определении r составляла ~ 0.1 %.

Относительная диэлектрическая проница-
емость жидкости e = 2, удельная проводимость 
s = ◊ -3 8 10 7, Ом·м–1. Для определения диэлектри-
ческой проницаемости и проводимости прибо-
ром «Измеритель иммитанса LCR-821» (на ча-
стоте 1000 Гц) измерялись сопротивление и ем-
кость ячейки с МЖ, затем вычислялись прово-
димость s и диэлектрическая проницаемость e. 
Средний размер частиц магнетита ~ 10 нм, тол-
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щина защитной оболочки, состоящей из моле-
кул олеиновой кислоты, ~1.5 нм [7, 8]

Для определения изменения отражательной 
способности (коэффициента отражения по тер-
минологии [9]) от границы проводящий элек-
трод – магнитная жидкость в электрическом 
поле была собрана экспериментальная установ-
ка, показанная на рис. 1. Установка представля-
ет собой плоскопараллельную ячейку, состоя-
щую из двух электродов. Один из электродов – 
стекло с проводящим прозрачным покрытием 
(ITO). Для устранения засветки от поверхности 
ячейки на неё устанавливается стеклянная при-
зма. Между электродами помещается магнит-
ная жидкость. На грань призмы, приклеенной 
к стеклу иммерсионной жидкостью, падает луч 
диаметром 2 мм от лазерного источника света 
(l = 650 нм) так, что угол падения на поверхность 
стекла составляет 45 градусов. Лучи, отражен-
ные от границы призма-стекло и от слоя про-
водящее покрытие – МЖ, пространственно раз-
делены (5 мм). Для нивелирования паразитной 
засветки фотодиодов перед поляроидом 7 была 
помещена диафрагма с отверстием ~ 1 мм. Ла-
зер и поляроид могут вращаться относительно 
луча. Плоскость поляризации поляроида 10 сов-
падает с плоскостью поляризации луча лазера. 
Поляроид служит для уменьшения деполяризо-
ванной составляющей света лазера. Вращени-
ем лазера с поляроидом добиваются того, что-
бы s-компонента (TE-волна) была перпендику-
лярна плоскости падения. Вращением поляро-

ида 7 ослабляли свет, чтобы фотодиод работал в 
линейном режиме. Площадь поверхности элек-
тродов составляла S = 36×30 мм2, толщина слоя 
магнитной жидкости – 250 мкм. В эксперимен-
тах использовались образцы стекол с проводя-
щим покрытием ITO (изготовитель ООО «Поли-
тех», г. Санкт-Петербург). 

Методика эксперимента заключалась в сле-
дующем: на электроды подается напряжение U, 
и вследствие электрофореза на них образуются 
плотные слои толщиной 100–200 нм, состоящие 
из частиц магнетита. Стекло с проводящим по-
крытием ITO освещается монохроматическим 
источником света. Отраженный от поверхностей 
стекло – проводящее покрытие и проводящее по-
крытие – МЖ луч интерферирует, попадает через 
диафрагму 6 и поляроид 7 на фотодиод ФД-256. 
Фотодиод соединен с входом двухлучевого осцил-
лографа GDS-71022. Так как фотодиод работает 
в линейном режиме, то напряжение на осцилло-
графе прямо пропорционально интенсивности 
отраженных лучей (коэффициенту отражения). 

Когда скачок потенциала между электрода-
ми равен jкр, наблюдается периодическое изме-
нение интенсивности отраженного луча (рис. 2, 
луч 2), что связано с изменением толщины при-
электродного плотного слоя.

При освещении поверхности ячейки светом 
с широким спектром длин волн изменение тол-
щины слоя сопровождается периодическим из-
менением цвета поверхности электрода от зе-
леного до малинового. Зеленый цвет поверхно-

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для 
измерения коэффициента отражения на границе 
электрод – магнитная жидкость: 1 – магнитная 
жидкость; 2 – пластина из фольгированного гети-
накса; 3, 11 – изолирующие прокладки из полисти-
рола; 4 – стекло с проводящим прозрачным покры-
тием; 5 – прямоугольная равнобедренная призма; 
6 – диафрагма; 7, 10 – поляроиды; 8 – фотодиод; 
9 – лазерный источник света; 12 – электроды

Рис. 2. Автоколебания тока (1) и оптического сиг-
нала (2) в ячейке с магнитной жидкостью. Период 
колебаний Т ≈ 0.5 с, скачок потенциала Dj = 5 В 
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сти соответствует спектру отражения в отсутст-
вии слоя частиц, а малиновый – максимальной 
толщине приповерхностного слоя частиц. Пе-
риодическое изменение цвета поверхности или 
периодическое изменение интенсивности отра-
женного света (рис. 2, луч 2) интерпретируется 
нами как автоколебания концентрации частиц. 
Электрооптический эффект, заключающийся 
в изменении спектра отраженного света (при 
освещении белым светом) или интенсивности 
(при освещении монохроматическим светом) 
от изменяющегося в электрическом поле тон-
кого приповерхностного слоя магнитной жид-
кости, называется электроуправляемой интер-
ференцией [10]. 

2.1. Физическая модель автоколебаний частиц 
в ячейке с магнитной жидкостью

Общая характеристика электропроводности 
магнитной жидкости. Электропроводность маг-
нитной жидкости обусловлена несколькими ме-
ханизмами. Во-первых, она связана с примесны-
ми ионами, концентрация которых зависит от 
качества отмывки дисперсного магнетита по-
сле соосаждения в процессе приготовления МЖ: 

FeCl2· + 4H2O + 2FeCl3·6H2O + 8NH4OH ↔  
↔ Fe3O4↓ + 8NH4Cl + 20H2O.  

Вследствие неполной диссоциации соли в 
жидкости также содержатся ионные комплек-
сы – ионные пары, тройники [11, 12]. 

Второй тип электропроводности обуслов-
лен контактными процессами на поверхностях 
электродов. Эти процессы называют инжекци-
онными [11–14]. В средних высоковольтных по-
лях порядка 106 В/м развивается электрохими-
ческая инжекция, которая обуславливает элек-
трогидродинамические эффекты как в жидких 
диэлектриках, так и в магнитной жидкости [14].

Кроме ионной проводимости перенос заря-
дов в магнитной жидкости может осуществлять-
ся магнитными частицами (МЧ) [16].

Образование объемного заряда в магнитной 
жидкости в электрическом поле. В электрическом 
поле в магнитной жидкости у электродов начи-
нает формироваться объемный заряд, с которым 
связано много специфических эффектов [17–19], 
в том числе и автоволновой процесс. Механизм 
формирования в жидком диэлектрике объемно-
го заряда под действием электрического поля в 
окрестности проводящих поверхностей подроб-
но описан. В [13, 19] приводится выражение для  
определения толщины приэлектродного слоя 
объемного заряда:

d t
e e

s
 E

FD
RT

E b b
M0

0 0 1 2
± +( )

,  (1)

где tM – время максвелл-вагнеровской релакса-
ции, D±  – коэффициент диффузии ионов, E0  – 
напряженность поля на границе зоны неравно-
весной реакции диссоциация-рекомбинация, 
b b1 2,  – подвижности положительных и отрица-
тельных ионов, F  – постоянная Фарадея, T  – 
температура, R  – универсальная газовая посто-
янная, s – омическая проводимость, e – диэлек-
трическая проницаемость, e0 – электрическая 
постоянная.

Соотношение (1) показывает, что толщину 
слоя объемного заряда можно оценить как рас-
стояние, которое ион проходит за время релакса-
ции. Именно поэтому эффект электризации тем 
больше, чем ниже электропроводность жидко-
сти и, соответственно, больше время максвелл-
вагнеровской релаксации. В работе [13] показа-
но, что вследствие того, что у электродов одно-
именно заряженные ионы отталкиваются, про-
исходит нарушение равновесия реакции дис-
социация-рекомбинация примесных ионов, в 
результате чего и образуется объемный заряд.

Рассмотрим схему ячейки с магнитной жид-
костью (рис. 3). Электрическое поле транспорти-
рует анионы (катионы) из прикатодной (приа-
нодной) области. Так как катод (анод) анионы 
(катионы) не поставляет, то прикатодная (приа-
нодная) область обедняется анионами (аниона-
ми), что приводит к образованию прикатодной 
(прианодной) области с положительным (отри-
цательным) зарядом. 

Рис. 3. Схема ячейки с магнитной жидкостью: 
1,  2 – плотные приэлектродные слои магнитных 
частиц; 3, 4 – области объемного заряда; A+ и B–– 
примесные ионы; C+ и C– – заряженные частицы 
магнитной жидкости; X+, X–– инжектируемые ионы
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Оценка величины области локализации объ-
емного заряда для жидкости типа магнетит в ке-
росине проведена с использованием следующих 
параметров: концентрация магнетита 3.4 об.%, 
удельная проводимость s ª -10 7 Ом–1м–1. Рас-
чет показал, что при скачке потенциала между 
электродами Dj = 5  В, расстоянии между элек-
тродами d = ◊ -5 10 5  м, подвижности примесных 
ионов b b1 2

810ª ª -  м2В–1с–1 [13] ширина области 
объемного заряда равна d 4 10 7◊ - м. Значение 
напряженности электрического поля в приэлек-
тродной области изменяется согласно уравне-
нию Пуассона из-за наличия объемного заряда 
плотностью r [21].

По данным работы [22] характерное время 
образования объемного заряда для жидкости 
средней концентрации магнетита (3.4 об.%) для 
образцов на основе керосина составляет величи-
ну порядка 0.05 с. Оценка времени образования 
объемного заряда в электрическом поле требует 
учета миграционной поляризации частиц маг-
нетита, которая в рассматриваемом нами случае 
может быть описана в рамках теории Максвел-
ла-Вагнера. Время масвелл-вагнеровской поля-
ризации (2) много меньше времени образова-
ния объемного заряда:

t
e e
sM   

0
12

7
42 8 85 10

10
1 7 10

◊ ◊ ◊
-

-
-.

.  c. (2)

Объемный заряд возникает также у поверх-
ности дисперсной частицы. Область окружающе-
го частицу объемного заряда, занимает ту часть 
жидкости, где ион, появившийся в результате 
диссоциации примеси у поверхности частицы, 
продолжает свое движение, не успев прореком-
бинировать.

Концентрационные автоколебания магнит-
ной жидкости. В отсутствие электрического поля 
частицы магнитной жидкости не заряжены [22]. 
В поле 



E  частицы заряжаются и приобретают 
индуцированный дипольный момент 



p . В ре-
зультате действия поляризационной 







f p EE = —( )  
и кулоновской 




f qEq =  сил частицы начинают 
движение к соответствующему электроду, в ре-
зультате чего образуется концентрированный 
слой частиц. При этом  визуально наблюдает-
ся изменение цвета поверхности ячейки с МЖ. 
После образования плотного приэлектродного 
слоя при контакте магнитных частиц с поверх-
ностью электрода происходит электрохимиче-
ское взаимодействие молекул олеиновой кис-
лоты, окружающих частицу, с электродом. На-
пример, на катоде в результате реакции высво-

бождаются отрицательные ионы X–, имеющие в 
плотном приэлектродном слое почти нулевую 
подвижность, что приводит к его зарядке. Когда 
кулоновская энергия отталкивания слоя Uq пре-
высит энергию притяжения Uim, в слое возник-
нет неустойчивость, частицы перезарядятся и 
начнут движение к противоположному электро-
ду – возникнет концентрационная волна. Дойдя 
до области объемного заряда II (рис. 3), частицы 
начнут движение в обратную сторону. Автоко-
лебания ансамблей магнитных частиц удалось 
визуализировать с помощью метода электроу-
правляемой интерференции [10] по периоди-
ческому изменению цвета поверхности ячейки 
с магнитной жидкостью и по колебаниям опти-
ческого сигнала (рис. 2). На противоположном 
электроде (аноде) также образуется плотный 
приэлектродный слой частиц. В результате при-
электродных реакций образуются ионы X+, что 
вызывает движение второй концентрационной 
волны навстречу первой. 

Допустим, что все частицы в магнитной жид-
кости имеют одинаковый размер, электрический 
заряд и равную электрофоретическую подвиж-
ность b. Тогда в стационарном электрическом 
поле 



E  скорость частицы равна: v b E n= ( , )




, где 


n  – направление движения.
Подвижность частицы b = ◊ -5 10 9  м2В–1с–1 

была определена по формуле, представленной 
в [21]. Тогда скорость частицы в объеме ячейки 
равна n = ◊ -5 10 4  м·с–1.

С другой стороны, из равенства электроста-
тической силы и силы вязкого трения:

qE d




= ◊3p h u,    (3)

где d = -10 8  м – диаметр частицы, h = ◊ -1 5 10 3.  Па·с 
– динамическая вязкость дисперсионной среды, 


E  – напряженность электрического поля, заряд 
частицы q равен заряду электрона [22]. По полу-
ченным нами экспериментальным данным 
период автоколебаний ~ 1 с, то есть время, за 
которое частица «оторвется» от электрода и 
вернется обратно. 

За время t = 0.5 с частица пройдет путь 
≈ 5·10–5 м, то есть расстояние до противополож-
ного электрода. Таким образом, при скачке по-
тенциала Dj = 5 В наблюдается периодическое 
движение частиц от одного электрода к другому.

Поясним, почему наблюдаемые колебания 
концентрации являются автоколебаниями. Ав-
токолебания — это незатухающие колебания в 
диссипативной динамической системе с нели-
нейной обратной связью, поддерживающиеся 
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за счёт энергии постоянного, то есть неперио-
дического внешнего воздействия [23]. В реали-
зуемых лабораторных экспериментах источни-
ком постоянного (непериодического) воздей-
ствия является скачок потенциала на электро-
дах.  Роль нелинейного регулятора выполняет 
емкость приэлектродного слоя С, регулирующая 
накопление заряда в слое. В работе [24] было по-
казано, что вследствие образования приэлек-
тродного слоя ячейка с МЖ представляет собой 
конденсатор переменной емкости. Заряд в при-
электродном слое накапливается за время t1, а 
затем после достижения критического значения 
напряжения на электродах Uкр происходит пере-
зарядка слоя за время t2. Таким образом, посто-
янное воздействие преобразуется в перемен-
ное. Колеблющимся элементом системы являет-
ся концентрация магнитных частиц. Колебания 
концентрации осуществляются через обратную 
связь, в качестве которой выступает сопротив-
ление слоя, которое при Uкр резко уменьшается. 
Диссипация энергии в автоколебательной систе-
ме возмещается за счёт поступления в неё энер-
гии из источника постоянного напряжения, бла-
годаря чему автоколебания не затухают.

2.2 Одномерная математическая модель 
автоколебательного процесса

Нами разработана упрощенная математи-
ческая модель автоколебаний, которая позво-
ляет определить зависимость характеристик 
процесса от исходных данных задачи, напри-
мер, от скачка потенциала между электрода-
ми Dj, геометрических размеров и т. д. В пред-
ложенной модели учитывается перенос толь-
ко положительно и отрицательно заряженных 
магнитных частиц с концентрациями C1 , C2 и 
потоками j1, j2, скачком потенциала Dj без уче-
та химических реакций. Влияние примесных и 
инжектируемых ионов учитывается косвенно в 
граничных условиях. Основная идея построения 
модели заключается в исследовании вопроса о 
возможности возникновения колебательного 
движения из-за перезарядки частиц МЖ возле 
электродов или в областях локализации объем-
ного заряда.

Обозначим x = 0  и x H=  – условные точ-
ки, в которых происходит процесс зарядки ча-
стиц МЖ, в частном случае это могут быть анод 
и катод. Начальное условие – C x C x1 100( , ) ( )=  и 
C x C x2 200( , ) ( )= . Первоначальное распределение 
нейтральных частиц МЖ с известной  концент-
рацией определяется диффузией [25]. В электри-

ческом поле в начальный момент времени t = 0 
происходит зарядка частиц МЖ. В окрестности 
x H=  частицы МЖ заряжаются отрицательно, а 
в окрестности x = 0 заряжаются положительно. В 
электрическом поле отрицательно заряженные 
магнитные частицы начинают двигаться в сто-
рону анода, а положительно заряженные в сто-
рону катода. В результате у электродов  образу-
ются плотные слои.

Использована одномерная нелинейная ма-
тематическая модель с классической системой 
дифференциальных уравнений материального 
баланса, Нернста–Планка и Пуассона [26–29] без 
упрощений и подгоночных параметров: 

∂
∂

= -
∂
∂

=
C
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где Ci, ji  – концентрации и потоки заряженных 
частиц МЖ, zi  – зарядовые числа, j – потенциал, 
er – диэлектрическая проницаемость МЖ, F – 
постоянная Фарадея, Di  – коэффициенты диф-
фузии заряженных частиц МЖ, Т0 – температура, 
R – универсальная газовая постоянная.

Поскольку в представленной 1D модели ав-
токолебаний частиц в магнитной жидкости рас-
сматривается два типа заряженных магнитных 
частиц, то процесс перезарядки и соответству-
ющие колебания происходят от одной до другой 
области объемного заряда.

Предположим, что процесс перезарядки вол-
ны заряженных частиц МЖ в точках x = 0 и x H=  
происходит постепенно по мере подхода заря-
женных частиц к ним. Например, отрицательно 
заряженные частицы в точке x = 0 получают по-
ложительный заряд и становятся положительно 
заряженными, а положительно заряженные ча-
стицы МЖ (если они есть) доходят до точки x H=  
и заряжаются отрицательно (рис. 4б). Отметим, 
что процесс перезарядки описывается краевы-
ми условиями при x = 0 (7) и при x H= (8), ска-
чок потенциала Dj  задается в виде (9). 
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j j( , ) ,t 0 = D  j( , )t H = 0 ,   (9)

где j1A , j2A , j1K , j2K – потоки перезаряженных ча-
стиц у анода и катода.

Начальные условия (t = 0 ) определяют ис-
ходное состояние системы, а ее дальнейшая эво-
люция определяется уравнениями и краевыми 
условиями. Так как тонкие приповерхностные 
слои образуются у обоих электродов, будем счи-
тать, что в начальный момент времени частицы 
МЖ сосредоточены у каждого из электродов (10): 

C x C x1 100( , ) ( )= , C x C x2 200( , ) ( )=  (10)

Как будет показано ниже, такое начальное 
состояние приводит к появлению двух движу-
щихся навстречу друг к другу концентрацион-
ных волн. При этом волны взаимодействуют друг 
с другом. Для изменения потенциала начальное 
условие определим линейной функцией (11):

j j j( , ) ( )0 0x x
H x
H

= = - D . (11)

Функция (11) соответствует условиям (10) и 
закону Ома в момент времени t = 0. 

3. Обсуждение результатов численного 
исследования

Численные исследования проведены при сле-
дующих параметрах задачи: расстояние между 
электродами Н = 5·10–5 м, расчет проведен для 
t ŒÈÎ ˘̊0 10,  секунд с шагом запоминания 0.01 с. 
Параметры сетки: n = 20 000 элементов. Ска-
чок потенциала Dj исследовался в диапазоне 
от 1 до 20 В. В расчетах принято некоторое на-
чальное распределение концентрации магнит-
ных частиц, соответствующее эксперименталь-
ным данным: 

C1(0,x) = C2(0,х)=3.4 об. %

Для численного решения краевой задачи 
математической модели использовался метод 
конечных элементов в среде моделирования в 
Comsol Multiphysics. 

Объемная концентрация частиц магнетита, 
выраженная в моль/м3, равна:  

C = ◊ -0 73593 10 3. моль/м3,

C x C x x H
1 10

0 010 0 0074( , ) ( ) . e ( / )= = ◊ - ◊  моль/м3,

C x C x e H x H
2 20

0 010 0 0074( , ) ( ) . ( /( / )= = ◊ - - ◊ .

Рис. 4. Распределение концентраций положительно (С1) и отрицательно (С2) заряженных частиц МЖ в 
моменты времени: а) t = 0.01 c, б) t = 0.02 c, в) t = 0.03 c, г) t = 0.04 c
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Согласно этим начальным условиям части-
цы МЖ первоначально распределены достаточ-
но плотно у электродов, то есть приповерхност-
ный слой уже образовался.

3.1. Результаты численного анализа для двух 
концентрационных волн

На рис. 4а представлено начальное распреде-
ление концентраций частиц C t x1( , )  и C t x2( , ). В 
начальный момент времени они заряжаются при 
координате x = 0 – положительно, при x H=  – 
отрицательно. Положительно заряженные ча-
стицы МЖ начинают двигаться по направлению 
к x H= , а отрицательно заряженные магнитные 
частицы к x = 0 (рис. 4б). Пунктирной линией 
(С2) показаны отрицательно заряженные маг-
нитные частицы, которые идут к положитель-

но заряженному электроду (аноду), а сплошной 
линией (С1) –положительно заряженные магнит-
ные частицы, которые идут к отрицательно за-
ряженному электроду (катоду). Первоначально 
две разные по амплитуде концентрационные 
волны двигаются навстречу друг другу. Затем 
их амплитуды постепенно становятся равными 
(рис. 4г). После того, как концентрационные вол-
ны достигают соответствующих электродов, ча-
стицы перезаряжаются. Далее цикл  повторяется.

В момент времени t = 0.05 c (рис. 5а) образо-
вался фронт положительно заряженных магнит-
ных частиц. Один цикл полностью завершился 
(рис. 5б), начался следующий цикл (рис. 5в) и т. д. 
В моменты времени t = 0.14 c, t = 0.17. (рис. 5д, е) 
количество положительно и отрицательно заря-
женных частиц становится почти постоянным. 

Рис. 5. Распределение концентраций положительно (С1)  и отрицательно (С2) заряженных  частиц МЖ 
в момент времени: а) t = 0.05c., б) t = 0.06 c, в) t = 0.07 c, г) t = 0.1 c, д) t = 0.14 c, е) t = 0.17 c
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В момент времени 0.29 с (рис. 6а) видно, как вол-
на положительно заряженных магнитных частиц 
пошла к катоду, а волна отрицательно заряжен-
ных частиц движется навстречу, к аноду. При t 
= 0.33 с (рис. 6б) у анода волна максимально вы-
росла и дальше начнет падать (рис. 6б).

Таким образом, частицы совершают движе-
ние от одного электрода к другому и обратно. 
Перезарядка происходит на электродах. 

3.2. Сравнительный анализ численного и 
лабораторного экспериментов 

Анализ выявил, что период колебаний в чи-
сленном эксперименте варьируется от 0.5 до 0.6 
с, что согласуется с экспериментальными данны-
ми. Численное исследование проведено при раз-
личных значениях скачка потенциала Dj в ди-
апазоне от 1 до 20 В. Получено, что чем больше 
скачок потенциала, тем меньше период колеба-
ний, что также подтверждается эксперименталь-
но. Кроме того, необходимо отметить, что чем 
меньше скачок потенциала, тем более процесс 
диффузии  преобладает над электромиграци-
ей,  что подавляет автоколебательный процесс.

Показано, что при скачке потенциала мень-
ше 3 В концентрационные волны не образуют-
ся при компьютерном моделировании и не на-
блюдаются экспериментально. Были рассмотре-
ны различные значения зарядовых чисел частиц 
от ±1 до ±4 и выявлено, что чем больше величина 
заряда, тем более хаотичным становится движе-
ние и форма волны. 

3.3. Программная реализация
Создан программный продукт «AutoWave01» 

с интуитивно понятным пользовательским ин-
терфейсом и расширенным функционалом, 
предназначенный для изучения автоволновых 

процессов в тонком слое магнитного коллоида. 
Использование приложения «AutoWave01» су-
щественно сокращает затраты на дорогостоя-
щие эксперименты и позволяет провести пред-
варительный анализ с целью нахождения оп-
тимальных параметров, давая возможность со-
хранения всех результатов исследования в удоб-
ном формате. 

4. Заключение
В работе проведено математическое и ком-

пьютерное 1D моделирование автоколебатель-
ного процесса частиц в МЖ, которое на качест-
венном уровне полностью отвечает лаборатор-
ному эксперименту. При повышении напряже-
ния на электродах до определенного порогового 
значения Uкр возникают колебания частиц дис-
персной фазы между электродами. Это явление 
связано с зарядкой и перезарядкой частиц. Пред-
сказательной ценностью данной модели явля-
ются возможность определения критического 
значения скачка потенциала, нахождения вре-
мени установления периода колебаний и другие 
характеристик процесса. 
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