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ВВЕДЕНИЕ
Шпинельные твердые растворы Fe1–xZnxCr2S4 и 

их компоненты как магнитные полупроводники 
часто оказываются в сфере интересов исследова-
телей, изучающих новые физические явления и 
эффекты [1—7] . Показательным в этом отношении 
является, цикл работ [8—12], посвященных колос-
сальному магнетосопротивлению . С учетом дан-
ного обстоятельства настоящая работа продолжа-
ет исследование, начатое в [13] .

Согласно [1—2] ферримагнетик FeCr2S4 (ТС ≈ 
177 К), один из компонентов системы Fe1–xZnxCr2S4, 
представляет собой нормальную кубическую шпи-
нель с величиной магнитного момента на формуль-
ную единицу 1 .6 μВ, которая полностью согласу-
ется с расчетным значением при ферримагнитном 
упорядочении . Температурная зависимость об-
ратной парамагнитной восприимчивости соедине-
ния также указывает на ферримагнитный тип 
упорядочения .

Мессбауэровские данные говорят о понижении 
локальной симметрии ионов Fe2+ в тетраэдрических 
позициях FeCr2S4 подобно тому, как это наблюда-
ется в оксидном аналоге FeCr2О4 . Однако низко-
температурные рентгено- и нейтронографические 
исследования вплоть до температуры 4 .2 К не об-
наруживают перехода от кубической к тетраго-
нальной симметрии . Согласно одной из точек 
зрения [18] при 10 К в FeCr2S4 происходит переход 
от динамического к кооперативному эффекту Яна 
— Теллера .

Антиферромагнетик ZnCr2S4, (TN = 18 К), дру-
гой компонент твердого раствора Fe1–xZnxCr2S4, 

имеет сложную магнитную структуру, характери-
зующуюся ниже температур упорядочения сосу-
ществованием двух магнитных фаз, одна из кото-
рых (ниже 15 .5 К) является геликоидом, а другая 
(ниже 12 К) — соразмерным коллинеарным анти-
ферромагнетиком . В геликоиде преимущественная 
ориентация моментов систематически меняется на 
угол ~71° при переходе от одной атомной плоско-
сти кристалла к другой . Магнитные моменты в 
плоскостях (001) при этом располагаются взаимно 
параллельно с вектором распространения спирали, 
направленным вдоль оси [001] .

Изучение фазовой магнитной диаграммы твер-
дых растворов Fe1–xZnxCr2S4 позволяет уточнить 
картину сосуществования взаимодействующих 
магнитных фаз, определить условия их устойчи-
вости, оценить роль различных факторов (темпе-
ратура, состав), оказывающих влияние на их 
свойства и структуру .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исходными компонентами для получения твер-

дых растворов Fe1–хZnхCr2S4 служили порошкоо-
бразные ZnS («ос . ч .»), Fe карбонильное (99 .99 %), 
Cr фирмы Koch Light (99 .8 %), S («ОСЧ 22-4») . 
Синтез проводили в несколько стадий в кварцевых 
ампулах . Общая навеска составляла 2 г . Ампулы 
откачивали до остаточного давления 10–2 Па и 
медленно, чтобы избежать их разрушения из-за 
резкого повышения давления паров серы, нагрева-
ли до 910 °C с промежуточными выдержками . 
Потом ампулы вскрывали, образцы тщательно 
перетирали для достижения равновесного состоя-
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ния, снова откачивали, запаивали и отжигали . 
Полноту протекания твердофазной реакции в про-
межутках между отжигами контролировали с по-
мощью рентгенофазового анализа (Rigaku D/MAX 
2500, СuKа-излучение, Ni-фильтр, 2q = 10—130°) .

были синтезированы твердые растворы со 
шпинельной структурой Fe1–xZnхCr2S4 (х = 0; 0 .3; 
0 .5; 0 .6; 0 .7; 0 .75; 0 .8; 0 .9; 1) . В системе согласно 
рентгенофазовому анализу параметр решетки поч-му анализу параметр решетки поч- анализу параметр решетки поч-у параметр решетки поч- параметр решетки поч-поч-
ти не зависел от состава (х) и для всех образцов 
был равен 9 .985 ± 0 .005 Å . Это обусловлено тем, 
что ионы Zn2+ в А-подрешетке замещаются только 
ионами Fe2+ (и наоборот), имеющими с ними прак-имеющими с ними прак- прак-
тически одинаковый ионный радиус (0 .83 Å) .

Магнитные свойства синтезированных твер-
дых растворов измеряли с помощью сквид-
магнито метра MPMS 5P Quantum Design в МТЦ 
СО РАН в температурном интервале 5—300 К в 
слабом (100 Э) и сильном (10 кЭ) магнитных по-
лях . Температурную зависимость намагниченно-
сти определяли двумя способами, различающими-
ся друг от друга тем, что исследуемый образец 
охлаждается в нулевом и ненулевом магнитном 
поле . В первом случае — ZFC-охлаждение прово-
дили до температуры жидкого гелия в отсутствие 
магнитного поля, а затем включали небольшое 
измерительное поле напряженностью 50—100 Э 
и медленно поднимали температуру, регистрируя 
значения намагниченности . Во втором случае — 
FC-методика измерений отличалась тем, что об-
разец охлаждали в ненулевом измерительном 
магнитном поле и снимали показания . Изотермы 
намагниченности измеряли вплоть до значений 
напряженности магнитного поля Н = 40 кЭ . Тем-
пературу замораживания спинов находили по 
максимуму на температурной зависимости на-
чальной намагниченности образцов, охлажденных 
в нулевом поле .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис . 1 а показаны температурные зависимо-

сти намагниченности образца Zn0 .6Fe0 .4Cr2S4 в 
слабом (100 Э) и сильном (10 кЭ) магнитном поле . 
Наличие уширенного пика в области Т ≈ 40 К на 
температурной зависимости намагниченности в 
слабом поле (кривая 1) свидетельствует о присут-
ствии в образце одновременно как ферримагнит-
ного, так и спин-стекольного состояний . Правый 
склон пика при этом связан с переходом типа 
«ферримагнетик — парамагнетик» с температурой 
Кюри ТС = 42 К, а левый склон пика соответствует 
переходу из ферримагнитно упорядоченного со-

стояния в спиновое стекло с температурой замора-
живания спинов Tf = 28 К . Кривая 2 температурной 
зависимости намагниченности в сильном поле 
подтверждает вышесказанное, поскольку на ней 
отсутствует спин-стекольная область, «придавлен-
ная» сильным магнитным полем . Кроме этого, 
вывод о присутствии в образце Zn0 .6Fe0 .4Cr2S4 одно-
временно как ферримагнитного, так и спин-
стекольного состояний поддерживается характе-
ром полевой зависимости намагниченности с за-
ниженным значением магнитного момента 
(2 .14 µВ), обусловленного наличием в образце 
спинового стекла при температуре измерения 
Т = 5 К (рис . 1б) .

На рис . 2а приводятся температурные зависи-
мости намагниченности образца Zn0 .75Fe0 .25Cr2S4 в 
слабом (100 Э) и сильном (10 кЭ) магнитном поле . 
Здесь острый пик на зависимости намагниченности 
от температуры в слабом поле (кривая 1) говорит 
о возвратном к антиферромагнитному состоянию 
характере перехода в спиновое стекло при темпе-
ратуре замораживания Tf = 19 К, так как для той 
же зависимости, но в сильном поле (кривая 2), на 

Рис. 1. Температурные (а) и полевая (б) зависимости 
намагниченности образца Zn0 .6Fe0 .4Cr2S4 . (а) — в поле 
100 Э (1) и 10 кЭ (2); (б) — при Т = 5 К
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рисунке наблюдается антиферромагнитный пере-
ход с близкой температурой Нееля TN = 20 К .

Следует отметить, что антиферромагнитные 
возвратные переходы того типа, который наблю-
дается для образцов с х = 0 .75 и х = 0 .80, удается 
регистрировать сравнительно редко хотя бы по-
тому, что часто соответствующие кривые облада-
ют различной интенсивностью и/или перекрыва-
ются друг с другом в силу близких значений тем-
ператур магнитного перехода . Ранее [14] об обна-
ружении перехода такого типа сообщалось для 
системы Fe1–xMgxCl2, где измерения проводились с 
использованием переменного магнитного поля . В 
данном случае измерения выполнялись в постоян-
ном магнитном поле напряженностью Н = 100 Э .

Рис . 3 а, где представлены температурные за-
висимости намагниченности для образца 
Zn0 .8Fe0 .2Cr2S4 в слабом (100 Э) и сильном (10 кЭ) 
магнитном поле, служит еще одним подтвержде-
нием вывода о наличии в исследуемой системе 
возвратного перехода типа «антиферромагнетик — 
спиновое стекло» . Как и при х = 0 .75, острый пик 

на зависимости намагниченности от температуры 
в слабом поле связан с температурой заморажива-
ния спинов Tf = 19 К, тогда как на температурной 
зависимости намагниченности в сильном поле 
вблизи той же температуры наблюдается антифер-
ромагнитный переход с температурой Нееля 
TN = 20 К . Ход полевой зависимости намагничен-
ности на рис . 3 б поддерживает заключение о воз-
вратном переходе «антиферромагнетик — спино-
вое стекло», свидетельствуя о существовании в 
антиферромагнитной матрице ZnCr2S4 локального 
спинового стекла кластерного типа .

Исходя из представленных выше результатов 
и соответствующих данных, включающих меньшие 
значения х, были построены графики концентра-
ционных зависимостей намагниченностей насы-
щения и температуры Кюри (рис . 5 и 6, соответ-
ственно), а также диаграмма состояния твердых 
растворов Fe1–xZnxCr2S4 (рис . 4) . Как видно из рис . 4, 
вслед за парамагнитным состоянием наибольшую 
площадь на диаграмме занимают ферримагнитные 
составы на основе FeCr2S4, в которых с понижени-

Рис. 2. Температурные (а) и полевая (б) зависимости 
намагниченности образца Zn0 .75Fe0 .25Cr2S4 . (а) — в поле 
100 Э (1) и 10 кЭ (2); (б) — при Т = 5 К

Рис. 3. Температурные (а) и полевая (б) зависимости 
намагниченности образца Zn0 .8Fe0 .2Cr2S4 . (а) — в поле 
100 Э (1) и 10 кЭ (2); (б) — при Т = 5 К
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ем температуры наблюдается возвратный переход 
в спин-стекольное состояние . Сходная ситуация 
имеет место и в случае антиферромагнитных со-
ставов на основе ZnCr2S4, где для х = 0 .75—0 .80 
также наблюдается возвратный переход в спин-
стекольное состояние, но с гораздо меньшим ша-
гом по температуре, что говорит о близости энер-
гий спин-стекольного и антиферромагнитного 
упорядочения в указанной области концентраций .

При построении магнитной фазовой диаграммы 
главная проблема заключается в точном определе-
нии границ между сосуществующими магнитно 
активными фазами . Один из способов решения 
этой проблемы состоит в использовании метода 
белова-Аррота, позволяющего изучать спонтанную 
намагниченность ферри- или ферромагнетика в 
районе температуры фазового перехода . Для этого 
строят кривые намагниченности типа s 2(H/s) и 
прямолинейные участки этих кривых экстраполи-
руют до пересечения с осью s 2 . Отсекаемый на 
этой оси отрезок численно равен квадрату спон-
танной намагниченности образца . Проделав эту 
процедуру для каждого состава, можно построить 
новую кривую для зависимости длины отсекаемых 
отрезков от состава образца и после аппроксима-
ции этой кривой к нулевой намагниченности 
определить наименьшую концентрацию бесконеч-
ного ферримагнитного кластера .

Расчеты, выполненные в соответствии с пред-
ложенным способом определения критической 
концентрации ферримагнетика в твердом раство-
ре, привели в случае Fe1–xZnxCr2S4 к значению 
х1

С = 0 .68 . Эта величина, выше которой по расчетам 

не существует ферримагнитная фаза на основе 
FeCr2S4, должна быть сравнена со значением 
х = 0 .63 из магнитной фазовой диаграммы (рис . 4), 
построенной по преимуществу на основе экспери-
ментальных данных по температурной зависимо-
сти намагниченности . Как видно, между получен-
ными величинами существует некоторое расхо-
ждение, обусловленное различной расчетной ба-
зой или условиями экстраполяции . С другой сто-
роны следует признать, что эти результаты нахо-
дятся между собой в удовлетворительном согла-
сии .

Вторая критическая концентрация, выше ко-
торой в твердом растворе Fe1–xZnxCr2S4 существу-
ет антиферромагнитная фаза на основе ZnCr2S4, 
согласно магнитной фазовой диаграмме (рис . 4) 
равна х2

С ≈ 0 .72 . К сожалению, ее невозможно 
определить с помощью метода белова — Аррота, 
но она, как показывают рис . 2 и 3, хорошо иден-
тифицируется на основе экспериментальных 
данных по температурной зависимости намагни-
ченности в слабом магнитном поле . Кроме того, 
эта величина близка к расчетному значению 
х = 0 .75, полученному с использованием теории 
перколяции [15] .

Как видно, магнитный фазовый переход «фер-
римагнетик — антиферромагнетик» в системе 
Fe1–xZnxCr2S4, происходит «протекательным» об-
разом через промежуточное спин-стекольное со-
стояние . Со стороны цинка при уменьшении его 
концентрации в твердом растворе идет распад ге-
ликоидальной магнитной структуры на области с 
разным периодом спирали . Со стороны железа в 
результате его хаотического замещения цинком 
происходит распад ферримагнитной коллинеарной 
структуры FeCr2S4 . В обоих случаях размер и ко-
личество возникающих неоднородностей (и/или 
локального спинового стекла) определяются со-
ставом твердого раствора как мерой простран-
ственных флуктуаций .

На рис . 5 представлены экспериментальная, а 
также теоретические зависимости магнитного 
момента насыщения системы Fe1–xZnxCr2S4 от со-
става, рассчитанные по моделям Джиллео [16] и 
Новика [17] . В основе этих моделей, разработанных 
авторами для ферритов, лежит постулат о сильном 
влиянии немагнитных соседей на реальное обмен-
ное поле магнитного иона в связи с тем, что число 
обменных взаимодействий при замещении умень-
шается с понижением концентрации магнитных 
ионов . Потому в создании ферримагнетизма твер-
дого раствора будут принимать активное участие 

Рис. 4. Магнитная фазовая диаграмма системы 
FeCr2S4 — ZnCr2S4
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отнюдь не все из присутствующих магнитных 
ионов .

Ферримагнетизм, как известно, отличает коо-
перативный характер, поэтому реальное значение 
для его поддержания будут иметь лишь те ионы, 
которые связаны обменными взаимодействиями, 
по меньшей мере, с двумя другими магнитными 
ионами из второй подрешетки . Ион, имеющий 
лишь одну единственную связь, не может «пере-
давать» обменное взаимодействие другим ионам, 
так как на нем будет обрываться цепочка обменных 
взаимодействий, обеспечивающая кооперативные 
свойства .

Статистические модели [16—17] оперируют с 
величинами вероятностей встречи для данного 
магнитного иона, который окружен соответствую-
щим количеством магнитных ионов-соседей . Если 
общее число таких соседей-ионов в другой под-
решетке обозначить через z, а количество магнит-
ных ионов среди них обозначить через q, то вероят-
ность встречи такого иона равна:
 P = C qz x z–q (1 – x)q,
где x — доля немагнитных ионов соседей, C qz = z!/
q!(z – q)! — биноминальный коэффициент .

Тетраэдрический ион Fe2+ в FeCr2S4 окружен 12 
ближайшими октаэдрическими ионами Cr3+ . В 
свою очередь, октаэдрический ион Cr3+ окружен 6 
ближайшими тетраэдрическими ионами Fe2+ . Ис-
пользуя биноминальное распределение, можно 

вычислить вероятность того, что данный магнит-
ный ион имеет только один магнитный ион в сво-
ем ближайшем окружении, то есть по модели [16] 
он является неактивным, так как не может «пере-
давать» обменное взаимодействие по цепочке . Как 
следствие, такой ион в кооперативном магнетизме 
участвовать не будет .

Если долю немагнитных ионов Zn2+ в 
Fe1–xZnxCr2S4 обозначить через х, то вероятность 
E того, что в молекуле ферримагнетика ион Cr3+ 
не будет активен, то есть в его ближайшем те-
траэдрическом окружении из 6 тетраэдрических 
ионов Fe2+ присутствует только один магнитный 
ион, будет равна E = 6х5 – 5х6 (по Джиллео) и 
E = х6 (по Новику) . С другой стороны, поскольку 
для Fe1–xZnxCr2S4 замещение магнитного иона про-
исходит только в тетраэдрической подрешетке, 
то вклад тетраэдрического иона Fe2+ в намагни-
ченность является максимальным, и все 12 его 
октаэдрических соседей будут магнитными . В 
таком случае магнитный момент молекулы твер-
дого раствора Fe1–xZnxCr2S4 рассчитывается по 
формуле:
 µтв .р . = µокт . – µтетр.,
где µокт . = (1 – Е) 2 µCr3+; µтетр . = (1 – х) µFe2+ (µCr3+ = 3µВ, 
µFe2+ = 4 µВ) .

Результаты выполненного расчета представле-
ны на рис . 5 в виде зависимости магнитного мо-
мента насыщения системы Fe1–xZnxCr2S4 от состава . 

Рис. 5. Зависимость магнитного момента насыщения 
твердых растворов Fe1–х ZnхCr2S4 от состава при Т = 5 
К: 1 — экспериментальная кривая; 2 — теоретическая 
зависимость по [16]; 3 — теоретическая зависимость 
по [17]

Рис. 6. Зависимость температуры Кюри твердых рас-
творов Fe1–х ZnхCr2S4 от состава: 1 — экспериментальная 
кривая; 2 — теоретическая зависимость по [16]; 3 — 
теоретическая зависимость по [17]
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Вычисления проводились с использованием для 
ионов Fe2+ и Cr3+ спиновых значений магнитных 
моментов, равных соответственно 4 µВ и 3 µВ . Как 
видно из рис . 5, замещение железа цинком в не-
больших количествах ведет к увеличению суммар-
ного магнитного момента . Однако при больших 
степенях замещения наблюдается уменьшение 
полного момента, которое вызывается ослаблени-
ем А-В-обменных взаимодействий в результате 
снижения концентрации ионов железа в тетраэдри-
ческих позициях .

Ионы Zn2+ не имеют собственного магнитного 
момента и, следовательно, не могут участвовать в 
обменном взаимодействии . В этом случае домини-
рующую роль начинает играть сверхобменное 
взаимодействие в В-подрешетке хрома, которая с 
ростом х распадается на две подрешетки с анти-
параллельным расположением спиновых магнит-
ных моментов . Эти новые подрешетки будут обе-
спечивать суммарную результирующую намагни-
ченность твердого раствора до тех пор, пока не 
произойдет полного замещения ионов Fe2+ при на-
магниченности молекулы феррита, равной нулю . 
Согласно рис . 5, между экспериментальной и тео-
ретическими зависимостями магнитного момента 
насыщения от состава Fe1–xZnxCr2S4 наблюдается 
удовлетворительное согласие .

Однако в этом случае необходима корректи-
ровка, связанная с тем, что в реальности полного 
замещения ионов Fe2+ в ферримагнетике FeCr2S4 
не происходит, так как при х = 0 .73 система со-
гласно магнитной фазовой диаграмме (рис . 4) пере-
ходит из области ферримагнитного упорядочения 
в антиферромагнитную область через промежуточ-
ное спин-стекольное состояние .

Потому теоретические зависимости магнитно-
го момента на рис . 5 и температуры Кюри на рис . 6, 
строго говоря, относятся лишь к ферримагнетику 
FeCr2S4 и твердым растворам на его основе, тогда 
как области спинового стекла или ближнего по-
рядка, будучи вне теоретического рассмотрения, 
теоретического рассмотрения, лежат в области 
экстраполяции .

На рис . 6 показаны экспериментальная, а также 
теоретические зависимости температуры Кюри 
системы Fe1–xZnxCr2S4 от состава, рассчитанные по 
моделям [16—17] . Как можно видеть из рисунка, 
все кривые синхронно снижаются с составом в 
направлении тройной точки на магнитной фазовой 
диаграмме . Причина ближнего хода кривых ТС (х), 
скорее всего, объясняется тем, что и эксперимен-
тальная, и теоретические зависимости реально 

базируются на общих законах статистики . В самом 
деле, условия получения твердых растворов 
Fe1–xZnxCr2S4 изначально подразумевают статисти-
ческое замещение в тетраэдрических узлах пара-
магнитных ионов Fe2+ на диамагнитные ионы Zn2+ . 
Что касается статистической основы моделей 
Джиллео и Новика, то она отчетливо проявилась 
при вычислении теоретической намагниченности 
твердых растворов . Эта схема расчетов является 
эффективной и в связи с вычислениями температур 
Кюри . В данном случае, как и ранее, вначале на-
ходят максимальное возможное число взаимодей-
ствий, приходящееся на одну молекулу Fe1–xZnx-

Cr2S4 . Вероятность эффективного взаимодействия 
между двумя «активными» магнитными ионами 
определяется биноминальным распределением, а 
выбором той или иной расчетной модели ([16] или 
[17]) учитывается вероятность встречи с неактив-
ным ионом . Ход последующих вычислений, анало-
гичный вычислениям при расчетах намагничен-
ности приводит для температуры Кюри к следую-
щей формуле

ТС = {3·24·[1 – E] (1 – х) Т0}/{24·(2·[1 – E] + (1 – х))} .

Теоретические зависимости температуры 
Кюри от состава на рис . 6 рассчитывались по этой 
формуле . Как можно видеть, результаты вычисле-
ний находятся в полном согласии с эксперимен-
тальной зависимостью ТС (х), являющейся одной 
из сторон (ординатой) построенной магнитной 
фазовой диаграммы .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследованием магнитных свойств твердых 

растворов Fe1–хZnхCr2S4 установлено, что при заме-
щении парамагнитных ионов Fe2+ в А-подрешетке 
на диамагнитные ионы Zn2+ магнитный фазовый 
переход в системе «ферримагнетик — антиферро-
магнетик» происходит через промежуточное спин-
стекольное состояние . На оси составов ферримаг-
нитные фазы на основе FeCr2S4 располагаются в 
интервале концентраций 0 ≤ х ≤ 0 .63, антиферро-
магнитные фазы на основе ZnCr2S4 лежат в области 
0 .73 ≤ х ≤ 1, спин-текольные фазы занимают интер-
вал концентраций 0 .63 ≤ х ≤ 0 .73 . По полученным 
данным построена магнитная фазовая диаграмма, 
на которой видны температурные и концентраци-
онные границы областей существования всех маг-
нитно активных фаз Результаты теоретических 
расчетов концентрационных зависимостей магнит-
ного момента и температуры Кюри согласуются с 
характером магнитной фазовой диаграммы .
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казано, что при формировании слоев Ga2Se3 мето-
дом ГВЗ на подложках из GaAs период кристалли-GaAs период кристалли- период кристалли-
ческой решетки оказывался несколько большим, 
чем у объемных образцов, описанных в литературе . 
В то же время в отношении In2Se3 считалось, что 
он не может кристаллизоваться в структуре сфале-
рита или вюрцита с катионными вакансиями из-за 
малых размеров тетраэдрических пустот, в которых 
не могут разместиться все атомы In, и что это сое-In, и что это сое-, и что это сое-
динение должно иметь низкосимметричную струк-
туру [12] . Однако в работе [8] было показано, что 
особенность реакции ГВЗ, когда формирование 
второй фазы происходит на полярных плоскостях, 
непосредственно в матрице подложки ионно-
ковалентного кристалла InAs со значительной до-InAs со значительной до- со значительной до-
лей ионности [1], позволяет получать высокосим-
метричные кубические модификации In2Se3, не 
характерные для объемных образцов . Кроме того, 
именно ориентирующим влиянием полярных пло-
скостей подложек из арсенида галлия можно объ-
яснить и тот факт, что период кристаллической 
решетки слоев Ga2Se3, полученных в работе [11], 
оказывался несколько большим, чем период такой 
же решетки в объемных образцах .

Целью данной работы является синтез и ис-
следование новых кристаллических модификаций 
соединений In2Se3 и Ga2Se3, полученных при от-
жиге монокристаллических подложек из InAs и 
GaAs в парах селена .

ВВЕДЕНИЕ
Двойные дефектные полновалентные полупро-

водники, кристаллизующиеся в алмазоподобной 
структуре и относящиеся к классу соединений 
AIII

2B
VI

3, обладают рядом уникальных свойств, та-
ких как большая ширина запрещенной зоны (от 1,0 
до 4,1 эВ), малая теплопроводность, низкая под-
вижность носителей тока и, как следствие, невы-
сокая электропроводность, а также слабая зависи-
мость их физических свойств от концентрации 
примеси, что делает перспективным их использо-
вание в микро- и оптоэлектронике [1—3] . В по-
следнее десятилетие особое значение эти соедине-
ния приобрели, как пассивирующие и изолирую-
щие покрытия для полупроводников AIIIBV [4—7] .

В работах [8, 9] было предложено получать 
слои In2Se3 и Ga2Se3 методом гетеровалентного за-
мещения (ГВЗ) атомов мышьяка на атомы селена 
при отжиге монокристаллических подложек из 
арсенида индия и арсенида галлия в парах селена . 
В результате эндотаксиального процесса ГВЗ на 
поверхности подложек формировались слои In2Se3 
и Ga2Se3 со структурой сфалерита со стохастиче-
ским распределением стехиометрических вакан-
сий .

Существование кубической модификации 
Ga2Se3 с дефектной неупорядоченной структурой 
сфалерита (a0 = 0,5429 нм) является известным 
фактом [1, 2, 10] . Однако в работе [11] было по-
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Аннотация. Методами электронографии, сканирующей электронной микроскопии и рентге-
носпектрального микроанализа исследованы модификации Ga2Se3 и In2Se3, полученные мето-
дом гетеровалентного замещения в процессе термического отжига монокристаллических 
подложек арсенидов галлия и индия в парах селена в квазизамкнутом объеме . Впервые было 
обнаружено существование кубических фаз In2Se3 (a0 = 1,1243 нм и a0 = 1,6890 нм) и Ga2Se3 
(a0 = 1,0893 нм и a0 = 1,6293 нм) .

Ключевые слова: высокосимметричные кубические модификации, сканирующая электронная 
микроскопия, рентгеноспектральный микроанализ .
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В данной работе слои In2Se3 и Ga2Se3 формиро-

вались на монокристаллических подложках InAs 
(111), InAs (100), GaAs (111) и GaAs (100) при от-InAs (100), GaAs (111) и GaAs (100) при от- (100), GaAs (111) и GaAs (100) при от-GaAs (111) и GaAs (100) при от- (111) и GaAs (100) при от-GaAs (100) при от- (100) при от-
жиге в парах селена . Анализ элементного состава 
проводился методом рентгеноспектрального ми-
кроанализа (РСМА) с точностью до 0,2 вес . % на 
энергодисперсионных спектрометрах JXA-840 с 
приставкой Link AN 10000 и Jeol JSM 6380 LV с 
приставкой INCA-250 . Фазовый анализ получен-INCA-250 . Фазовый анализ получен--250 . Фазовый анализ получен-
ных гетероструктур проводился методом электро-
нографии на просвет и на отражение в просвечи-
вающем электронном микроскопе H-800 . Фото-H-800 . Фото--800 . Фото-
метрирование электронограмм проводилось с ис-
пользованием микрофотометра МФ-4 . Анализ 
морфологии поверхности полученных образцов и 
их поперечных сколов проводился методом скани-
рующей электронной микроскопии на приборах 
JXМ-840 и JSM 6380 LV .

Перед проведением процесса ГВЗ монокристал-
лические подложки подвергались отмывке и химико-
динамическому полированию по технологии, из-
ложенной в работах [8, 9] . Процесс термического 
отжига подложек в парах селена проводился в реак-
ционной камере типа квазизамкнутого объема, 
конструкция которой описана в работах [8, 9, 13] .

Для подложек из арсенида индия технологиче-
ские режимы процесса были следующие: давление 
паров селена над образцами составляло pSe = 1,3 Па 
(температура источника селена при этом поддер-
живалась равной 513 К); температура подложки 
(Тп) варьировалась в диапазоне (630 ÷ 710) К .

было установлено, что на изображениях по-
перечных сколов гетеросистем, сформированных 
на подложках InAs с ориентацией (100) и (111) в 
интервале температур подложки Тп = (630 ÷ 670) К 
за время t = (10 ÷ 15) мин, граница раздела слой — 
подложка не наблюдалась . Тем не менее, по данным 
РСМА на поверхности InAs присутствовала вторая 
фаза со стехиометрией In2Se3 .

Фазовый анализ, проведенный по электроно-
граммам (рис . 1 а и б) пленок In2Se3, сформирован-
ных в этом режиме на подложках InAs (111), показал, 
что они имеют кубическую кристаллическую решет-
ку, период которой составляет a0 = 1,1243 нм 
(табл . 1) . Причем, в случае монокристаллических 
слоев (рис . 1 а) обнаруживается, что направление 
роста пленки соответствует ориентации подложки . 
В то же время на подложках InAs (100) в этом же 
температурном интервале формируются слои с такой 
же кристаллической структурой, но сильным двой-
никованием в плоскости (100), возникающим в про-
цессе роста пленки (рис . 1 в) . Такая кристаллическая 
структура In2Se3 ранее никем не наблюдалась .

Исследования поперечных сколов образцов, 
полученных при Тп = (670 ÷ 710) К за время 
t ~ 15 мин, показали, что на поверхности InAs (100) 
образуются слои In2Se3 (по данным РСМА) толщи-
ной ~ 1 мкм .

На подложках InAs (111) в этих условиях фор-InAs (111) в этих условиях фор- (111) в этих условиях фор-
мируются слои толщиной ~ 0,7 мкм . Электроно-
граммы (рис . 2 а—в) от этих образцов свидетель-
ствовали о том, что формировались как монокри-
сталлические пленки, дающие при дифракции 

а б в
Рис. 1. Электронограммы от гетероструктур In2Se3 — InAs (111) (а и б) и In2Se3 — InAs (100) (в), полученных при 
Тп = (630 ÷ 670) К, pSe = 1,3 Па
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электронов системы рефлексов, отвечающих на-
правлению слоя <111> (рис . 2 б), так и поликри-
сталлические слои (рис . 2 в) . Фазовый анализ 
сформированных слоев, проведенный по электро-
нограммам, показал, что пленки имеют кубическую 
кристаллическую модификацию, период которой 
составляет a0 = 1,6890 нм (табл . 2) . Такая структу-
ра для соединения In2Se3 ранее не наблюдалась .

На поверхностях GaAs (111) и GaAs (100), об-GaAs (111) и GaAs (100), об- (111) и GaAs (100), об-GaAs (100), об- (100), об-
работанных в КЗО при температуре подложки 
Тп = 773 К и давлении паров селена pSe = 4,2 Па и 
pSe = 42 Па (температура источника селена при этом 
составляла 553 К и 613 К соответственно), элемент-
ный состав кристаллизующихся пленок по данным 
РСМА соответствовал стехиометрии соединения 
Ga2Se3 .

При Тп = 773 К и pSe = 42 Па за время t = 20 мин 
на поверхности GaAs (111) и GaAs (100) формиру-GaAs (111) и GaAs (100) формиру- (111) и GaAs (100) формиру-GaAs (100) формиру- (100) формиру-
ются слои Ga2Se3 с кубической кристаллической 
решеткой, период которой a0 = 1,0893 нм (табл . 3) . 
За такое же время при Тп = 773 К и pSe = 412 Па на 
подложках GaAs (111) и GaAs (100) формировались 
пленки Ga2Se3, имеющие кубическую кристалли-

Таблица 1. Значения межплоскостных расстояний 
(dhkl) для In2Se3, полученного на поверхности подложек 

InAs (111) при их отжиге (Тп = (630 ÷ 670) К) в парах 
селена (дифракция на просвет)

dhkl, нм I / I0, % hkl

0,6469 20 111

0,3970 40 220

0,3383 63 311

0,3238 27 222

0,2165 80 511

0,2082 18 520

0,1988 100 440

0,1715 55 533

0,1695 18 622

0,1359 5 820

0,1328 3 822

0,1230 4 842

0,1151 4 844

0,1083 5 1022

0,0915 2 1222

а

б

в
Рис. 2. Электронограммы гетероструктур In2Se3 — InAs 
(100) (а) и In2Se3 — InAs (111) (б и в), полученных при 
Тп = (630 ÷ 670) К, pSe = 1,3 Па
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ческую модификацию с параметром решетки 
a0 = 1,6293 нм (табл . 4) . Следует отметить, что 
Ga2Se3 с такими кристаллическими решетками по-
лучен впервые .

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные в работе кристаллические моди-

фикации In2Se3 и Ga2Se3 по характеру последова-
тельности межплоскостных расстояний и распре-
делению интенсивностей рефлексов (табл . 1—4), 
на наш взгляд, идентичны известным из литерату-
ры дефектным структурам с упорядоченными ва-
кансиями, а именно, β-In2S3 (a0 = 1,0734 нм) [14] и 
In2Te3 (a0 = 1,8486 нм) [15] . Кроме того, обнаружен-
ная в работе модификация In2Se3 (a0 = 1,1243 нм) 
имеет период идентичности, удвоенный от пара-
метра решетки In2Se3 с дефектной неупорядоченной 
структурой сфалерита (a0 = 0,56 нм), описанной в 
работе [8] . То же справедливо и в отношении мо-
дификации Ga2Se3 (a0 = 1,0893 нм), для которой 
период идентичности удвоен от параметра решет-
ки неупорядоченной сфалеритной фазы Ga2Se3 
(a0 = 0,5429 нм) [10] . На наш взгляд, это также 
является косвенным подтверждением факта упо-
рядочения вакансий в этих кристаллических струк-
турах, поскольку для известной дефектной упо-
рядоченной структуры на базе β-In2S3 типа шпине-
ли период идентичности удвоен от параметра ре-
шетки неупорядоченной сфалеритной фазы того 

Таблица 2. Значение межплоскостных расстояний 
(dhkl) для In2Se3, полученного на поверхности подложек 

InAs (111) при отжиге (Тп = (670 ÷ 710) К) в парах 
селена (дифракция на просвет)

dhkl, нм I / I0, % hkl

0,9728 2 111

0,5957 40 220

0,5080 4 311

03768 3 420

0,3249 100 511

0,2982 4 440

0,2848 15 531

0,2812 10 600

0,2542 7 622

0,2260 8 642

0,2195 12 731

0,2044 7 820

0,1992 85 822

0,1701 30 933

0,1479 4 955

0,1373 3 1064

0,1201 2 1086

Таблица 3. Значение межплоскостных расстояний (dhkl) для Ga2Se3, полученного на поверхности подложек 
GaAs (111) и GaAs (100) при отжиге (Тп = 773 К) в парах селена (pSe = 4,2 Па) (дифракция на отражение)

dhkl, нм I / I0, % hkl dhkl, нм I / I0, % hkl

0,6279 30 111 0,1984 7 521

0,5430 7 200 0,1925 100 440

0,4440 7 211 0,1869 8 530

0,3845 40 220 0,1838 34 531

0,3277 67 311 0,1815 5 600

0,3135 25 222 0,1786 5 610

0,2724 50 400 0,1770 4 611

0,2638 10 410 0,1720 20 620

0,2491 20 331 0,1682 8 541

0,2374 8 421 0,1665 55 533

0,2224 37 422 0,1641 18 622

0,2099 75 511 0,1568 47 444

0,2025 18 520 0,1530 17 551
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же соединения (a0 = 0,5358 нм) [16] . В свою очередь 
модификации In2Se3 (a0 = 1,6890 нм) и Ga2Se3 
(a0 = 1,6293 нм) имеют периоды идентичности, 
утроенные от соответствующих сфалеритных 
структур с неупорядоченными вакансиями [8—10] . 
Данный факт позволил нам предположить, что 
рассматриваемые кристаллические модификации 
аналогичны структуре In2Te3 (a0 = 1,8486 нм) [15], 
которая имеет период идентичности, утроенный от 
параметра решетки неупорядоченной сфалеритной 
фазы того же соединения (a0 = 0,6163 нм) [1, 2], и 
интерпретируется как дефектный сфалерит с упо-
рядоченными стехиометрическими вакансиями .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в данной работе кристаллические 

кубические модификации In2Se3 и Ga2Se3 ранее в 
литературе не описывались . На наш взгляд, фор-

мирование таких фаз возможно только на полярных 
плоскостях (111) и (100) соединений, кристалли-
зующихся в структуре типа цинковой обманки . По 
всей видимости, это объясняется особенностью 
упаковки атомов в таких структурах и высокой 
долей ионности связей . Именно ориентирующее 
влияние полярных плоскостей InAs и GaAs позво-InAs и GaAs позво- и GaAs позво-GaAs позво- позво-
ляет сохранять в слоях In2Se3 и Ga2Se3 кристалли-
ческие структуры с большими периодами идентич-
ности . Поэтому такие кристаллические модифика-
ции In2Se3 и Ga2Se3 могут существовать только в 
виде тонких пленок .

Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2007—2013 годы» по гос. контракту № 
16.516.11.6098 от 08.07.2011.

Таблица 4. Значение межплоскостных расстояний (dhkl) для Ga2Se3, полученного на поверхности подложек 
GaAs (111) и GaAs (100) при отжиге (Тп = 773К) в парах селена (pSe = 42 Па) (дифракция на отражение)

dhkl, нм I / I0, % hkl dhkl, нм I / I0, % hkl

0,9404 3 111 0,1424 2 955

0,5759 4 220 0,1377 2 1062

0,4911 4 311 0,1358 7 1200

0,3643 3 420 0,1321 3 1064

0,3135 100 511 0,1308 4 975

0,2879 4 440 0,1273 3 886

0,2754 10 531 0,1246 17 993

0,2715 7 600 0,1228 2 1244

0,2456 10 622 0,1218 2 977

0,2177 8 642 0,1152 2 1086

0,2121 9 731 0,1144 2 1191

0,1976 7 820 0,1119 2 1282

0,1919 100 822 0,1108 15 1266

0,1822 2 840 0,1081 3 1195

0,1788 4 753 0,1060 2 10106

0,1637 30 933 0,1046 8 999

0,1597 3 862 0,1034 3 12102

0,1568 3 666 0,1029 2 1197

0,1512 2 864 0,1011 2 1480
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тером, в электрохимической стеклянной трехэлек-
тродной ячейке . Рабочий электрод — алмазный 
электрод, допированный бором, на ниобиевой под-
ложке (BDD/Nb — boron-doped diamond), предостав-BDD/Nb — boron-doped diamond), предостав-/Nb — boron-doped diamond), предостав-Nb — boron-doped diamond), предостав- — boron-doped diamond), предостав-boron-doped diamond), предостав--doped diamond), предостав-doped diamond), предостав- diamond), предостав-diamond), предостав-), предостав-
ленный фирмой-производителем CONDIAS GmbH . 
Противоэлектродом служила платиновая пластина, 
а электродом сравнения — хлорсеребрянный элек-
трод с 3 М раствором KCl . Площадь поверхности 
BDD/Nb в этих измерениях была равна 1 см2 .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис . 1 приведены циклические вольтампе-

рограммы (ЦВА) НДФ в 0 .05 М растворе Na2SO4 
концентрации 300 мг/л, полученные на BDD/Nb в 
интервале значений скорости сканирования потен-
циала (v) 0 .1—1 .0 В/с . На полученных вольтампе-
рограммах в интервале потенциалов Е = 0 .0—2 .3 В 
имеются два хорошо выраженных отклика в области 
потенциалов Е = 1 .0—1 .05 В и Е = 1 .72—1 .77 В .

Алмазные электроды позволяют проводить 
электрохимические измерения в широком диапа-
зоне потенциалов . Термодинамический стандарт-
ный потенциал образования молекулы кислорода 
равен 1 .227 В (отн . СВЭ) [4] . Однако благодаря 
инертности алмазных электродов, разложение воды 
с образованием кислорода и гидроксил-радикалов, 
которые участвуют в непрямом окислении органи-
ческих молекул, происходит при значительно более 
высоких анодных потенциалах (термодинамиче-
ский стандартный потенциал образования 
гидрокcил-радикалов 2 .38 В отн . СВЭ [4]) . Поэто-cил-радикалов 2 .38 В отн . СВЭ [4]) . Поэто-ил-радикалов 2 .38 В отн . СВЭ [4]) . Поэто-
му можно говорить о двух откликах НДФ на ЦВА 

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время существует проблема очист-

ки сточных вод от лекарственных препаратов, по-
требление которых ежегодно увеличивается . Не-
эффективность широко применяемых методов 
биологической очистки связана с подавляющим 
действием некоторых лекарств на микроорганизмы 
активного ила . Одним из таких препаратов являет-
ся натриевая соль диклофенака (НДФ) — натрий 
[о-(2,6-дихлоранилин)фенил]ацетат — широко 
распространенное нестероидное противовоспали-
тельное средство . В последнее время с целью 
очистки сточных вод от биологически активных 
веществ начали применяться электрохимические 
методы . В работах [1—3] показана возможность 
деградации НДФ в процессе электрохимического 
окисления на алмазных электродах, допированных 
бором и нанесенных на кремниевую и ниобиевую 
пластины . Однако детальное исследование этого 
процесса не проводилось . В связи с этим цель ра-
боты заключается в изучении поведения НДФ на 
алмазном электроде для выяснения механизма его 
окисления в широком интервале потенциалов .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для исследований использовали субстанцию 

диклофенака натрия фирмы СALBIOCHEM, без-ALBIOCHEM, без-, без-
водный сульфат натрия и хлорную кислоту квали-
фикации ЧДА . Все растворы готовились на биди-
стиллированной воде .

Электрохимические измерения проводили на 
потенциостате IPC-Compact, управляемом компью-IPC-Compact, управляемом компью--Compact, управляемом компью-Compact, управляемом компью-, управляемом компью-
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(рис . 1): в области устойчивости воды (при 
Е = 1 .0—1 .05 В и Е = 1 .72—1 .77 В) и в области 
разложения воды (при Е = 2 .4 В) .

Для экспериментальной оценки границ устой-
чивости воды на исследуемом электроде были 
получены ЦВА в среде 0 .5 М HClO4 при значениях 
v = 0,1—1,0 В/с (рис . 2) . было найдено, что в этих 
условиях наблюдаются анодные пики в области 
потенциалов Е = 1 .85—1 .92 В и Е = 2 .30—2 .44 В . 
Первый из этих пиков, согласно [4], можно отнести 
к существованию функциональных групп семи-
хинонового характера . Второй пик соответствует 
процесcу разложения воды с образованием молекул 
кислорода и гидроксил-радикалов . Таким образом, 
свойства исследуемого электрода соответствуют 
свойствам электрода, описанного в литературе . 
Потенциал разложения воды на BDD/Nb достига-BDD/Nb достига-/Nb достига-Nb достига- достига-
ется при более высоких потенциалах по сравнению 
с потенциалами пиков на ЦВА рис . 1 . Можно сде-
лать вывод, что пик окисления поверхностных 
групп на BDD/Nb в растворе HClO4 не может по-
влиять на вид ЦВА, приведенных на рис . 1, из-за 
своей малой интенсивности при значениях v, рав-
ных или меньших 1 .0 В/с .

При потенциалах ниже потенциала разложения 
воды за счет переноса электронов от анода воз-
можно прямое окисление органических молекул 
[4] . По-видимому, наблюдающиеся при относитель-

но низких потенциалах отклики НДФ на приведен-
ных ЦВА отражают процесс переноса электронов, 
активирующий молекулы НДФ, что позволяет про-
водить окисление диклофенака вплоть до его ми-
нерализации [1] . Вывод о существовании отклика 
на ЦВА раствора НДФ в области устойчивости 
воды был сделан ранее авторами [1], однако мак-
симумы на ЦВА зарегистрированы не были . При-
веденные же выше данные четко указывают на 
протекание двух реакций окисления НДФ в области 
устойчивости воды и определяют границы проте-
кания этих процессов . Можно говорить о суще-
ствовании двух механизмов окисления НДФ на 
исследуемом электроде: прямом при Е < 2 В, и не-
прямом при потенциалах выше 2 .4 В .

Для точного определения границ откликов НДФ 
в области устойчивости воды были получены диф-
ференциальные формы ЦВА (рис . 3) . На них мак-
симумы отвечают наиболее быстрому росту тока 
на исходных ЦВА, а минимумы — максимальным 
токам отклика . Таким образом, было проведено 
уточнение положения обоих пиков на ЦВА, при-
веденных на рис . 1: определены значения токов 
пиков на ЦВА (Ip,a) и найдена зависимость Ip,a от 
скорости сканирования потенциала v (вставка на 
рис . 1) . Установлено, что зависимость величин Ip,a 
от v описывается уравнением (1):
 Ip,a = a + b · v0 .5, (1)
где а и b — константы .

0 500 1000 1500 2000

0

5

-5 0 5 10 15 20 25 30 35
-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Ip,a = –0.00048 + 0.048650.5 v
 

R = 0.9872

Ip,a = -0.0958 + 0.11070.5 v 
R = 0.99177

I p,
a, 

мА

v0.5, мВ/с

0.1 В/с

v = 1 В/с

I, 
мА

E, мВ

Рис. 1. Циклические вольтамперограммы раствора на-
трия диклофенака в 0,05 М Na2SO4 (концентрация 
300мг/л) на BDD/Nb, скорость сканирования потенциа-BDD/Nb, скорость сканирования потенциа-/Nb, скорость сканирования потенциа-Nb, скорость сканирования потенциа-, скорость сканирования потенциа-
ла: 0 .1; 0 .2; 0 .3; 0 .4; 0 .5; 0 .6; 0 .7; 0 .8; 0 .9; 1 .0 В/с . Встав-
ка — зависимость Ip,a от скорости сканирования потен-
циала v
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Наблюдаемые отклики относятся к процессам 
анодного окисления НДФ, которые лимитируются 
скоростью диффузии молекул субстрата к поверх-
ности электрода . Уравнением (1) описывается 
также зависимость величин максимумов на диф-
ференциальных формах ЦВА (вставка на рис . 3) .

Отклики на ЦВА раствора НДФ могут отражать 
окисление молекулы как по одному из ароматиче-
ских ядер, так и по обоим сразу . Для решения этого 
вопроса были получены ЦВА растворов двух орга-
нических соединений, которые являются аналогами 
ароматических фрагментов молекулы НДФ: 
2,6-дихлоранилина (ДХА) и 2-аминофенилуксусной 
кислоты (АФУ) . Оказалось, что в области устойчи-
вости воды на ЦВА ДХА при v = 1 В/с имеется три 
пика: при Е = 0 .79, 1 .06 и 1 .77 В . На ЦВА АФУ в 
этой области потенциалов наблюдаются два пика 
при Е = 0 .75 и 1 .02 В . На ЦВА НДФ в этих же усло-
виях пики находятся при потенциалах Е = 1 .00 и 
1 .77 В . Видно, что во всех случаях обнаруживают-
ся пики в области 0 .10—1 .06 В . Это может отражать 
участие атома азота в переносе электрона в ходе 
прямого окисления этих соединений . При этом 
интенсивность пиков НДФ в несколько раз меньше, 
чем у ДХА и АФУ . Это может быть связано с тем, 
что в НДФ аминогруппа является замещенной, а в 
ДХА и АФУ — свободной . Этим же можно объяс-
нить и отсутствие пика на ЦВА НДФ в области 
потенциалов Е = 0 .75—0 .79 В . Процесс окисления 
НДФ при 1 .77 В может быть сходным с окислением 
бензойной кислоты [5] . Следовательно, зарегистри-

рованные отклики на ЦВА НДФ могут относиться 
к процессам окисления по обоим ароматическим 
фрагментам его молекулы .

На рис . 4 приведены дифференциальные формы 
ЦВА раствора НДФ различной концентрации (с) 
на BDD/Nb в интервале потенциалов Е = 0—2 .5 В 
при v = 1 В/с . Найдено, что величины максимумов 
на этих кривых при Е = 1 .6 В линейно зависят от 
концентрации (вставка на рис . 4), согласно урав-
нению (2):
 (dI / dE)р = a1 + b · c, (2)
где а = –0 .054 мкВ/(см2·В) и b = 0 .0312 мкА/(мг/л · 
см2·В) .

Поэтому метод ЦВА может быть использован 
для количественного определения НДФ в водных 
растворах .

Использование техники квадратно-волновой 
вольтамперометрии показало, что на квадратно-
волновых вольтамперограммах присутствует два 
четко выраженных пика окисления НДФ при 
Е = 0 .9 и 1 .7 В (рис . 5), что хорошо согласуется с 
данными, полученными методом циклической 
вольтамперометрии .

ВЫВОДЫ
Методами циклической и квадратно-волновой 

вольтамперометрии показано, что в области устой-
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чивости воды существует два отклика электрохими-
ческого окисления натрия диклофенака на BDD/Nb .

Метод циклической вольтамперометрии может 
быть использован для количественного определе-
ния натрия диклофенака в водных растворах .

Натрия диклофенак, в зависимости от потен-
циала электрода BDD/Nb, может окисляться как по 
механизму прямого окисления, так и по механизму 
непрямого окисления активными кислородсодер-
жащими частицами .

Авторы благодарят фирму CONDIAS GmbH 
(ФРГ) за предоставленный алмазный электрод, 
допированный бором.
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скими сложностями получения фольги МС толщи-
ной менее 30 мкм методом прокатки [4] в настоя-
щей работе сделана попытка создания компактной 
ультратонкой (1—7 мкм) фольги МС методом маг-
нетронного распыления (МР) мишеней из пере-
численных сплавов, поскольку этот метод наиболее 
полно воспроизводит в конденсате элементный 
состав исходного сплава .

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Конденсаты толщиной до 7 мкм получали ме-

тодом МР мишеней состава: Pd — 6 % Ru, Pd — 
40 % Cu и Pd — 6 % In — 0,5 %Ru (в масс . %) на 
модернизированной установке УВН-75М при дав-
ление рабочего газа (Ar) 10–1 Па, (исходный вакуум 
рабочей камере 5×10–4Па) В интервале мощности 
120—350 Вт плазменного разряда скорость кон-
денсации (ώк) была от 0,4 до 2 нм/с соответственно . 
Выбор температур подложки (ТП) обусловлен ре-
жимами предстоящих испытаний и возможностью 
определить влияние зеренной структуры на вели-
чину удельной водородопроницаемости фольги . 
Конденсацию проводили на не подогреваемую 
подложку (Тп от 300 К) и при Тп = 700 К, в качестве 
подложек использовали термически оксидирован-

ВВЕДЕНИЕ
Основные подходы к повышению эффектив-

ности элементов глубокой очистки водорода бази-
руются на поиске соответствующего состава 
сплавов на основе Pd, обеспечивающих высокую 
водородопроницаемость, селективность, и на 
уменьшении толщины селективного слоя, посколь-
ку от нее напрямую зависит производительность . 
К мембранным сплавам (МС) предъявляют ряд 
требований: низкая склонность к дилатации при 
насыщении водородом, высокие пластичность и 
прочность, коррозионная стойкость при Т = 570—
970 К [1—3] . Показано, что в разной мере этим 
требованиям удовлетворяет широкий набор мем-
бранных сплавов [4], в частности, Pd — Cu, Pd — 
Ru, Pd — In — Ru, Pd — Y . Согласно диаграмме 
состояния [5] в сплаве (масс . %) Pd — 40 %Cu про-Pd — 40 %Cu про- — 40 %Cu про-Cu про- про-
исходит упорядочение твердого раствора с образо-
ванием b-фазы (решетка CsCl, a = 0,2966 нм), в 
котором в связи с менее плотной кристаллической 
решеткой по сравнению с ГЦК решеткой a-aфазы 
(а = 0,3767 нм) предполагается высокая водородо-
проницаемость . Для сплава Pd — 6 %Ru характер-Pd — 6 %Ru характер- — 6 %Ru характер-Ru характер- характер-
но сочетание свойств прочности, пластичности и 
коррозионной стойкости . В связи с технологиче-
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Аннотация. Методом магнетронного распыления на поверхности гетероструктуры SiO2/Si 
при 300 К и 700 К выращены тонкие (до 7 мкм) образцы мембранной фольги сплавов Pd — Cu, 
Pd — Ru и Pd — In — Ru . Температурная зависимость водородопроницаемости исходной 
фольги исследованных сплавов имеет необратимый характер вследствие структурных изме-
нений, происходящих при нагреве; достигнутый уровень водородопроницаемости остается 
практически неизменным при охлаждении . Водородопроницаемость конденсированной фоль-
ги (КФ) сплава Pd — Cu (b-фаза) почти на порядок величины больше, чем у КФ Pd (эффект 
менее плотной кристаллической решетки), в 5—7 раз больше, чем для КФ сплава Pd-Ru и 
фольги сплава Pd-Cu, полученной прокаткой .

Ключевые слова: мембранная фольга, магнетронное распыление, рентгеновская дифракто-
метрия, водородопроницаемость .
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ные полированные пластины монокристаллическо-
го кремния с толщиной оксида до 600 нм .

Фазовый состав и текстуру освобожденной от 
подложки фольги исследовали методом рентгенов-
ской дифрактометрии . Исследование водородопро-
ницаемости образцов тонкой фольги в интервале 
температур 300—640 К было проведено на создан-
ном лабораторном стенде .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис . 1 приведены дифрактограммы образ-

цов, сконденсированных при Tп = 300 (а) и 700 К 
(б), из которых следует, что в первом случае фор-
мируется однофазная фольга упорядоченного 
твердого раствора (b-фаза), во втором — двухфаз-
ная (b и a-фазы) с преобладанием первой фазы . 

Фазовый состав фольги сохраняется при пятикрат-
ном изменении скорости конденсации . Сопостав-
ление результатов рентгеновской дифрактометрии 
приповерхностной области фольги и области меж-
фазной границы с подложкой показало, что по мере 
роста происходило усиление аксиальной текстуры 
<111> a-фазы и <112> b-фаза . Это отражает гради-
ентную зеренную структуру конденсированной 
фольги с более высокой дисперсностью в области 
межфазной границы .

На рис . 2 приведены рентгеновские дифракто-
граммы для фольги (~ 4 мкм) сплава Pd — Ru, 
сконденсированной при 300 и 700 К . В обоих слу-
чаях и при изменении скорости конденсации фор-
мируется однофазный твердый раствор с большой 
долей аксиальной текстуры роста <111>, свой-

а б
Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы фольги сплава Pd — Cu, конденсированной на поверхность гетерострук-Pd — Cu, конденсированной на поверхность гетерострук- — Cu, конденсированной на поверхность гетерострук-Cu, конденсированной на поверхность гетерострук-, конденсированной на поверхность гетерострук-
туры SiO2/Si: а — ТП = 300 К, ώк = 2,06 нм/с; б — ТП = 700 К, ώк = 1,82 нм/с

а б
Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы фольги сплава Pd — Ru (ώк = 1,4 нм/с): а — ТП = 300 К; б — ТП = 700 К
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ственной конденсации с ГЦК решеткой [6], причем 
при Тп = 700 К (рис . 2 б) текстура менее выражена . 
Формирование текстуры обусловлено реализацией 
принципа эволюционной селекции [7]

На рис . 3 приведены фрагменты дифракто-
грамм фольги сплава Pd — In — Ru (~ 4 мкм) . При 
обеих температурах формируются твердый раствор 
с ГЦК решеткой .

Как и для системы Pd — Ru характерно осла-Pd — Ru характерно осла- — Ru характерно осла-Ru характерно осла- характерно осла-
бление текстуры <111> с увеличением температу-
ры подложки . Элементный состав фольги соот-
ветствует составу мишени . Поскольку параметр 
кристаллической решетки (а = 0,3882 нм) несколь-
ко меньше ожидаемого для состава Pd — 6 % In — 

0,5 % Ru (а = 0,3903 нм), можно полагать, что часть 
примеси сегрегированна по границам зерен .

На рис . 4 приведена температурная зависимость 
водородопроницаемости фольги сплава Pd-Cu, по-Pd-Cu, по--Cu, по-Cu, по-, по-
лученной при разных Тп . Для фольги, сконденсиро-
ванной при Тп до 450 К, характерна немонотонная 
зависимость, свойственная образцам с высокоди-
сперсной зеренной структурой и обусловленная 
сегрегацией водорода на межзеренных границах 
[8] . При охлаждении образца до 300 К достигнутый 
уровень водородопроницаемости сохраняется, а при 
последующих измерениях происходило только 
слабое монотонное изменение водородопроницае-
мости с температурой . Следовательно, в процессе 
первого нагрева фольги до 640 К происходит рекри-
сталлизация высоко дисперсной структуры . Для 
образцов фольги, полученных при Тп больше 450 
К, уровень водородопроницаемости во время на-
грева и охлаждения оставался практически одина-
ковым, поскольку дисперсность поликристалличе-
ской структуры в процессе испытания не изменя-
ется . Сопоставление полученных значений удель-
ной водородопроницаемости конденсированной 
фольги твердого раствора с упорядоченной струк-
турой (β-фазы) и установленных ранее значений 
для фольги Pd [9] позволяет сделать вывод о почти 
десятикратном ее увеличении вследствие образо-
вания менее плотной решетки тип CsCl .

Рис . 5 характеризует зависимость водородопро-
ницаемости фольги сплава Pd — Cu от толщины . 
Фольга толщиной 1 мкм имеет меньшую водоро-

а б
Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы фольги сплава Pd-In-Ru, сконденсированной с ώк = 1,2 нм/с на поверхность 
SiO2/Si при ТП = 300 К (а) и 700 К (б)
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Рис. 4. Температурная зависимость водородопроницае-
мости фольги Pd (~ 4 мкм, ТП = 300 К) и сплава Pd-Cu 
(~ 4 мкм); ТП = 300 К (1, 2); 450 К (3); 550 К (4); 850 К 
(5, 6); Pd [9] (7) .1, 3, 4, 5, 7 — нагрев, 2, 6 — охлаждение
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допроницаемость вследствие большей дисперс-
ности, обусловленной тем, что только с этой тол-
щины начинается селективный рост зерен и фор-
мирование текстуры <110> β . С увеличением тол-
щины до 4 мкм происходит увеличение водородо-
проницаемости от ~16 до ~26×10–3 см3·мм·см–2·с–1· 
кПа–0 .5 вследствие увеличения среднего размера 
зерен (конденсационно-стимулированная рекри-
сталлизация и ростовая селекция) . Для фольги 
толщиной 4 и 7 мкм характерны практически оди-
наковая зависимость и уровень водородопрони-
цаемости, поскольку в этом интервале толщин не 
происходит существенного изменения дисперс-
ности структуры вследствие стабилизации лате-
рального размера растущих зерен .

На рис . 6 приведена температурная зависи-
мость водородопроницаемости образцов фольги 
Pd — Ru, полученных при Тп = 300 К и 700 К . 
Немотонная зависимсоть для фольги, полученной 
на ненагретой подложке, отражает структурные 
изменения связанные с рекристаллизацией при 
нагреве выше 450 К . Для фольги Pd — Ru не 
наблюдается спад водородопроницаемости в 
области 300—400 К, свойственный фольге Pd и 
Pd — Cu . По-видимому, адсорбция атомов Ru на 
межзеренных границах препятствует сегрегации 
на них водорода . При охлаждении образца до 350 К 
достигнутый уровень водородопроницаемости 
снижается в 1,5 раза . Водородопроницаемость 
фольги, полученой при Тп = 700 К, при нагреве 
монотонно увеличивается в 1,5 раза и сохраняет 
достигнутый уровень при охлаждении . Из 
сопоставления зависимостей на рис . 6 и рис . 4 
следует, что водородопроницаемость фольги сплава 
Pd — Cu (β-фаза) в 6—7 раз больше, чем фольги 
сплава Pd — Ru .

Рис . 7 характеризует изменение водородо-
проницаемости фольги сплава Pd — In  — Ru . Как 
и для сплава Pd — Ru не происходит спад 
водородопроницаемости, ее величина для фольги, 
полученной при ώк = 0,48 нм·с–1, в процессе 
нагрева монотонно увеличивается с 0,9 до 
1,5×10–3 см3·мм·см–2·с–1·кПа–0 .5 и сохраняет 
достигнутый уровень при охлаждении . Для фольги, 
полученной с большей скоростью конденсации, 
свойственна большая водородопроницаемость, что 
можно объяснить меньшей дисперсностью зерен . 
Водородопроницаемость фольги сплава Pd-In-Ru 
незначительно меньше, чем фольги сплава Pd-Ru .

Из таблицы следует общая закономерность — 
уменьшение водородопроницаемости от Pd — Cu 
до Pd — In — Ru . Фольги, изготовленные методом 
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Рис. 5. Зависимость водородопроницаемости фольги 
сплава Pd — Cu, (ТП = 300 К) толщины: 1 (1); 2 (2); 4 
(3); 7 мкм (4)
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Рис. 6. Температурная зависимость водородопрони-
цаемости фольги сплава Pd — Ru (~4 мкм), сконденси-Pd — Ru (~4 мкм), сконденси- — Ru (~4 мкм), сконденси-Ru (~4 мкм), сконденси-u (~4 мкм), сконденси- (~4 мкм), сконденси-
рованной при Тп = 300 К (кривые 1, 2) и при Тп = 700 К 
(кривые 3, 4); 1, 3 — нагревание, 2, 4 — охлаждение

×10–3

0

1

2

3

4

250 300 350 400 450 500 550 600
Температура, К

р,
 с

м3
·м

м·
см

–2
·с

–1
·к

П
а–0

,5

1 2 3 4

Рис. 7. Температурная зависимость водородопроницае-
мости фольги сплава Pd-In-Ru (~4 мкм), сконденсиро-Pd-In-Ru (~4 мкм), сконденсиро--In-Ru (~4 мкм), сконденсиро-In-Ru (~4 мкм), сконденсиро--Ru (~4 мкм), сконденсиро-Ru (~4 мкм), сконденсиро-u (~4 мкм), сконденсиро- (~4 мкм), сконденсиро-
ванной при Тп = 700 К ώк = 0,48 нм·с–1 (кривые 1, 2) и 
при Тп = 700 К ώк = 1,2нм·с–1 (кривые 3, 4); 1, 3 — на-
гревание, 2, 4 — охлаждение
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прокатки, имеют меньшую водородопроницае-
мость . Из сопоставления водородопроницаемости 
исследуемых образцов следует, что система Pd — 
Cu, безусловно, обладает лучшими показателями, 
как мембранный функциональный материал .

ВЫВОДЫ
Температурная зависимость водородопрони-

цаемости исходной фольги исследованных сплавов 
имеет необратимый характер вследствие структур-
ных изменений, происходящих при нагреве; до-
стигнутый уровень остается практически неиз-
менным при охлаждении . Для фольги сплава 
Pd — Cu (как и для фольги Pd), сконденсированной 
при Тп до 450 К, характерна немонотонность этой 
зависимости, проявляющаяся в спаде водородопро-
ницаемости в области 450—500 К, обусловленном 
сегрегацией водорода в межзеренных границах . 
Водоропроницаемость фольги сплавов Pd — Ru и 
Pd — In — Ru увеличивается при нагреве и незна- увеличивается при нагреве и незна-
чительно уменьшается при охлаждении . Отсут-
ствие спада объясняется адсорбцией атомов Ru на 
межзеренных границах, препятствующей 
сегрегации на них водорода .

Удельная водородопроницаемость конденсиро-
ванной фольги сплава Pd-Cu (β-фаза) примерно в 
10 раз превышает водородопроницаемость конден-
сированной фольги Pd [9], в 4—5 раз — водородо-Pd [9], в 4—5 раз — водородо- [9], в 4—5 раз — водородо-
проницаемость конденсированной фольги сплава 
Pd-Ru и в 6—7 раз — фольги сплава Pd-Cu, полу--Ru и в 6—7 раз — фольги сплава Pd-Cu, полу-Ru и в 6—7 раз — фольги сплава Pd-Cu, полу- и в 6—7 раз — фольги сплава Pd-Cu, полу-Pd-Cu, полу--Cu, полу-Cu, полу-, полу-
ченной прокаткой .

Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2007—2013 годы» (ГК №16.513.11.3150).
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Метод получения Pd — Cu Pd — Ru Pd — In — Ru Pd

МР 19,41 4,21 2,32 2,01

Прокатка [10, 11] 3,2 2,2 1,6 1,9
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няющих методов, например эллипсометрии и 
атомно-силовой микроскопии [9] . В работе [9] при-
водятся результаты совместного анализа АСМ и 
эллипсометрических измерений для исследования 
механизма и кинетики роста селенида галлия 
(Ga2Se3) на подложках GaAs . Эллипсометрические 
измерения были проведены по так называемой 
нулевой методике, и для анализа эксперименталь-
ных результатов использовалась однослойная мо-
дель . Измерение углов y и D для каждого образца 
были проведены при трех значениях угла падения 
света j: 45°, 55° и 65° . Сравнение результатов из-
мерений для различных углов j позволяет более 
точно оценить толщину пленки . На основе этих 
результатов установлена линейно-параболическая 
зависимость толщины формирующихся слоев се-
ленида галлия от времени и соответствие опреде-
ленного количества селенида галлия стехиометрии 
при протекании последовательных химических 
реакций в рамках описанного в этой работе меха-
низма гетеровалентного замещения .

В работе [10] представлены результаты иссле-
дований методом РСМА кинетических закономер-
ностей формирования тонких туннельно-
прозрачных для электронов слоев селенидов галлия 
и индия на соответствующих подложках арсенидов 
GaAs(100), InAs(100), InAs(111) в процессе терми-(100), InAs(100), InAs(111) в процессе терми-InAs(100), InAs(111) в процессе терми-(100), InAs(111) в процессе терми-InAs(111) в процессе терми-(111) в процессе терми-

ВВЕДЕНИЕ
Современные высокотехнологичные методы 

получения слоев полупроводников, такие как 
молекулярно-лучевая эпитаксия, позволяют in situ 
дифракционными методами контролировать ско-
рость роста и толщину с точностью до долей атом-
ных монослоев [1, 2] . Если же методы получения 
и измерения технологически разделены, то задача 
контроля скорости роста и толщины усложняется . 
Достаточно широко для этих целей используются 
оптические методы, такие как инфракрасная спек-
троскопия, спектроскопия комбинационного рас-
сеяния и эллипсометрия [3—5] . Однако близость 
оптических параметров пленки и подложки для 
некоторых полупроводниковых структур создает 
определенные трудности при интерпретации коли-
чественных измерений, произведенных каким-либо 
одним оптическим методом, и как следствие, 
уменьшает достоверность результатов . Для увели-
чения достоверности определения толщины при 
численном решении основного эллипсометриче-
ского уравнения иногда вводят дополнительные 
оптимизирующие математические функции [6] . В 
других работах [7, 8] для этих целей используют 
спектральные эллипсометрические исследования . 
Достоверность результатов измерений можно по-
высить использованием нескольких взаимодопол-
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Аннотация. На основе изучения кинетики образования наногетероструктур A2
IIIB3

VI — AIIIBV 
методами эллипсометрии, рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) и атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) установлена корреляция результатов измерения толщины слоев широко-
зонных полупроводников AIII

2B
VI

3, образующихся в процессе гетеровалетного замещения при 
термическом отжиге подложек полупроводников AIIIBV (GaAs, InAs, GaP) в парах селена . Сде-GaAs, InAs, GaP) в парах селена . Сде-, InAs, GaP) в парах селена . Сде-InAs, GaP) в парах селена . Сде-, GaP) в парах селена . Сде-GaP) в парах селена . Сде-) в парах селена . Сде-
лан вывод о возможности использования метода РСМА в качестве основного при изучении 
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ческого отжига в парах селена . В этой работе 
установлено, что кинетическая зависимость кон-
центрации селена (ат . %) так же, как и в работе [9], 
имеет линейно-параболический вид . В работе [11] 
авторы предложили методику для диагностики 
полупроводниковых гетероструктур с наноразмер-
ными слоями на основе метода РСМА . Данная 
методика основана на измерении относительной 
интенсивности рентгеновского излучения и по-
зволяет определять глубину залегания и толщину 
наноразмерных (5—10 нм) эпитаксиальных слоев 
с точностью не хуже 10 % .

Таким образом, развитие и совершенствование 
методик измерения толщины слоев полупроводни-
ков наноразмерного масштаба является актуальной 
задачей для технологии микро- и наноэлектроники . 
Целью настоящей работы является разработка 
методики определения толщины слоев нанометро-
вого диапазона с использованием методов РСМА 
и АСМ . Объектами исследования в работе были 
тонкие туннельно-прозрачные для электронов слои 
селенида галлия на подложках GaAs и GaP и селе-GaAs и GaP и селе- и GaP и селе-GaP и селе- и селе-
нида индия на подложках InAs, полученные мето-InAs, полученные мето-, полученные мето-
дом гетеровалентного замещения в процессе тер-
мического отжига в парах селена .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наногетероструктуры типа A2

IIIB3
VI — AIIIBV для 

исследования были сформированы на монокри-
сталлических подложках GaAs, InAs и GaP с ис-GaAs, InAs и GaP с ис-, InAs и GaP с ис-InAs и GaP с ис- и GaP с ис-GaP с ис- с ис-
пользованием методик, описанных в работах [10, 
12] .

Из анализа АСМ изображений поверхности 
GaAs, обработанной в течение 1 минуты при тем-, обработанной в течение 1 минуты при тем-
пературе подложки 603 К, было установлено, что 
на поверхности наблюдаются полусферические 
островки фазы селенида галлия (Ga2Se3) со сред-
ними латеральными размерами D ≈ 260 нм, высотой 
H ≈ 60 нм и плотностью ρо = 1012 м–2 [13] .

Средний объем одного островка полусфериче-
ской формы составляет:
 Vо = π · H · (2D2 + 4H 2) / 24 = 1,17·10–21 м3 .

Если все количество вещества этих островков 
распределить однородным слоем, то его эффектив-
ная толщина составляет:
 do = Vо · ρо = 1,17 нм .

Методом РСМА поверхности GaAs, обработан-GaAs, обработан-, обработан-
ной в течение 1 минуты при температуре 603 К, 
определено, что атомная концентрация селена со-
ставляет 0,3 ат . %, галлия — 50,3 ат . %, мышьяка — 
49,4 ат . % . Зная площадь анализа образца 

SА = 7,17·10–7 м2 и рассчитав глубину проникнове-
ния электронов в образце по Канайе и Окаяме [14]:
 R = 4120 · E (1 .265 – 0 .0954 ln E)/ρ = 0,710 мкм,
где E — энергия первичного пучка (МэВ), ρ — 
плотность материала подложки (GaAs) (г/см3), 
можно определить количество атомов Ga в анали-Ga в анали- в анали-
зируемом объеме (полагая, что толщина слоя Ga2Se3 
мала по сравнению с толщиной анализируемого 
слоя GaAs):
 NGa = NА·ρGaAs·SA·R / MGaAs = 1,1·1016,
где NА — число Авогадро, ρGaAs — плотность GaAs 
(кг/м3), MGaAs — молярная масса GaAs (кг/моль) .

Тогда из отношения атомных концентраций 
селена и галлия определяем количество атомов 
селена:
 NSe = NGa·CSe /CGa = 6,56·1013 .

Учитывая, что на одну элементарную ячейку 
Ga2Se3 приходится 4 атома селена, то количество 
элементарных ячеек Nэя = NSe /4 = 1,64·1013, а объем 
слоя селенида галлия VGa2Se3 = Nэя·Vэя = 2,62·10–15 м3 . 
Отсюда следует, что суммарная толщина слоя се-
ленида галлия: d Σ = VGa2Se3 / SA = 3,65 нм .

Таким образом, отношение толщины слоя 
Ga2Se3, образованного островками (из АСМ изме-
рений), к суммарной толщине слоя Ga2Se3 (из 
РСМА измерений) составляет: do /dΣ = 0,321, что 
соответствует стехиометрии при протекании по-
следовательных реакций гетеровалентного заме-
щения . Аналогичное значение отношения толщины 
слоя, образованного островками, к общей толщине 
слоя Ga2Se3, измеренной методом эллипсометрии, 
было получено в работе [9] .

Из анализа изображений, полученных методом 
АСМ поверхности InAs, обработанной в парах 
селена в течение 15 минут при температуре 553 К, 
была определена средняя плотность распределения 
наноостровков ρо = 4·1011 м–2 со средними латераль-
ными размерами D ≈ 250 нм и высотой H ≈ 12 нм 
[10] . Тогда средний объем одного полусферическо-
го наноостровка In2Se3:
 Vо = π · H · (2D2 + 4H2) / 24 = 1,97·10–22 м3 .

А эффективная толщина «островкового» слоя 
In2Se3 при такой плотности распределения ρо со-
ставляет всего:
 do = Vо · ρо = 0,08 нм .

Из анализа РСМА InAs после обработки в парах 
селена в течение 15 мин и температуре 553 К уста-
новлено, что атомная концентрация селена соста-
вила 3,6 ат . %, индия — 49,7 ат . %, мышьяка — 
46,7 ат . % . Тогда, зная площадь анализа образца 
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(SА = 7,17·10–7м2) и рассчитав глубину проникно-
вения электронов:
 R = 4120 · E (1 .265 – 0 .0954 lnE)/ρ = 0,670 мкм,
где E — энергия первичного пучка (МэВ), ρ — 
плотность материала подложки (InAs) (г/см3), на-
ходим количество атомов In в анализируемом 
объеме (полагая, что толщина слоя In2Se3 мала по 
сравнению с толщиной анализируемого слоя InAs):
 NIn = NА·ρInAs·SA·R / MInAs = 8,52·1015 .

Из отношения концентраций селена и индия 
о п р ед е л я е м  кол и ч е с т во  атом о в  с е л е н а 
NSe = NIn·CSe / CIn = 6,16·1014 . Учитывая, что на одну 
элементарную ячейку селенида индия приходится 
4 атома селена, то количество элементарных ячеек 
Nэя = 1,5·1014, а объем слоя селенида индия 
VIn2Se3 = 3,37·10–14 м3 . При этом суммарная толщина 
слоя In2Se3 составит d∑ = 47 нм, что намного пре-
вышает толщину слоя, образованную островками 
(dо = 0,08 нм), а их отношение равно d0 / d∑ = 0,002 . 
Методом эллипсометрии установлено, что общая 
толщина слоя селенида индия In2Se3, полученного 
даже при более низкой температуре подложки 
(533 К) и меньшей продолжительности процесса 
(5 минут), составляет 15,5 нм . С учетом предло-
женного ранее механизма ГВЗ [10], толщина 
«островкового» слоя должна достигать 1/3 общей 
толщины, т .е . около 5 нм . Практически полученное 
отношение толщин d0 / d∑ = 0,002 означает, что весь 
слой селенида индия образуется за счет реакции 
ГВЗ, протекающей в объеме подложки InAs, а вклад 
в общую толщину от слоя, образованного остров-
ками, незначителен . Наблюдаемое различие от-
ношений толщин для GaAs и InAs можно объяснить 
тем, что при температуре подложки InAs 553 К 
скорость диффузии атомов индия через слой об-
разовавшегося селенида индия затруднена, что 
ограничивает скорость роста «островкового» слоя .

Из анализа АСМ изображений поверхности 
GaP, обработанной в течение 1 минуты при темпе-, обработанной в течение 1 минуты при темпе-
ратуре подложки 673 К, было установлено, что на 
поверхности также наблюдается образование по-
лусферических островков фазы селенида галлия 
(Ga2Se3) со средними латеральными размерами 
D ≈ 84,6 нм, высотой H ≈ 34,5 нм и плотностью 
ρо = 1,6·1012 м–2 (рис . 1) .

Средний объем одного островка полусфериче-
ской формы составит:
 Vо = π · H (2D2 + 4H2) / 24 = 2,1 · 10–22 м3 .

Если все количество вещества этих островков 
распределить однородным слоем, то его эффектив-
ная толщина равна:

 do = Vо·ρо = 0,34 нм .
Методом РСМА поверхности GaP, обработан-GaP, обработан-, обработан-

ной в течение 1 минуты при температуре 673 К 
определено, что атомная концентрация селена со-
ставляет 0,06 ат . %, галлия — 50,20 ат . %, фосфо-
ра — 49,74 ат . % . Зная площадь анализа образца 
SА = 7,17·10–7 м2 и рассчитав глубину проникнове-
ния электронов в образце:
 R = 4120 · E (1 .265 – 0 .0954 lnE)/ρ = 0,917 мкм,
где E — энергия первичного пучка (МэВ), ρ — 
плотность материала подложки (GaP) (г/см3), мож-
но определить количество атомов Ga в анализи-Ga в анализи- в анализи-
руемом объеме (полагая, что толщина слоя Ga2Se3 
мала по сравнению с толщиной анализируемого 
слоя GaP):

а

б
Рис. 1. АСМ изображение (а) и профиль сечения (б) 
поверхности подложки GaP, обработанной в парах се-GaP, обработанной в парах се-, обработанной в парах се-
лена в течение 1 минуты при температуре подложки 
673 К
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 NGa = NА · ρGaP · SA · R / MGaP = 1,62 · 1016 .
Тогда из отношения концентраций селена и 

галлия определяем количество атомов селена NSe 
= NGa · CSe / CGa = 1,934·1013 . Учитывая, что на одну 
элементарную ячейку селенида галлия приходится 
4 атома селена, то количество элементарных ячеек 
Nэя = 4,84·1012, а объем слоя селенида галлия 
VGa2Se3 = Nэя · Vэя = 7,71 · 10–16 м3, где объем элемен-
тарной ячейки равен Vэя = 0,1592 · 10–27 м3 . Отсюда 
следует, что суммарная толщина слоя селенида 
галлия: dΣ = VGa2Se3 / SA = 1,08 нм, а отношение 
d0 / d∑ = 0,315 . Полученное отношение для GaP 
(такое же, как и для GaAs) согласуется с предло-GaAs) согласуется с предло-) согласуется с предло-
женным механизмом реакции гетеровалентного 
замещения элементов пятой группы селеном, про-
текающей в квазистационарном режиме на поверх-
ности полупроводников AIIIBV .

Обобщая вышеизложенное, можно получить 
окончательное выражение для определения общей 
толщины слоя AIII

2B
VI

3 по данным РСМА:
dΣ = [NА · ρAIIIBV  (R · 10–6) · (CSe / CAIII) ·  а

3] / 4 · MAIIIBV, [м],
где NА — постоянная Авогадро, R — глубина про-
никновения электронов в образце (мкм), а — па-
раметр кристаллической решетки A2

IIIB3
VI (м), ρAIIIBV — 

плотность полупроводника AIIIBV (кг/м3), CSe — 
концентрация атомов селена (ат . %), CAIII — кон-
центрация катионов AIII (ат . %), MAIIIBV — молярная 
масса полупроводника AIIIBV (кг/моль) .

Учитывая, что абсолютная погрешность опре-
деления атомной концентрации селена методом 
РСМА возрастает от 0,05 ат . % до 0,3 ат . % в диа-
пазоне измеряемых значений от 0,3 ат . % до 
50 ат . %, ошибка измерения толщины слоя A2

IIIB3
VI 

может изменяться от 0,62 нм до 3,72 нм соответ-
ственно . В заключении отметим, что представлен-
ные результаты справедливы, если присутствие 
фазы A2

IIIB3
VI доказано другими независимыми ме-

тодами, например микродифракционным исследо-
ванием с помощью просвечивающего электронно-
го микроскопа [15—17] .

ВЫВОДЫ
Таким образом, сочетание нескольких методов 

определения толщины слоев нанометрового мас-
штаба, в частности при исследовании кинетиче-
ских закономерностей образования слоев на по-
верхности полупроводников, позволяет увеличить 
достоверность результатов измеренных значений 
толщины . Из проведенного анализа результатов 
совместного применения различных методов 
определения толщины в нанометровом диапазоне 

(АСМ и эллипсометрия, АСМ и РСМА) к несколь-
ким полупроводниковым гетеросистемам типа 
A2

IIIB3
VI — AIIIBV можно сделать вывод о возможно-

сти использования метода РСМА в качестве основ-
ного при изучении кинетики образования тонких 
пленок, включая начальные стадии формирования 
наногетероструктур .
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люминесценцию в видимом диапазоне благодаря 
оптическим переходам [13] .

Определяющее влияние на электрические и 
оптические свойства структуры, в частности гете-
ропереходов, оказывают как свойства поверхности 
полупроводника, так и несовершенства границы 
раздела между двумя материалами . При этом не-
совершенство границы проявляется либо в обра-
зовании значительного количества собственных 
дефектов, либо в скоплении на границе раздела 
большого количества примесей, которые могут 
образовывать промежуточный химический слой . 
Оксид цинка в отличие от классических полупро-
водников (кремний, германий) обладает трудно 
контролируемым составом точечных дефектов 
кристаллической структуры и остаточных приме-
сей, что приводит к появлению в запрещенной зоне 
богатого спектра электронных состояний . Наличие 
моноэнергетических уровней, вызванных быстры-
ми поверхностными состояниями на гетерограни-
це, также играет роль в фотоэлектрических про-
цессах . Поэтому получение информации о свой-
ствах границы раздела может оказаться эффектив-
ным при изучении структурно-фазовых и электри-
ческих характеристик метал-окcидных пленок 
ZnO, поскольку эта задача имеет фундаментальный 
и прикладной аспекты . Одним из информативных 
и неразрушающих методов получения информации 
о границе раздела является метод высокочастотных 
вольт-фарадных характеристик (ВЧ ВФХ) . Важ-
нейшим параметром, характеризующим свойства 

ВВЕДЕНИЕ
Оксид цинка (ZnO) является широкозонным 

полупроводником n-типа с шириной запрещенной 
зоны 3,37 эВ при комнатной температуре . Для по-
лучения оксида цинка могу быть использованы 
различные методы: молекулярно-лучевая эпитак-
сия, осаждение из газовой фазы, импульсное ла-
зерное напыление, электрохимическое осаждение, 
золь-гель [1—8] . Технология магнетронного рас-
пыления мишеней представляет собой относитель-
но простой, низкотемпературный и контролируе-
мый метод для получения ZnO-пленочных покры-
тий высокого качества [9] .

благодаря своим оптоэлектронным свойствам, 
ZnO пленки и структуры на их основе широко ис-
следуются для применения в различных областям 
опто- и микроэлектроники, таких как прозрачно-
проводящие покрытия солнечных элементов, анти-
отражающие покрытия, фотопринимающие и 
фотоизлучающие устройства, газовые сенсоры, 
варисторы и др . [10] .

В последнее время отмечено значительное 
увеличение интереса к исследованию структуры, 
оптических и электрических свойств пленок на 
основе легированных пленок ZnO . легирование 
различными элементами приводит к варьированию 
функциональных оптических и электрических 
свойств исходных пленок [11, 12] . В частности, 
трехвалентные ионы редкоземельных металлов 
лантанидов (от церия до лютеция), изменяют опти-
ческие свойства исходной пленки, обуславливают 
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границы раздела, является плотность поверхност-
ных состояний (ППС) . Из экспериментальных ВФХ 
можно определить плотность поверхностных со-
стояний различными методами в зависимости от 
частоты тестового сигнала [14] . Одним из методов, 
получившим широкое распространение, является 
дифференциальный метод, или метод Термана [15] . 
Данный метод основан на сравнении эксперимен-
тальной высокочастотной емкости структуры ме-
талл — окисел — полупроводник (МОП), где в 
качестве диэлектрика обычно используется оксид 
кремния, с теоретической расчетной емкостью 
идеальной МОП-структуры с такими же величи-
нами толщины окисла и легирующей концентрации 
в подложке .

В настоящей работе представлены результаты 
расчета методом Термана ВЧ ВФХ структур 
металл-оксид-полупроводник Al-Ni/ZnO;RE/Si, 
полученных реактивным магнетронным распыле-
нием . Цель работы — получить новую информа-
цию о свойствах границы раздела оксид цинка — 
кремний и теоретически ее проанализировать .

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Методом реактивного магнетронного распыле-

ния были получены пленки ZnO легированные 
редкоземельными металлами (РЗМ) Er и Eu . В 
качестве мишеней использовались мишени из чи-
стого цинка с добавками солей РЗМ . Соотношение 
содержания цинка и редких земель выбиралось 
таким образом, чтобы осаждаемая ZnO пленка со-
держала  0 .7—1 ат . % РЗМ . Напыление произво-
дилось в среде аргона с добавлением 20 % кисло-
рода . В качестве подложек использовались КЭФ 
0,5, КДб-1 . После синтеза проводились термиче-

ские отжиги на воздухе в температурном диапазо-
не 400 °C для структур ZnO:Eu/Si и 900 °C для 
структур ZnO:Er/Si .

Из данных сканирующей электронной микро-
скопии поперечного сечения пленок ZnO, легиро-
ванных РЗМ, было получено, что толщина их со-
ставляет порядка 1000 нм . Пленки ZnO, легирован-ZnO, легирован-, легирован-
ные Er, представляют собой плотно упакованные 
структуры с практически гладкой поверхностью и 
размерами зерен ~ 100 нм . В то же время, для пле-
нок ZnO, легированных Eu, характерны большие 
зерна, с размерами в области ~ 250 нм . Таким об-
разом, методом магнетронного напыления получе-
ны полупроводниковые слои оксида цинка без по-
ристости, с плотной упаковкой кристаллитов [16] .

Для получения МОП-структур на стандартной 
промышленной установке методом термического 
напыления через биметаллические маски круглой 
формы площадями 1 мм2 проводилось напыление 
Ni — Al контактов на поверхность легированных 
пленок ZnO . Омический контакт на кремнии осу-
ществлялся с помощью In-Ga пасты .

Измерения высокочастотных вольт-фарадных 
характеристик (ВЧ ВФХ) на частоте 1 МГц произ-
водились на измерителе иммитанса Е7-20 с ампли-
тудой сигнала 20 мВ и разверткой по напряжению 
от –15 В до +15 В при комнатной температуре .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оксиды металлов, в частности ZnO, в зависи-

мости от степени отклонения от стехиометрии 
могут отличаться электронной проводимостью и 
проявлять как полупроводниковые, так и диэлек-
трические свойства . На рис . 1 показаны типичные 
ВЧ ВФХ МОП-структур, на которых четко про-

а б
Рис. 1. Вольт-фарадные характеристики структур Al-Ni/ZnO:Eu/Si (a) и Al-Ni/ZnO:Er/Si (б), где 1 — теоретическая 
идеальная ВФХ, 2 — экспериментальная ВФХ
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слеживаются области обогащения, обеднения и 
инверсии . Исходя из этого, для расчета дифферен-
циальной емкости исследованной системы исполь-
зовалась классическая теория анализа МОП-
структур, где в качестве окисла выступал оксид 
цинка с заданной диэлектрической проницаемо-
стью ε = 7,9 . Используя методику расчета ППС 
МОП-структуры методом Термана [14], разработа-
на компьютерная программа, позволяющая на 
основе экспериментальных ВЧ ВФХ определять 
ППС- Nss(φ), а также основные параметры МОП- 
структуры (напряжение плоских зон, пороговое 
напряжение, плотность поверхностного заряда, 
заряд в обедненной области) .

Как видно из рис . 1, в области обогащения не 
наблюдается плато, характерное для диэлектриков . 
Наличие спада емкости в области обогащения ВЧ 
ВФХ может быть обусловлено тем, что электри-
ческие свойства оксидов металлов в значительной 
степени определяются дефектностью кристалли-
ческой решетки, а также наличием поверхностной 
и межзеренной электропроводностей, обуславли-
вающих прохождение тока через окисел . В области 
обеднения ВЧ ВФХ (рис . 1) наблюдаются незна-
чительная ступенька (см . рис . 1, от 0 В до +2 В) и 
максимум (от –2 В до –8 В) для пленок оксида 
цинка, легированного европием и эрбием соот-
ветственно . В работе [16] нами были исследованы 
частотные зависимости ВФХ исследуемых струк-
тур и было получено, что интенсивность данного 
максимума уменьшается с увеличением частоты 
и увеличивается с увеличением освещенности для 
частот 500 кГц и 1 МГц . Если частота достаточно 
высока, то глубокий дискретный уровень не успе-
вает перезарядиться за период колебания, и на 
ВФХ наблюдается ступенька — участок смещений 
по напряжению с неизменной емкостью . Если же 
заполнение уровня успевает за период колебания 
существенно измениться, то емкость МОП-

структуры изменяется и при большой концентра-
ции глубоких центров может возрасти вплоть до 
емкости диэлектрика . Отжиги при температурах, 
больших 600 °C, приводят к образованию более 
мелких кристаллитов (порядка 100 нм), что в свою 
очередь отражается в виде хорошо просматривае-
мых максимумов на ВЧ ВФХ . На основании по-
лученных данных можно сделать предположение, 
что наблюдаемая нами особенность на ВФХ свя-
зана с наличием дискретных состояний, вызван-
ных как введением легирующей примеси, так и 
строением пленки .

На рис . 1 представлены экспериментальные ВЧ 
ВФХ структур Al-Ni/ZnO:Eu/Si и Al-Ni/ZnO:Er/Si и 
теоретические ВЧ ВФХ идеальной МОП-структуры 
(без наличия поверхностных состояний) . Экспери-
ментальная ВФХ для Al-Ni/ZnO:Er/Si (рис . 1 б) 
имеет незначительное смещение в сторону положи-
тельных значений напряжений относительно теоре-
тически рассчитанной ВФХ . Это свидетельствует о 
наличии фиксированного заряда в диэлектрике, 
равного примерно 5 .96·10–9 Кл/см2 . Полученные 
данные согласуются с тем, что в ZnО преобладают 
дефекты донорного типа [17] . Основные параметры 
границы раздела ZnO:RE/Si структур, полученные 
из расчетных данных, представлены в табл .

Как видно из рис . 2, ППС имеет классическую 
U-образную форму для кремневых МДП-структур 
и непрерывный энергетический спектр быстрых 
состояний . Плотность состояний возрастает по 
мере удаления от середины запрещенной зоны . 
Величина плотности состояний в минимуме имеет 
некоторый разброс значений (1,4 ÷1,8) · 109 см–2 эВ–1 

для Al-Ni/ZnO:Eu/Si и (6,2÷9,7) · 108 см–2 эВ–1 для 
Al-Ni/ZnO:Er/Si .

Максимальное значение емкости моноэнерге-
тических поверхностных состояний, наблюдаю-
щееся при совпадении уровня Ферми на поверх-
ности кремния с энергетическим положением 

Таблица. Параметры структур Al-Ni/ZnO:Er, Eu/Si

Параметр Единица 
измерения ZnO:Er/Si ZnO:Eu/Si

Емкость окисла пФ 122,33 416,33

Емкость плоских зон пФ 92,01 128,64

Напряжение плоских зон В 3,99 –0,04

Напряжение пороговое В 3,01 0,45

Встроенный заряд Кл/см2 5,96 ∙10–9 –2,77∙10–9
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этого дискретного состояния, равно q2Nt/(4kT), где 
q — заряд электрона; Nt — концентрация поверх-
ностных состояний на моноуровне; k — постоянная 
больцмана; T — абсолютная температура [18] . По-
скольку ширина максимума на ВФХ на рис . 2 б на 
половине его высоты превышает теоретическую 
величину (~4kT/q) термического размытия уровня, 
это может свидетельствовать о достаточно широ-
ком энергетическом диапазоне моноэнергетиче-
ских поверхностных состояний, тем не менее, 
выделяющихся в виде пика на фоне обычного не-
прерывного спектра поверхностных состояний [18, 
19] . Оценочное значение концентрации Nt состав-
ляет порядка (4,5 ÷ 5) 109 см–2 .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, исследованы высокочастотные 

вольт-фарадные характеристики структур металл-
окисел-полупроводник, где в качестве окисла вы-
ступают пленки ZnO легированные редкоземель-ZnO легированные редкоземель- легированные редкоземель-
ными элементами Er и Eu . Высокочастотные 
вольт-фарадные характеристики в области обедне-
ния имеют особенность в виде максимума, связан-
ную с наличием структурных дефектов (наличие 
микроструктурированного строения пленки, на-
личие легирующей примеси) . Традиционная мето-
дика, разработанная для исследования границ 
раздела кремниевых МОП-структур, была исполь-
зована для исследования МОП-структур, где в ка-

честве окисла используется окись металла (ZnO) . 
С помощью метода Термана получены основные 
параметры и спектр плотности поверхностных со-
стояний . Полученные параметры структур ZnO:RE/
Si свидетельствуют о низкой концентрации по- свидетельствуют о низкой концентрации по-
верхностных состояний, сравнимых с кремниевы-
ми структурами .
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му соединение FeOH, образующееся в результате 
реакции между атомами железа и адсорбирован-
ными молекулами воды, является промежуточным 
продуктом последовательной ионизация металла:
 Fe + H2Oads ↔ FeOHads + H++ e
 FeOHads → FeOH+ + e
 FeOH+ + H+ → Fe2+ + H2O

По второму механизму частица FeOH является 
катализатором растворения железа, протекающего 
с участием адсорбированных OH– ионов:
 Fe + OH–

ads + FeOHads → FeOH+ + FeOHads + 2e
Эти механизмы получили широкую извест-

ность и достаточно полно объяснили зависимости 
стационарного анодного тока от потенциала, рН и 
анионного состава раствора . Однако выяснение 
закономерностей сложного электродного процесса 
посредством лишь стационарных измерений явля-
ется трудной, а иногда и неразрешимой задачей . 
Нестационарные методы, в частности, электро-
химическая импедансная спектроскопия (ЭИС), 
более информативны, поскольку позволяют изу-
чить поведение интермедиатов на поверхности 
растворяющегося металла [5—9] .

Импедансные спектры железа, полученные при 
анодных потенциалах в кислых (pH 0—5) сульфат-pH 0—5) сульфат- 0—5) сульфат-
ных средах, имеют до трех индуктивных петель 
[10, 11], что указывает на существование, по край-

В предыдущих частях статьи [1, 2] описаны 
закономерности влияния двух форм сорбирован-
ного атомарного водорода на суммарную скорость 
процесса растворения железа в кислых электро-
литах различного состава . В настоящем (заключи-
тельном) сообщении приведены данные о влиянии 
адсорбированных атомов водорода на кинетиче-
ские константы элементарных стадий процесса 
растворения железа в кислом (рН 1 .3) и слабокис-
лом (рН 5 .5) сульфатных электролитах . Эти резуль-
таты были получены при совместном применении 
методов электрода-мембраны и электрохимической 
импеданской спектроскопии .

ВЛИЯНИЕ АТОМАРНОГО ВОДОРОДА  
НА КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СТАДИЙ РАСТВОРЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗА В КИСЛОМ СУЛЬФАТНОМ 

ЭЛЕКТРОЛИТЕ
В результате многолетних исследований анод-

ного поведения железа в сульфатных средах были 
предложены два механизма растворения металла, 
включающие либо последовательные одноэлек-
тронные стадии, либо 2-х электронную каталити-
ческую реакцию [3, 4] . Согласно первому механиз-
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ней мере, трех типов адсорбированых интерме-
диатов в процессе растворения железа [11, 12] . В 
этой связи была предложена реакционная схема 
процесса, которая включает три параллельных пути 
(маршрута) активного растворения металла и ре-
акцию накопления на его поверхности пассиви-
рующих частиц [11] .

В настоящее время схема [11, 12] принята боль-
шинством авторов, изучающих импеданс железа в 
кислотах, как наиболее вероятная [7, 9, 13, 14] .

Измерения импеданса мембраны в отсутствии 
ее дополнительного наводороживания и 
расчет кинетических характеристик 

элементарных стадий растворения железа без 
учета влияния атомарного водорода

Измерения импеданса железной мембраны в 
кислом сульфатном растворе (рН 1 .3) проводили в 
области потенциалов активного растворения желе-
за –0 .26 ÷ –0 .18 В, что соответствовало плотностям 
тока от 10 ÷ 700 А·м–2 [15] . Все годографы имели 
емкостную петлю в высокочастотном диапазоне и 
индуктивный низкочастотный участок (рис . 1) . При 
потенциалах, близких к коррозионному, наблюдали 
одну депрессивную индуктивную петлю с харак-
теристической частотой около 3 Гц (рис . 1 а) . При 

положительном сдвиге потенциала появилась вто-
рая индуктивная петля вблизи значения 0 .07 Гц, а 
характеристическая частота первой петли увели-
чилась до 4 .5 Гц (рис . 1 б) . При дальнейшем сдви-
ге потенциала в анодную область более высоко-
частотная индуктивная петля разделилась на две с 
характеристическими частотами, равными 13 .5 и 
3 .7 Гц (рис . 1 в) . На анодной границе исследованной 
области потенциалов наблюдали три петли с харак-
теристическими частотами, равными 0 .07, 3 .7 и 
35 .5 Гц (рис . 1 г) .

Для количественного описания эксперимен-
тальных годографов использовали эквивалентную 
схему (рис . 2), которая содержит элементы, моде-
лирующие сопротивление раствора (Rs), емкость 
электрода (элемент постоянной фазы СРЕ) и трех-
маршрутный процесс растворения металла (Rt и 
совокупность цепочек Rh и Lh) . Полученные значе-
ния элементов эквивалентной схемы использовали 
при расчете кинетических констант элементарных 
стадий растворения железа, полагая, что реакци-
онную схему этого процесса можно отождествить 
со схемой на рис . 3 [11, 12] .

В соответствии с этой схемой и результатами 
импедансных измерений (рис . 1) на поверхности 
железа предполагается наличие трех видов анод-

Рис. 1. Импедансные спектры железной мембраны в 0 .5 М растворе Na2SO4 (pH 1 .3) при потенциалах, В: а — 
(–0 .26); б — (–0 .24); в — (–0 .21); г — (–0 .18) [15]
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ных интермедиатов — продуктов взаимодействия 
ионов металла с электролитом . Принимали сле-
дующие упрощения: θFe1 соответствует степени 
заполнения поверхности электрода однозарядным 
ионом железа — Fe(I), θFe2 — степени заполнения 
однозарядным ионом металла, но в некой возбуж-
денной форме — Fe*(I), а θFe3 — степени заполнения 
поверхности двухзарядной частицей — Fe*(II); 
процессы адсорбции-десорбции анодных интерме-
диатов подчиняются изотерме ленгмюра [13, 16] . 
Если скорость элементарной стадии (ij) зависит от 
потенциала согласно закону Тафеля, тогда фор-
мальная константа этой реакции равна
 K k b Ej j j= ◊ ±0 exp( ) ,
гд е  k  0

j —  ко н с т а н т а  с ко р о с т и  с т а д и и , 
b F n RTj j j= b / ( )  — тафелевский коэффициент, (bj 
— число переноса, которое может изменяться от 0 
до 1, nj — число электронов, переносимых на эле-
ментарной стадии) .

Скорость элементарной стадии (ij) выражается 
как
 i n F Kj j Fe h j= Gmax ,q , (1)
где Gmax — максимальная поверхностная концен-
трация анодного интермедиата, q Fe,h — степень 
заполнения поверхности адсорбатом .

Номера стадий ( j) и степеней заполнения по-
верхности адсорбатом (h) в (1) определяются в 
соответствии со схемой на рис . 3, а скорость первой 
стадии равна

 i F KFe h
h

1
1

3

11= -
=

ÂGmax ,( )q  .

Для удобства расчета и более сжатого пред-
ставления его результатов формальную константу 
скорости элементарной стадии можно записать как 
частоту, которая выражается в виде [17, 18]:

 w j
j

j

k
b E= ◊ ±

0

Gmax

exp( ) , (2)

Методом направленных графов было получено 
выражение адмиттанса реакционной схемы [17, 
18]:

 Y A C j C j C
j B j B j BF = +

+ +
+ + +0
1

2
2 3

3
1

2
2 3

( ) ( )
( ) ( ) ( )

w w
w w w

, (3)

представляющее собой дробно-рациональную 
функцию третьего порядка .

Чтобы частотная зависимость YF (3) была со-
поставима с экспериментальными импедансными 
спектрами (рис . 1), значения A0, Ch и Bh должны 
быть больше нуля . Необходимым условием устой-
чивости процессов, описываемых (3), являются 
отрицательные вещественные значения корней 
знаменателя [19] . Определение величин A0, Ch и Bh 
дано [15] .

Если предположить, что в процессе расходо-
вания одного из адсорбатов, количество остальных 
не изменяется, можно получить значения характе-
ристических частот [12, 15]:
w1 1 2 31 51

хар = + + +w w w w ; w2 32
хар = w ; w3 52

хар = w  (4) .
была найдена связь между коэффициентами 

уравнения (3) и параметрами электрической экви-
валентной схемы на рис . 2 [15] . Затем, с помощью 
программы, минимизирующей невязку между экс-
периментальными и расчетными величинами ме-
тодом сопряженных градиентов, был получен на-
бор тафелевских коэффициентов bj и констант 
скоростей элементарных стадий k 0j (последние даны 
в табл .) . Рассчитанные значения кинетических 
констант элементарных стадий в целом удовлетво-

Рис. 2. Электрическая эквивалентная схема, модели-
рующая поведение железного электрода в широком 
интервале частот

Рис. 3. Модель растворения железного электрода в 1 М 
сульфатном растворе в интервале рН 0—5 [11, 12]
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рительно согласуются с величинами, полученными 
другими авторами [12, 13], а наблюдаемые отличия 
могут быть обусловлены различной структурой 
железного электрода .

Импедансные спектры, рассчитанные с исполь-
зованием кинетических характеристик элементар-
ных стадий (табл .), удовлетворительно коррелиру-
ют с опытными (рис . 1) . Коэффициент корреляции 
по величинам Z, Re(Z), Im(Z) составляет 0 .995 (при 
E = –0 .26 ÷ –0 .24 В), несколько уменьшается при 
более анодных потенциалах, но не падает ниже 0 .94 
[15] .

На основании данных (табл .) были рассчитаны 
суммарная скорость и парциальные токи парал-
лельных реакций процесса растворения железа при 
разных потенциалах . Скорость растворения метал-
ла при потенциалах, близких к коррозионному, 
определяется первым маршрутом реакционной 
схемы (рис . 3, стадии 1 и 2), то есть совокупностью 
последовательных одноэлектронных реакций . Рас-
чет показывает, что при сдвиге потенциала в анод-
ную сторону происходит накопление частиц-
катализаторов (Fe*(I) и Fe*(II)) на поверхности 
электрода и существенно возрастает вклад в сум-
марный процесс каталитических реакций — стадий 
4 и 6 на рис . 3 . Однако, в диапазоне значений по-
тенциала (–0 .26 ÷ –0 .18 В), отвечающих активному 
растворению металла, на поверхности электрода 

преобладает адсорбат первого типа — Fe(I) . Сум-Fe(I) . Сум-(I) . Сум-I) . Сум-) . Сум-
марная степень заполнения поверхности металла 
интермедиатами при наиболее анодном потенциа-
ле не превышает 0 .3 [15] .

Измерения импеданса мембраны при ее 
наводороживании. Влияние атомарного 

водорода на константы скорости 
элементарных стадий анодного растворения 

железа
Рост степени заполнения поверхности железа 

водородом θ (при увеличении катодного тока на на-
водороживающей стороне мембраны) приводит к 
уменьшению скорости растворения металла (см . 
рис . 4 в [2], кривая 1) [20, 21] . Импедансные спектры, 
полученные при постоянном потенциале (–0 .23 В) 
и различных θ, показаны на рис . 4 . Как видно, зна-
чения поляризационного сопротивления увеличи-
ваются с ростом θ, что согласуется с уменьшением 
скорости растворения металла . Диаметр емкостной 
петли и, следовательно, сопротивление разряда 
также возрастают . Как в отсутствии дополнитель-
ного потока водорода в мембране (θ = 1 .2 %), так и 
при катодной поляризации ее наводороживающей 
стороны, полученные импедансные спектры имеют 
низкочастотный индуктивный участок .

Количество индуктивных петель годографа 
зависит от потенциала, но при заданном Е не из-

Таблица. Значения констант скоростей элементарных стадий растворения железа в электролитах различного 
состава в отсутствии дополнительного наводороживания мембраны (θ0) и при максимальных (в изученном 

диапазоне) степенях заполнения поверхности металла атомами водорода (θm)

Константы 
скоростей 

стадий, 
моль·с–1·м–2)

Электролит; потенциал (Е)

0 .5 М раствор SO4
2–

(рН 1 .3), Е = –0 .23 В
0 .5 М раствор SO4

2–

(рН 5 .5), Е = –0 .4 В

0 .5 М раствор SO4
2– + цитратный буфер (рН 5 .5)

Е = –0 .4 В Е = –0 .32 В

θ0 = 0 .012 θm = 0 .024 θ0 = 0 .006 θm = 0 .072 θ0 = 0 .036 θm = 0 .083 θ0 = 0 .018 θm = 0 .061

k1 0 .81 0 .49 130 77 68 34 46 14

k2 0 .014 0 .01 5 .0·10–3 0 .011 0 .02

k31 4 .9·10–6 5 .0·10–7 3 .2·10–5 1 .6·10–5 1 .3·10–5 3 .0·10–5 3 .3·10–5 3 .4·10–4

k32 2 .8·10–5 6 .0·10–6 7 .0·10–7 2 .0·10–6 1 .0·10–6 2 .0·10–6

k4 11 4 2 0 .17 2

k51 5 .1·10–5 5 .3·10–6 4 .6·10–3 2 .4·10–3 2 .0·10–2 1 .1·10–2 3 .0·10–2

k52 3 .5·10–6 7 .1·10–7 4 .0·10–7 9 .0·10–7 2 .0·10–6 2 .0·10–6

k6 0 .4 0 .4 4 .0·10–3 4 .0·10–4 4 .0·10–3
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меняется с ростом θ . Поскольку при всех изучен-
ных потенциалах одна из индуктивных петель 
имеет ярко выраженный депрессивный характер, 
сделали заключение о наличии трех констант вре-
мени и, следовательно, о существовании трех типов 
анодных интермедиатов . В этой связи, для количе-
ственной интерпретации импедансных спектров 
наводороженного железа использовали эквивалент-
ную схему на рис . 2, реакционную схему на рис . 3 
и выражения (1) — (3) .

Значения всех характеристических частот ин-
дуктивных петель (wh

хар) экспериментальных годо-
графов уменьшаются с ростом θ, а ход их зависи-
мости от потенциала при постоянной θ симбатен 
кривым wh

хар — Е, полученным в отсутствии до-
полнительного наводороживания мембраны . В этой 
связи сделано допущение, что тафелевские накло-
ны элементарных стадий растворения железа не 
изменяются при наводороживании мембраны . 
Кроме того, в соответствии с (4) из наклонов за-
висимостей w2

хар и w3
хар от потенциала были оценены 

значения констант скоростей стадий 32 и 52 (рис . 3) 
[15] .

Полученные данные не позволили однозначно 
определить влияние атомарного водорода на все 
последовательные элементарные стадии парал-
лельных маршрутов растворения железа . Поэтому, 
в первом приближении, полагали, что увеличение 
θ не изменяло констант скоростей стадий десорб-

ции в раствор анодных интермедиатов (стадии 2, 
4 и 6 на рис . 3), но изменяло степени заполнения 
поверхности электрода этими частицами .

С учетом сделанных предположений оказалось, 
что при увеличении θ константы скоростей всех 
стадий адсорбции уменьшаются (см . в табл . значе-
ния констант при θ = 0 .024) . Полученные данные 
использовали для расчета изменения суммарной 
скорости растворения железа от θ при нескольких 
значениях потенциала . Наблюдается удовлетвори-
тельное совпадение опытных и расчетных кривых 
[15] .

Рассчитанные изменения степеней заполнения 
поверхности железа анодными интермедиатами 
показали, что с ростом θ должно происходить моно-
тонное уменьшение (примерно в 2 раза) количеств 
всех типов адсорбированных анодных частиц [15] . 
Следовательно, наводороживание металла тормо-
зит все три маршрута растворения железа .

Таким образом, совместное применение мето-
дов биполярного электрода-мембраны и электро-
химической импедансной спектроскопии позволя-
ет установить механизм влияния атомарного водо-
рода на сложные коррозионно-электрохимические 
процессы на поверхности железа; рассчитывать 
кинетические константы элементарных стадий, 
изменение степеней заполнения поверхности ин-
термедиатами реакции и парциальных скоростей 
параллельных маршрутов растворения металла в 
зависимости от количества адсорбированного водо-
рода .

РАСТВОРЕНИЕ НАВОДОРОЖЕННОГО 
ЖЕЛЕЗА В СЛАБОКИСЛЫХ СРЕДАХ
В предыдущем разделе было показано, что 

атомарный водород тормозит растворение железа 
в кислом электролите, уменьшая степени заполне-
ния поверхности металла интермедиатами анодно-
го процесса . Напротив, наводороживание металла 
значительно снижает коррозионную устойчивость 
железа, никеля, углеродистой и нержавеющей ста-
лей в нейтральных средах [22—26] . было необхо-
димо понять причины различного влияния атомар-
ного водорода на анодное поведение металлов в 
кислых и нейтральных электролитах; определить 
условия, при которых наводороживание металла 
приводит к торможению или ускорению коррози-
онного процесса . Одним из путей решения этой 
задачи является изучение кинетики анодного рас-
творения наводороженного железа в средах с рН 
5 ÷ 6 . Такие исследования имеют и практическое 
значение, поскольку большое число стальных кон-

Рис. 4. Опытные импедансные спектры рабочей сторо-
ны железной мембраны в 0 .5 М растворе Na2SO4 (pH 
1 .3) при различных степенях заполнения ее поверхности 
атомарным водородом (значение θ указано над соот-
ветствующим спектром) . E = –0 .23 В [15]
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струкций эксплуатируются в природных водных 
электролитах, имеющих рН в области слабокислых 
значений . При этом кинетика и механизм активно-
го растворения железа в таких электролитах мето-
дом ЭИС изучены явно недостаточно; как правило, 
исследования проводились в средах с рН не более 
5 [11] .

Влияние диффузионного потока водорода через 
мембрану на стационарную скорость 

растворения железа
Анодные поляризационные кривые на железе 

в сульфатных электролитах с рН 5 .5 отличаются от 
полученных в кислотах тем, что кроме тафелевско-
го участка с наклоном 0 .04 В в слабокислых средах 
наблюдается второй участок с большим наклоном 
(0 .16 ÷ 0 .17 В) при менее отрицательных потен-
циалах (рис . 5) [27] . Хорошо различим пик тока 
между двумя тафелевскими участками . По-
видимому, его появление свидетельствует о том, 
что один путь (маршрут) растворения железа тор-
мозится за счет пассивации поверхности металла 
и растворение металла при менее отрицательных 
потенциалах происходит на частично окисленной 
поверхности железа .

Надо отметить, что использование цитратного 
буфера должно было препятствовать подкислению 
приэлектродного слоя электролита при интенсив-
ном анодном растворении железа . Однако, как 
оказалось, цитрат-анионы существенно тормозят 
растворение металла, хотя и не меняют вид анодной 
кривой (рис . 5, кривая 2) .

В области потенциалов, отвечающих первому 
тафелевскому участку (ba = 0 .04 В), увеличение 
потока водорода через мембрану тормозит раство-
рение железа в средах с рН 5 .5, также как это на-
блюдалось в кислых сульфатных электролитах (см . 
рис . 3 в [2]) .

Переход ко второму участку поляризационной 
кривой (с высоким наклоном) показал противопо-
ложный эффект — рост анодного тока с увеличе-
нием потока водорода через мембрану . В 0 .5 М 
растворе Na2SO4 максимальное увеличение анод-
ного тока при Е = –0 .3 В — примерно в 5 раз . 
Максимальное ускорение анодного процесса на-
блюдается при очень небольших концентрациях 
водорода в металле (до 5×10–3 моль·м–3), а затем с 
ростом Сs ток несколько снижается . Похожий эф-
фект наблюдается в буферном растворе при по-
тенциалах в области второго участка поляризаци-
онной кривой (рис . 5): увеличение потока водо-
рода приводит к росту анодного тока [27] .

Подобный эффект наблюдался и при раство-
рении наводороженной малолегированной стали в 
нейтральном (рН 6 .5) электролите: анодный ток 
возрастал после предварительной катодной поля-
ризации электрода [28—34] . Показано, что увели-
чение анодного тока связано с растворением ме-
талла [28] . Однако авторы [28—34] формально 
связывают наблюдаемое ускорение анодной реак-
ции с изменением химического потенциала стали 
при ее наводороживании, не учитывая стадийность 
процесса растворения металла . Кроме того, их 
концепция не объясняет торможение растворения 
наводороженного железа в кислых электролитах .

Импедансные измерения. Расчет констант 
скорости элементарных стадий анодного 

процесса
В 0 .5 М растворе Na2SO4 (pH 5 .5) при потен-pH 5 .5) при потен- 5 .5) при потен-

циалах первого участка анодной кривой (рис . 5) 
импедансный спектр имеет в низкочастотном диа-
пазоне две индуктивные петли, из которых одна 
носит явно депрессивный характер [27] . В этой 
связи можно сделать заключение о наличии трех 
констант времени и, следовательно, о существова-
нии трех типов интермедиатов анодного процесса . 
Для количественного описания экспериментальных 
годографов использовали эквивалентную схему на 
рис . 2, а при поиске констант скоростей элементар-

Рис. 5. Анодные поляризационные кривые, полученные 
в 0 .5 М Na2SO4 (1) и в сульфатном буферном растворе 
(рН 5 .5) (2) [27]
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ных стадий (k 0j ) активного растворения железа 
принимали, что реакционная схема процесса такая 
же, как в электролите с рН 1 .3 (рис . 3) [11, 15] . 
Кроме того, допускали, что величины тафелевских 
коэффициентов элементарных стадий не изменя-
ются при уменьшении кислотности раствора [11] . 
Тогда, используя вышеописанные процедуру рас-
чета и допущения, были найдены величины k 0j в 
отсутствии дополнительного наводороживания 
мембран (при q0 = 0 .006) и при максимальном (в 
изученном диапазоне) потоке водорода в металле 
(qm = 0 .072) (табл .) .

Введение в сульфатный раствор цитратного 
буфера изменяет импедансный спектр, снятый при 
потенциале в области первого тафелевского участ-
ка анодной кривой (Е = –0 .4 В) . Кроме высокоча-
стотной емкостной петли, годограф имеет индук-
тивную петлю при средних (около 0 .5 Гц) и еще 
одну емкостную петлю при самых низких (f < 
0 .08 Гц) частотах . В этой связи для количествен-
ного описания годографов использовали эквива-
лентную схему, в которой вместо одного из элемен-
тов индуктивности использован элемент емкости 
Ci [27] .

Увеличение потока водорода через мембрану 
приводит к росту низкочастотного предела годо-
графа (это согласуется с уменьшением анодного 
тока) и к исчезновению низкочастотной емкостной 
петли . Торможение активного растворения железа 
при его наводороживании в сульфатно-цитратном 
электролите при потенциалах связано, прежде 
всего, с уменьшением константы скорости стадии 
1 (табл .) .

При потенциалах предпассивации металла 
(рис . 5) на годографе наблюдали три емкостных 
полуокружности в отсутствии дополнительного 
наводороживания металла . При катодной поляри-
зации наводороживающей стороны мембраны 
среднечастотная емкостная петля становится ин-
дуктивной, на годографе остается две емкостных 
петли в высокочастотном и низкочастотном диа-
пазонах . Способом несколько отличным от вышео-
писанного, были рассчитаны константы скорости 
элементарных стадий анодного процесса (рис . 3) 
[27], которые даны в табл . Видно, что при увеличе-
нии степени наводороживания железа константа 
скорости стадии 1 уменьшается, а константы ско-
рости стадий 2, 31, 32, 4, 51 и 6 — возрастают . Такое 
действие водорода отлично от наблюдаемого при 
более отрицательном (–0 .4 В) потенциале .

Общепринято, что со сдвигом потенциала в 
положительную сторону возрастает степень за-

полнения поверхности железа адсорбированным 
кислородом или поверхностными оксидами [35, 
36] . Надо отметить, что, хотя процесс образования 
пассивирующих частиц не учитывался в использо-
ванной реакционной модели, но изменение степе-
ни заполнения поверхности кислородом должно 
проявиться в значениях констант скорости ряда 
элементарных стадий .

При сравнении значений констант в сульфатно-
цитратном буфере, полученных на мембране без 
дополнительного наводороживания, обнаружено, 
что константы скорости стадий 4 и 6 уменьшаются 
примерно в 10 раз при переходе к менее отрица-
тельному потенциалу (табл .) . Очевидно, что этот 
эффект связан с увеличением степени заполнения 
поверхности железа адсорбированным кислоро-
дом .

Атомы водорода, десорбирующиеся из наводо-
роженного металла, могут взаимодействовать с 
поверхностным кислородом:
 FeOads + H → FeOНads,
активируя растворение металла . Как следует из 
таблицы, при наводороживании металла константы 
скорости каталитических стадий 4 и 6 возрастают 
и становятся равными их значениям в области по-
тенциалов первого тафелевского участка анодной 
кривой .

РЕАКЦИОННАЯ СХЕМА РАСТВОРЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗА В СУЛЬФАТНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ

Сравнение значений констант скоростей анод-
ного процесса на железном электроде с разными θ 
в кислом и слабокислых растворах позволяет сде-
лать некоторые выводы об участии адсорбирован-
ных частиц в различных стадиях процесса иониза-
ции металла . Так, увеличение рН раствора приво-
дит к росту значений k1 и k51 (табл . 1) . Следователь-
но, стадии 1 и 51 (рис . 3) протекают с участием 
гидроксил ионов, и в результате на поверхности 
металла образуются анодные интермедиаты Fe(OH) 
и Fe(OH)2 . Адсорбированный атомарный водород 
уменьшает k1 во всех изученных средах . Следова-
тельно, атомы Н вытесняют с поверхности метал-
ла гидроксил-ионы, которые являются активатора-
ми растворения металла [3] .

Надо отметить, что реакция десорбции Fe(OH) 
в раствор (стадия 2) идет без участия компонентов 
электролита, так как значения k2, полученные во 
всех изученных средах, близки между собой (табл .) .

Прямая реакция обратимого перехода между 
двумя типами интермедиатов Fe(I) и Fe*(I) (стадия 
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31 на рис . 3) протекает без участия компонентов 
электролита . Однако константа скорости обратной 
стадии 32 несколько меньше в растворе с рН 5 .5; 
то есть, переход Fe*(ОН) в Fe(ОН) заторможен на 
более гидроксилированной поверхности металла . 
Адсорбированные атомы Н несколько уменьшают 
константы k31 и k32 в кислом растворе .

Каталитическая стадия 4 (рис . 4) протекает с 
участием Fe*(ОН) и, по-видимому, сульфат-ионов, 
так как k4 уменьшается с ростом рН раствора 
(гидроксил-ионы вытесняют ионы сульфата с по-
верхности металла) . Очевидно, что эта реакция 
протекает следующим образом
 Fe – (SO4

2–)ads + [Fe*(ОН)]ads – 2e →
 → Fe2+ + Fe*(ОН)ads + SO4

2– 
(5)

Как отмечалось выше, прямая реакция обрати-
мого перехода между Fe(I) и Fe**(II) (стадия 51 на 
рис . 3) протекает с участием ОН– ионов . Атомарный 
водород тормозит прямую и обратную реакции в 
кислом растворе .

Константа скорости каталитической стадии 6 
не изменяется при увеличении рН раствора, но 
уменьшается в цитратном буфере . По-видимому, 
ионы цитрата блокируют активные центры раство-
рения металла . Можно полагать, что стадия 6:
Fe + [Fe*(ОН)2]ads – 2e → Fe2+ + [Fe*(ОН)2]ads (6)
протекает на участках поверхности металла, сво-
бодных от частиц цитрата . Возможно, что реакция 
(6) протекает также как и стадия (5) с участием 
сульфат-ионов, а анионы-ингибиторы препятству-
ют адсорбции на поверхности металла сульфата .

Явление пассивации металла в слабокислом 
цитратном буфере проявляется в уменьшении кон-
стант k4 и k6 при потенциалах второго участка 
анодной кривой . При наводороживании железа эти 
константы увеличиваются примерно в 10 раз и 
принимают такие же значения, как и при потен-
циалах активного растворения железа в данной 
среде .

Таким образом, при совместном применении 
методов электрохимической импедансной спектро-
скопии и электрода-мембраны было показано 
влияние атомарного водорода на кинетические 
константы элементарных стадий, на степени за-
полнения поверхности интермедиатами анодного 
процесса и вклад каждого маршрута в суммарную 
скорость растворения металла . Полученные данные 
позволили уточнить реакционную схему анодного 
растворения железа в сульфатных электролитах и, 
главное, в результате этих исследований была соз-
дана методическая база для изучения механизма 

процессов растворения и пассивации железа и его 
сплавов при контролируемой степени наводорожи-
вания металла .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общеизвестно, что наводороживание металла 

является причиной водородного охрупчивания и 
растрескивания сталей . В данном сообщении и в 
предыдущих частях статьи [1, 2] мы старались под-
черкнуть другой аспект влияния атомарного водо-
рода на коррозионную стойкость металла, а именно, 
изменение скорости растворения железа при его 
наводороживании . Оказалось, что водород, пере-
ходящий из фазы металла на его поверхность, может 
ускорять ионизацию железа в электролитах опреде-
ленного анионного состава или при потенциалах 
предпассивации металла . Очевидно, что представ-
ления о кинетике растворения наводороженного 
металла должны найти применение при объяснении 
ряда явлений, возникающих при коррозии стальных 
конструкций . Так, остается неясным механизм 
роста коррозионной трещины в малолегированных 
(трубных) сталях при механическом напряжении 
металла . При этом полагают, что формирование 
квазихрупких трещин при растрескивании сталей 
в коррозионных средах с рН, близким к нейтраль-
ному, объясняется синергетическим действием 
локального растворения и наводороживания метал-
ла [31, 37—40] . Для объяснения этого и некоторых 
других коррозионных явлений необходимо изучить 
кинетические закономерности репассивации юве-
нильной поверхности наводороженных сталей 
[41—43] . Неясны причины и механизм формирова-
ния локальных очагов коррозии углеродистых 
сталей при потенциалах их активного растворения 
или катодной поляризации [44], но ряд данных 
указывает, что этот эффект также может быть объ-
яснен особенностями кинетики растворения наво-
дороженного металла [45, 46] . В этой связи необхо-
димо проведение дальнейших исследований с це-
лью выяснения роли атомарного водорода в про-
цессах локальной коррозии железа и сплавов на его 
основе . Решение данной задачи необходимо для 
совершенствования методов прогнозирования и 
диагностики коррозионной устойчивости стальных 
изделий и сооружений .

Другими перспективными направлениями 
практического приложения полученных результа-
тов является разработка ингибиторов кислотной 
коррозии сталей и импульсных режимом катодной 
защиты стальных конструкций с учетом кинетики 
растворения наводороженного металла .
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необходимо знать взаимосвязь структурно-
химических параметров, в том числе антифрикци-
онных свойств металлосодержащих трибосистем 
и адсорбционных свойств модифицированного 
металла-наполнителя, а также зависимость хими-
ческой активности металла от его адсорбционных 
характеристик . С точки зрения изучения механиз-
ма синергетических эффектов в названных систе-
мах немаловажным является также получение ко-
личественной информации о закономерностях 
нарастания нелинейных эффектов в функциональ-
ных зависимостях между свойствами [6, 7] для 
разных металлов .

В данной работе рассмотрены основные тен-
денции усиления нелинейных эффектов в зависи-
мостях вида D = f (a), D = F(р .с .) и р .с . = Ф(а) для 
серии поверхностно-модифицированных металлов 
(Ni, Al, Cu), где D — интегральный показатель 
трения в трибосистеме с металлосодержащей смаз-
кой, а — величина адсорбции паров воды на ме-
талле, р .с . — реакционная способность металла 
при окислении .

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Методики поверхностного модифицирования 

металлов разработаны нами ранее [4, 8, 9] . В ре-
зультате модифицирования в парах алкамона (А) и 
триамона (Т) получали серию образцов следующе-
го вида: М/А, М/Т, М/(А+Т), М/Т/A, где М = Al, Ni, 
Cu . Например, обозначение Al/(A+T) соответствует 

ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших задач современной 

физико-химии конденсированного состояния явля-
ется теоретическое и экспериментальное обосно-
вание прогностических подходов, позволяющих 
надежно предсказывать поведение наноматериалов 
в экстремальных промышленных условиях . Для 
серии образцов поверхностно-модифицированных 
металлов или материалов на их основе, которые 
разнятся составом и строением монослоя вещества 
на внешней поверхности металла, поиск структур-
ных отличий и их идентификация является нетри-
виальной задачей [1, 2] . Современные прецизион-
ные инструментальные методы (АСМ, СТМ, СЭМ, 
РФЭС) далеко не всегда позволяют надежно раз-
личать подобные образцы . Поэтому перспектив-
ным является подход, основанный на поиске взаи-
мосвязей между макроскопическими свойствами, 
которые чувствительны к изменению состава при-
поверхностных слоев твердого вещества . К таким 
свойствам относятся антифрикционные свойства 
металлов и материалов на их основе и адсорбционно-
химические характеристики порошков металлов, 
например, адсорбция паров воды и реакционная 
способность металла в процессе окисления [3, 4] . 
Для направленного синтеза поверхностно-модифи-
цированных металлов и для наполнения ими смазок 
в трибосистемах принципиальным вопросом явля-
ется стабилизация поверхности металла [2—4, 5] . 
Для регулирования стабильности свойств металла 
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образцу алюминия, обработанному в смесевом 
режиме алкамоном и триамоном . Кроме того, в 
качестве образца сравнения использовали порошок, 
обработанный парами кремнийорганической жид-
кости ГКЖ-94 на основе органогидридсилоксанов 
(образец вида М/ГКЖ) . Антифрикционные свой-
ства смазок оценивали путем измерения акустиче-
ским методом интегрального показателя эмиссии 
D (пропорционального силе трения) в трибологи-
ческой паре сверло — стальная пластина со смазкой 
(масло И-20), которая содержит исследуемый по-
рошок металла . Измерение D проводили на специ-
альном стенде в ультразвуковом диапазоне частот 
(20—300 кГц) с помощью сертифицированного 
прибора АРП-11 . При фиксированном нагрузочном 
давлении на сверло D определяли как среднее ариф-
метическое из данных 3—5 параллельных опытов . 
Средняя арифметическая погрешность при нахож-
дении безразмерного показателя D составляет ±40 . 
Величину адсорбции паров воды (а) на металле 
измеряли эксикаторным методом при Р/Р0 = 0,96—
0,98 (20 ± 2 °C) . Реакционную способность (р .с .) 
определяли гравиметрически по удельному при-
росту массы образцов при высокотемпературном 
окислении в муфельной печи (1173 К, 300с) в усло-
виях свободного доступа воздуха (Р = 1 атм, влаж-
ность — 60 ± 10 %) . Содержание добавки порошка 
в смазке не превышало 1 % по массе .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенный нами анализ трехмерных зависи-

мостей интегрального показателя трения D от ре-
акционной способности и величины адсорбции 
паров воды показывает следующее [9] . Зависимо-
сти представляют собой пространственные кривые, 
которые отражают влияние вида поверхностного 
модифицирования металла на антифрикционные 
свойства смазки (D) в режиме граничного трения . 
Анализ двумерной зависимости р .с . = Ф(а) на 

основе данных, приведенных в табл . 1, свидетель-
ствует об усилении нелинейности, в зависимости 
от исходного порошка металла, в последователь-
ности Ni, Cu, Al .

Описание взаимосвязи опытных данных по р .с . 
и а, приведенных в работе [9], с помощью линей-
ной функции показывает слабую корреляцию 
(|Rлин| = 0,147) р .с . и а для образцов на основе Al-
пудры (ПАП-2) . Аналогичное описание для об-
разцов на основе карбонильного никеля (ПНК-
УТ3) характеризуется коэффициентом корреляции 
0,750, что свидетельствует об изменении р .с . в 
зависимости от а по закону, близкому к линейному . 
Наглядная иллюстрация выводов по табл . 1 следу-
ет из графиков, приведенных на рис . 1 .

Аппроксимация зависимостей р .с . от а функ-
циями на основе уравнений Гаусса демонстрирует, 
что в правых частях уравнений р .с . = Ф(а) для Cu- 
и Al-образцов отсутствуют линейные функции 
(табл . 1) . Относительная погрешность аппрокси-
мации опытных данных составляет не более 2,7 % . 
Графически эти уравнения отображаются экстре-
мальными зависимостями, которые наиболее ре-
льефно выражены для Al-образцов (рис . 1) . Одна-Al-образцов (рис . 1) . Одна--образцов (рис . 1) . Одна-
ко степень отклонения от линейности сложно 
объяснить только увеличением дисперсности 
(удельной поверхности) образцов . Образцы на 
основе никеля, обладающие наиболее линейными 
свойствами, характеризуются более высокой удель-
ной поверхностью по сравнению с образцами на 
основе меди . По-видимому, объяснение наблюдае-
мых эффектов должно связываться не только с 
дисперсностью, но и с отличиями в строении по-
верхностного слоя образцов [4] .

Анализ двумерных зависимостей D = f (a) и 
D = F(р .с .) на основе данных, приведенных в табл . 
2, свидетельствует об усилении нелинейности в 
зависимости от исходного порошка металла в по-
следовательности Al, Cu, Ni .

Таблица 1. Усиление (→) нелинейности в зависимостях р .с . от а для порошка-наполнителя на основе разных 
металлов (|Rлин| — коэффициент линейной корреляции)

Вид 
металла

Вид аппроксимирующего уравнения
р .с . = Ф(а) |Rлин|

Средняя уд . поверхность 
образцов (бЭТ), м2/г

Ni р .с . = - + + ◊ - -0 039 8 748 0 041 400 0 019 2. . . exp( ( ( . )) )x x 0,750 0 .50±0 .04

Cu р .с . = + + ◊ - -0 15 68 82 0 022 980 0 0262 2. . . exp( ( ( . )) )x x 0,614 0 .34±0 .02

Al р .с . = ◊ - ◊ + ◊ - -500 1 74 17 6 200 0 162 2x x
x

x. ln( ) . exp( ( ( . )) ) 0,147 2 .62±0 .10
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Выводы по табл . 2 наглядно иллюстрируются 
графиками, приведенными на рис . 2 .

Обсудим возможные причины «разнонаправ-
ленности» рядов, описывающих усиление нели-
нейности зависимости р .с . = Ф(а) в табл . 1 и за-
висимостей D от а и от р .с . в табл . 2 . Можно 
предложить следующее общее объяснение наблю-
даемым фактам . Известно, что р .с ., определяемая 
химическим потенциалом поверхности, достаточ-
но чувствительна к кривизне поверхности [10] . 
Поэтому, очевидно, максимальная р .с . и наиболее 
нелинейная зависимость р .с . = Ф(а) регистриру-
ется у наиболее высокодисперсных образцов на 
основе Al-пудры (см . табл . 1 и рис . 1) . Антифрик-Al-пудры (см . табл . 1 и рис . 1) . Антифрик--пудры (см . табл . 1 и рис . 1) . Антифрик-
ционная характеристика трибосистемы D в боль-D в боль- в боль-
шей степени определяется стабильностью системы 
и, в частности, величиной адгезии ПАВ к металлу 
в наполнителе [1, 2, 5] . Есть основания полагать, 
что наиболее прочная адсорбционная связь 
поверхностно-активных триамона и алкамона до-
стигается на поверхности карбонильного никеля . 
По данным В . Г . Сыркина [11], поверхность кар-
бонильного никеля насыщена различными моле-
кулами, содержащими карбоксильную группу . Это 
благоприятно для хемосорбции четвертичных 
соединений аммония (ЧСА) за счет взаимодей-
ствия карбоксильной группы с полярной группой 
ЧСА [12] . Хемосорбция, в свою очередь, способ-
ствует стабилизации катионных ПАВ на основе 
ЧСА (триамона и алкамона) в виде монослойной 
пленки, обращенной наружу гидрофобными орга-
ническими радикалами [5] . Подобная стабилиза-
ция, по-видимому, затруднена на поверхности 
Al-пудры, которая содержит стеариновую нано--пудры, которая содержит стеариновую нано-
пленку на частицах, наносимую в заводских усло-
виях [13] . Здесь прочная хемосорбционная связь 
маловероятна из-за наличия крупных органиче-
ских радикалов (С17) в стеариновой нанопленке и 
в адсорбирующемся алкамоне (С10—С18) [14] . По-
верхность исходной Al-пудры, по данным EDX-
спектроскопии, содержит максимальное количе-

Таблица 2. Усиление (→) нелинейности в зависимостях D от а и D от р.с. для трибосистем с порошками-
наполнителями на основе разных металлов (|Rлин| — коэффициент линейной корреляции)

Вид 
металла |Rлин| для D = f (a) |Rлин| для D = F(р .с .)

Содержание углерода (EDX) в 
поверхностном слое исходного 

порошка металла, ат . %

Ni 0,450 0,172 8,46

Cu 0,743 0,269 4,71

Al 0,816 0,280 33,8

Ni

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,017 0,018 0,019 0,02 0,021 0,022 0,023 0,024 0,025
a

р.с.

Ni/ГКЖ

Ni/T Ni/T/A

Ni/A,

Ni

Ni/(A+T)

|R|=0,750
(а)

Cu

0,17

0,19

0,21

0,23

0,018 0,023 0,028 0,033 0,038 0,043
a

р.с.

Cu/ГКЖ

Cu/T/A

Cu/T

Cu/A

Cu/(A+T)

Cu
|R|=0,614

(б)

Al

30

35

40

45

50

0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24
a, %

р.с., %

Al/(A+T)

Al

Al/A
Al/T

Al/T/A

|R|=0,147

(в)

Рис. 1. Аппроксимация опытных данных (точки обо-
значены ) по реакционной способности (р .с .) и по 
адсорбции паров воды (а) линейной зависимостью для 
модифицированных образцов на основе разных метал-
лов: а — Ni-образцы, б — Cu-образцы, в — Al-образцы
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ство углерода в поверхностном слое (табл . 2) . 
Исходя из сказанного, усиление нелинейных эф-
фектов в зависимостях D = f (a) и D = F(р .с .) для 
трибосистем при переходе от Al-наполнителей к 
Ni-наполнителям может быть объяснено, в первом 
приближении, более выраженными нелинейными 
свойствами металла (Ni), содержащего на поверх-Ni), содержащего на поверх-), содержащего на поверх-
ности монослойную пленку катионактивного ве-
щества . В пользу более тонкого распределения 

ПАВ по поверхности никеля свидетельствуют, в 
частности, приведенные в работе [15] данные о 
незначительном изменении (не более 1 нм) пара-
метров шероховатости и “peak to peak” на АСМ-
снимках после нанесения модификатора (А+Т) по 
сравнению с Cu- и Al-образцами .

Таким образом, нарастание нелинейных эффек-
тов в функциональной взаимосвязи р .с . = Ф(а) 
происходит, в зависимости от вида металла, в ряду 
Ni, Cu, Al; для функциональных взаимосвязей 
D = f (a) и D = F(р .с .) — в ряду Al, Cu, Ni .

Данная статья выполнена в рамках НИР, про-
водимой по государственному заданию Министер-
ства образования и науки РФ в 2012 г., проект 
№5279 (№ гос.рег. 01201255105).
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Рис. 2. Аппроксимация опытных данных (точки обо-
значены ) по интегральному показателю трения (D) и 
по адсорбции паров воды (а) линейной зависимостью 
для модифицированных образцов на основе разных 
металлов: а) Ni-образцы, б — Cu-образцы, в — Al-
образцы
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении исследований были использо-

ваны образцы в форме прямоугольных пластин раз-
мерами 10×10×2 мм из титанового сплава ВТ1—0 .

Микродуговое оксидирование проводили на 
лабораторной установке с плавной регулировкой 
тока, позволяющей задавать различные электриче-
ские режимы, в ванне из нержавеющей стали, 
служившей вторым электродом . Перемешивание 
электролита производилось сжатым воздухом, 
термостабилизация осуществлялась прокачивани-
ем холодной воды через рубашку водяного охлаж-
дения электролитической ванны .

Для реализации процесса микродугового окси-
дирования был выбран щелочной электролит, со-
держащий NaOH концентрацией 3 г/л . Образец 
погружали в водный раствор электролита и прово-
дили микродуговое оксидирование . Процесс вели 
в анодном режиме в течение 20 минут при плот-
ности тока 90 А/дм2 (величина тока 2,5 А) . Образ-
цы с покрытием промывали в течение 3—4 минут 
под струей холодной проточной воды и сушили в 
сухожаровом шкафу в течение 1 часа .

Определение микротвердости проводили на 
Microhardness tester HVS-1000B с видеоизмери-
тельной системой SP-5 при нагрузке 9 .807 Н, вре-
мя нагрузки 15 секунд .

Измерение открытой пористости и осмотр 
структуры поверхности выполняли с использова-
нием анализатора изображений АГПМ-6М и про-
граммы «Металлограф» .

ВВЕДЕНИЕ
Микродуговое оксидирование (МДО) — один 

из самых перспективных методов поверхностной 
обработки материалов . Микродуговое оксидиро-
вание позволяет получать многофункциональные 
покрытия с уникальным комплексом свойств . 
Характерной особенностью МДО является уча-
стие в процессе формирования покрытия поверх-
ностных микроразрядов, оказывающих весьма 
существенное и специфическое воздействие на 
формирующееся покрытие . Возможность форми-
ровать функциональные покрытия в электролитах 
на основе растворов щелочей малой концентрации 
известна [1], но данные о характеристиках, фор-
мируемых при этом покрытий на титановых спла-
вах практически отсутствуют . Нет ясности и в 
вопросе о том, по какому механизму происходит 
формирование основной массы покрытия в про-
цессе микродугового оксидирования . Вместе с тем 
титан является весьма распространенным кон-
струкционным материалом в таких отраслях как 
авиационная, космическая и медицинская техни-
ка, химическая промышленность и приборостро-
ение .

Цель работы: выяснить влияние процесса ми-
кродугового оксидирования на изменение геоме-
трических размеров обрабатываемых деталей, 
измерить механические характеристики покрытий 
и установить основной механизм образования по-
крытия при МДО в однокомпонентном растворе 
NaOH .

КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, Том 14, № 4, С. 453—455

УДК 543.251

МИКРОДУГОВОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ  
В ЩЕЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ

© 2012 Г. Г. Нечаев

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.,  
ул. Политехническая 77, 410054 Саратов, Россия

Поступила в редакцию 15 .10 .2012 г .

Аннотация . Приведены данные о свойствах покрытия, полученного методом микродугового 
оксидирования на титане, приведены данные расчетов и сделана оценка электронной компо-
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Толщину покрытий измеряли с применением 
Microhardness tester HVS — 1000B на поперечных 
шлифах .

Исследование изменений геометрических раз-
меров образцов производили измерением линей-
ных размеров образцов до и после процесса МДО 
с помощью микрометра модели МКЦ-0-25-0,001 .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАСЧЕТЫ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Процесс МДО в растворе NaOH протекал 
равномерно по всей поверхности . Визуальный 
осмотр поверхности после МДО показал, что на 
образцах сформировано сплошное однородное по-
крытие серо-голубого цвета, без трещин и сколов .

При снижении величины тока до 1 А процесс 
протекал без микродуговых разрядов в течение 
15 минут . Через 15 минут появились микроразряды 
на гранях, и только через 4 минуты после появления 
первых микроразрядов процесс распространился 
на всю поверхность . Однако количество микрораз-
рядов было весьма мало . При дальнейшем сниже-
нии величины тока микроразряды не возникали .

Результаты инструментального исследования 
образцов перед процессом МДО и сформирован-
ного покрытия представлены в табл .

Согласно полученным результатам в процессе 
МДО в растворе щелочи малой концентрации на 
поверхности деталей из титановых сплавов сфор-
мированы твердые покрытия с высокой пористо-
стью .

Характерные поры отчетливо видны на фото-
графии поперечного шлифа образца с МДО по-
крытием (рис . 1) .

Увеличение толщины деталей после формиро-
вания покрытия в щелочном электролите состави-
ло 0,017 мм, то есть около 0,008 мм на сторону . При 
этом толщина сформированного покрытия дости-
гает величины 0,1 мм . Таким образом, установлено, 
что формирование покрытия в процессе МДО в 
щелочных электролитах происходит вглубь тита-
нового сплава и не приводит к заметному увеличе-
нию геометрических размеров детали .

был проведен расчет электронной компоненты 
тока процесса МДО с использованием методики 
эквивалентных сопротивлений [2, 3] .

Очевидно, что именно электронная компонен-
та тока микродугового разряда вызывает разогрев 
как плазменного образования, так и прилегающего 
к нему покрытия .

Электрический заряд, прошедший через образец 
во время процесса МДО, был рассчитан по формуле:
 QМДО = I t = 2,5 А·1200 с = 3000 Кл .

Масса Ti, которая участвовала в реакциях окис-Ti, которая участвовала в реакциях окис-, которая участвовала в реакциях окис-
ления, определена из соотношения
 mTi = VTi ρ = S h ρ = 1,27 г,
где S — площадь поверхности образца; h — тол-
щина слоя прореагировавшего Ti; ρ — плотность 
Ti, ρ = 4,54 г/см3 .

был проведен расчет величины заряда, пошед-
шего на окисление титана
 Qокс = mTi F Z / μ,
где F — 9,65 × 104 Кл/моль; Z — 4; μ — 48 г/моль .

Величина заряда, перенесенного ионами при 
окислении титана, составила величину 1013 Кл . 
При обратном расчете ионного тока получена ве-
личина 0,844 А . Эта величина соответствует мак-
симальному току процесса при отсутствии микро-
разрядов .

Рис. 1. Фотография поперечного микрошлифа МДО 
покрытия, сформированного в растворе NaOH: 1 — 
пора; 2 — покрытие; 3 — переходный слой; 4 — титан

Таблица. Результаты измерений характеристик 
МДО покрытия

Измеряемая  
характеристика

Значение характеристики

с покрытием без покрытия

Шероховатость:
Ra, мкм
Rz, мкм

1 .37
15

0 .79
10 .1

Пористость, % 45 —

Микротвердость, HV, 
кгс/мм² 271 225

Толщина покрытия, 
мкм 95 ± 10 —

Толщина образца, мм 1,51 1,49
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Величина электронной компоненты тока опре-
делялась, как разность между величиной тока про-
цесса МДО и величиной ионной составляющей 
тока .

Электроны образуются при ионизации веще-
ства в паровом пузыре при возникновении пробоя 
и развитии микродугового разряда . Электронная 
компонента тока микродугового разряда участвует 
в переносе отрицательного заряда и не связана с 
переносом вещества и образованием покрытия .

ВЫВОДЫ
При микродуговом оксидировании титановых 

сплавов в однокомпонентном растворе NaOH на 
поверхности деталей формируется твердое пори-
стое покрытие . Увеличения размеров деталей при 
этом не происходит .

Проведенные расчеты показали, что подавляю-
щая часть носителей заряда, поступающих на ти-

тановую деталь в ходе процесса МДО — электро-
ны, то есть микродуговой разряд имеет характер 
электронного потока . Микродуговые разряды не 
принимают сколько-нибудь заметного участия в 
формировании массы покрытия .

Основной механизм образования покрытия в 
процессе МДО носит характер электрохимическо-
го окисления, по крайней мере, для однокомпонент-
ных щелочных электролитов .
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в частности, на тонких пленках нестехиометриче-
ского оксида титана . Переключательные свойства 
TiO2–x пленок обусловлены миграцией кислородных 
вакансий под действием электрического поля . боль-
шую роль в функционировании мемристоров игра-
ют металлические контакты к оксиду . Мемристор-
ный эффект может возникать благодаря изменению 
характеристик барьера Шоттки на границе металл-
полупроводник, которое обеспечивается миграцией 
в электрическом поле заряженных кислородных 
вакансий к межфазной границе [9] . В литературе 
обсуждаются и другие механизмы, которые опреде-
ляют гистерезис и нелинейность ВАХ мемристоров, 
но все они, так или иначе, связаны с нестехиоме-
трией оксидного материала и подвижностью ионов .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Нестехиометрией, необходимой для проявле-

ния мемристорного эффекта, могут обладать и 
другие окcиды . Наши исследования показали, что 
при определенных технологических условиях 
пленки оксида олова имеют выраженную дефект-
ность по кислородной подрешетке [10, 11] . Пленки 
SnO2–x были приготовлены путем окисления на 
воздухе тонких слоев металлического олова, рас-
пыленных магнетронным методом на подложки из 
поликора (Al2O3) c готовыми Pt электродами или 
монокристаллического кремния КЭФ-4,5 . После 
окисления олова, нанесенного на кремниевые под-
ложки, на его поверхность распылялись золотые 
электроды . В первом случае мы получили планар-
ную структуру Pt-SnO2–x-Pt с расстоянием между 

ВВЕДЕНИЕ
Одним из ключевых компонентов вычислитель-

ной техники являются элементы твердотельной 
энергонезависимой перезаписываемой памяти . 
большие перспективы в этой области имеет подход, 
основанный на использовании мемристорного эф-
фекта [1—6] . Такие элементы памяти получили 
название ReRAM (resistive random-access memory) . 
Мемристоры — это электронные устройства рези-
стивного типа, которые имеют гистерезисную не-
линейную вольт-амперную характеристику . Впечат-
ляющие успехи в разработке мемристоров достиг-
нуты в HP Labs — научно-исследовательском под-
разделении фирмы Hewlett Packard . В HP Labs из-
готовлены прототипы ReRAM c размерами функ-ReRAM c размерами функ- c размерами функ-c размерами функ- размерами функ-
циональной области 5 нм, что существенно меньше, 
чем размеры современных кремниевых транзистор-
ных устройств . быстродействие мемристоров ожи-
дается на уровне 50 нс . Кроме хранения информации 
мемристоры могут осуществлять и ее обработку . 
Скоммутированные определенным образом мемри-
сторы, функционирующие в аналоговом режиме, 
могут моделировать нейроны головного мозга [7, 8] . 
Такие нейроноподобные мемристорные сети спо-
собны к обучению и адаптивным вычислениям .

Приведенный здесь перечень возможностей и 
преимуществ мемристорных устройств является 
далеко не полным, что и определяет актуальность 
исследований в этом направлении, особенно в об-
ласти поиска новых материалов для мемристоров .

Подавляющая часть исследований мемристор-
ного эффекта проведена на оксидных материалах, 
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Pt электродами ~200 мкм, во втором — сэндвич 
структуру Si-SnO2–x-Au с расстоянием между верх-Au с расстоянием между верх- с расстоянием между верх-
ним и нижним электродами, равным толщине 
пленки SnO2–x (~100 нм) .

Контроль температуры и времени окисления 
металлических пленок олова позволяет управлять 
стехиометрией получаемых пленок . Оптимальной 
для формирования нестехиометрических пленок 
была температура 350—450 °C при временах окис-
ления ~ 30 мин . Нестехиометрия полученных 
пленок SnO2 была подтверждена оптическими и 
электрофизическими методами [11] .

Мемристорный эффект исследовался путем 
измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) 
на различных частотах: от 10–2 до 103 Гц при ам-
плитуде синусоидального сигнала 10 В .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
ВАХ, измеренные на планарной структуре Pt-

SnO2–x-Pt, представлены на рис . 1 . На частоте 10–2 
Гц наблюдается гистерезис ВАХ в виде симметрич-
ных петель (рис . 1 a), который постепенно вырож-
дается в прямую линию на частотах более 10 Гц 
(рис . 1 b) .

В данном случае гистерезис можно объяснить 
миграцией ионов (вакансий кислорода) . Частоты, 
на которых проявляется гистерезис, свидетельству-
ют о малой подвижности вакансий кислорода в 
электрическом поле . Это соответствует результа-
там, которые были получены ранее при исследова-
нии импеданса пленок SnO2–x [11] . Предположение 
о природе гистерезиса планарной структуры на 
низких частотах подтверждается работой [12] . 

Авторы работы рассмотрели и смоделировали про-
цессы (рис . 3), происходящие в полупроводниковой 
пленке с подвижными ионами на различных часто-
тах тестового напряжения .

Сравнение рис . 1 и 2 показывает полное соот-
ветствие реального поведения ВАХ структуры 
Pt-SnO2–x-Pt и результатов моделирования для си-Pt и результатов моделирования для си- и результатов моделирования для си-
стемы с ионной подвижностью .

Другой значительный результат, полученный 
в работе [12], заключается в установлении зако-
номерностей, которые показывают, что мемри-
сторный эффект возрастает по абсолютному 
значению для больших значений подвижности 
примесей и меньших толщин полупроводниковых 
пленок . Последняя зависимость подчиняется 

      
Рис. 1. ВАХ планарной структуры Pt-SnO2–x-Pt, измеренные на различных частотах тестового синусоидального 
напряжения: a — 0 .01 Гц; b — 100 Гц

Рис. 2 Результаты моделирования ВАХ полупроводника 
с ионной подвижностью на различных частотах: ω0 и 
10 ω0 [12]
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квадратичному закону, т .е . мемристорный эффект 
для нанометровой пленки больше в миллион раз, 
чем для микронной . В полном соответствии с этим 
выводом в планарной структуре Pt-SnO2–x-Pt с 
расстоянием между электродами ~200 мкм эффект 
переключения сопротивления не наблюдался . По-
пытки поляризовать эту структуру напряжением 
смещения ± 30 В не привели к заметному измене-
нию вольт-амперных характеристик, т .е . ее сопро-
тивления .

Дальнейшие исследования проводились на 
сэндвич структуре Si-SnO2–x-Au, где расстояние 
между электродами составляло ~100 нм . ВАХ 
структуры, измеренные на частоте 10 Гц, пред-
ставлены на рис . 3 . Нелинейный график 1 (рис . 3) 
соответствует ВАХ исходного образца, который 
характерен для структур с энергетическими барье-
рами на фазовых границах . В настоящее время мы 
не обсуждаем, какими барьерами обусловлена не-
линейность ВАХ: границей Si-SnO2–x или SnO2–x-
Au . В области ±2 В наблюдается гистерезис ВАХ, 
который мы связываем с миграцией кислородных 
вакансий в SnO2–x под действием поля .

Затем структура была поляризована напряже-
нием +30 В, приложенным к золотому электроду в 
течение 30 мин . После этой процедуры произошло 
переключение сопротивления структуры, что на-
блюдается по изменению правой части ВАХ (гра-
фик 2) .

График 3 соответствует ВАХ структуры после 
приложения обратного по знаку смещения –30 В 

напряжения к золотому электроду . ВАХ структуры 
при этом практически полностью восстановилась 
до начального состояния .

Следующий вопрос, который возникает при 
изучении мемристорного эффекта, это его времен-
ная устойчивость . Ионы, сдвинутые полем к одно-
му из электродов, после выключения поля могут 
диффундировать в объем полупроводника против 
градиента концентрации .

На рис . 4 показаны результаты таких исследо-
ваний . Сравнение графиков 1 (до воздействия 
смещения) и 2—5 (после выключения смещения) 
показывает, что резистивное переключение в си-
стеме Si-SnO2–x-Au устойчиво, по крайней мере, 
при комнатной температуре .

ВЫВОДЫ
Обнаруженный эффект резистивного переклю-

чения в сэндвич-структуре на основе нестехиоме-
трического оксида олова позволяет сделать вывод 
о перспективности этого материала для разработки 
устройств твердотельной перезаписываемой энер-
гонезависимой памяти — мемристоров .

Работа выполнена при поддержке грантов ФЦП 
(ГК 14.740.11.0599 и №2012-1.1-12-000-2003-120).
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граммы, а также анализе характера фазовых равно-
весий в тройной системе Sn — P — As .

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАВНОВЕСИЙ 
В СИСТЕМЕ Sn — P — As

Анализ литературных данных показывает, что 
характер фазовых равновесий в тройной системе 
Sn — As — P достаточно сложен: помимо жидкой 
и паровой фаз возможно присутствие девяти твер-
дых фаз . В двойной системе олово — фосфор со-
гласно [6] существует два синтектических равно-
весия: L1 + L2 ↔ Sn4P3 и L2 + L3 ↔ SnP3; еще одна 
промежуточная фаза Sn3P4 плавится конгруэнтно . 
В системе олово — мышьяк установлено существо-
вание двух соединений: Sn4As3 разлагается по пе-
ритектической схеме, SnAs плавится конгруэнтно 
[7] . В системе фосфор — мышьяк бертоллидная 
промежуточная фаза (γ) с широкой областью гомо-
генности (60—70 ат . % As) плавится инконгруэнт-
но [8] . Необходимо учесть, что разрезы, проходя-
щие через область существования этой фазы, не 
могут быть квазибинарными или даже частично 
квазибинарными (в некотором интервале темпера-
тур ниже солидуса), а классические условия син-
гулярной триангуляции не выполняются . Арсенид 
олова Sn4As3 также разлагается по перитектической 
схеме, что исключает квазибинарный характер 
сечений с участием этого соединения . Кроме того, 
наличие в двойной системе олово — фосфор син-
тектических равновесий также усложняет анализ 
фазовых равновесий в тройной системе . Тем не 
менее, для верной интерпретации эксперименталь-
ных данных необходимо предварительно предста-

ВВЕДЕНИЕ
Пниктиды металлов отличаются большим раз-

нообразием составов, кристаллических структур и 
свойств, поэтому являются важным классом соеди-
нений, используемых в промышленности как 
функциональные материалы . Применение фосфи-
дов и арсенидов металлов в качестве анодных 
материалов стимулировало работы по исследова-
нию пниктидов d- (Mo, W, Fe, Co, Ni, Cu), а также 
некоторых p-металлов (Sn, Zn) . Достаточно под-Sn, Zn) . Достаточно под-, Zn) . Достаточно под-Zn) . Достаточно под-) . Достаточно под-
робно изучены фазовые диаграммы двойных си-
стем Sn — As и Sn — P, а также кристаллическая 
структура и свойства промежуточных фаз в этих 
системах [1—4] . Сведения о характере равновесий 
в тройной системе Sn — P — As в литературе прак-Sn — P — As в литературе прак- — P — As в литературе прак-P — As в литературе прак- — As в литературе прак-As в литературе прак- в литературе прак-
тически отсутствуют . В то же время, однотипный 
характер связи и кристаллохимическое строение 
Sn4Р3 и Sn4As3, благоприятный «размерный» фак-
тор, предопределяют возможность формирования 
непрерывного ряда твердых растворов между эти-
ми соединениями . В [5] на основании данных 
рентгенофазового анализа было сделано заключе-
ние о существовании непрерывного ряда твердых 
растворов (Sn4Р3)x(Sn4As3)1–x . Появляется возмож-
ность, варьируя состав твердого раствора, в опреде-
ленных пределах изменять свойства сплавов . С 
научной точки зрения подойти к получению таких 
многокомпонентных сплавов можно на основе 
знания фазовой диаграммы системы Sn — P — As .

Цель настоящей работы состояла в эксперимен-
тальном исследовании политермического сечения 
Sn4P3 — Sn4As3 методом дифференциально-
термического анализа и построении его Т-х диа-
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вить возможные схемы равновесий в этой системе . 
На рис . 1 представлен один из наиболее вероятных 
с нашей точки зрения вариантов, хотя, безусловно, 
окончательно можно решить этот вопрос лишь по-
сле полного экспериментального исследования 
системы .

Наиболее высокую температуру плавления 
имеет мышьяк (1087 К) . Вдоль линии е6М твердый 
раствор на основе мышьяка (As) участвует в трех-As) участвует в трех-) участвует в трех-
фазном эвтектическом равновесии L ↔ (As) + SnAs . 
С другой стороны, трехфазное перитектическое 
равновесие должно существовать вдоль линии р2М: 
L + (As) ↔ γ .

Эвтектический и перитектический характер 
этих процессов нетрудно установить, анализируя 

вид коннодных треугольников: в первом случае 
трехфазному превращению предшествуют два двух-
фазных L ↔ (As) и L ↔ SnAs, а равновесие (As) ↔ 
SnAs следует за ним . Во втором случае трехфазно- следует за ним . Во втором случае трехфазно-
му процессу предшествует двухфазное превраще-
ние L ↔ (As), а из него вытекают два других: L ↔ 
γ и (As) ↔ γ  . В точке М осуществляется четырех-As) ↔ γ  . В точке М осуществляется четырех-) ↔ γ  . В точке М осуществляется четырех-
фазное равновесие, ему соответствует плоскость 
трапеции SnAs — (As) — γ — М, причем т . М на-SnAs — (As) — γ — М, причем т . М на- — (As) — γ — М, причем т . М на-As) — γ — М, причем т . М на-) — γ — М, причем т . М на-
ходится за пределами треугольника, образуемого 
фигуративными точками твердых фаз, что говорит 
о перитектическом характере этого нонвариантно-
го превращения: L + (As) ↔ γ + SnAs . Ниже по 
температуре следует одно трехфазное равновесие 
с участием жидкости: L ↔ γ + SnAs (кривая МК) .

Рис. 1. Схема фазовых равновесий в системе Sn — As — P
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Твердый раствор на основе фосфора (Р) в двой-
ной системе фосфор-мышьяк формируется по пе-
ритектической реакции, поэтому из точки р3 ис-
ходит кривая р3N трехфазного равновесия L+ γ ↔ 
(Р), за которым следует четырехфазное превраще-
ние с участием жидкости и трех твердых фаз: 
γ-фазы, SnР3 и (Р) . Из схемы, приведенной на рис . 1, 
видно, что это равновесие должно носить перитек-
тический характер L+ γ ↔ SnР3 + (Р), а значит, 
следовать за ним должен трехфазный процесс L ↔ 
SnР3 + (Р) (кривая Nе5 на рис . 1) . Помимо уже упо-
мянутого перитектического процесса вдоль кривой 
р3N равновесию при температуре точки N пред- равновесию при температуре точки N пред-N пред- пред-
шествует осуществляемый по линии КN эвтекти-N эвтекти- эвтекти-
ческий процесс L ↔ SnР3 + γ . В самой точке К 
сосуществуют жидкость и три твердых фазы: 
γ-фаза, SnР3 и SnAs . Это равновесие может носить 
как эвтектический, так и перитектический харак-
тер, для выяснения этого необходимо эксперимен-
тальное определение параметров точки К и ее 
положения относительно треугольника, связываю-
щего фигуративные точки соответствующих твер-
дых фаз . Выше температуры т . К реализуются два 
трехфазных равновесия: L ↔ γ + SnAs (кривая МК) 
и L ↔ SnР3 + SnAs (кривая КF на рис . 1) .

Промежуточная фаза Sn3Р4 участвует в трех 
моновариантных эвтектических процессах: L ↔ 
Sn3Р4 + SnР3 (кривая е4F); L ↔ Sn4Р3 + Sn3Р4 (кривая 
е3О); L ↔ Sn3 Р4 + SnAs (кривая FО) . Соответствен-FО) . Соответствен-О) . Соответствен-
но этому в точках F и О реализуются четырехфаз-F и О реализуются четырехфаз- и О реализуются четырехфаз-
ные равновесия, вероятнее всего эвтектические L 
↔ Sn3Р4 + SnР3 + SnAs и L ↔ Sn3Р4 + SnAs + Sn4Р3 . 

Для удобства восприятия пунктирными линиями 
на рис . 1 соединены фигуративные точки твердых 
фаз, участвующих в равновесиях, однако эти сече-
ния не осуществляют триангуляцию системы .

В табл . систематизированы данные о четырех- 
и трехфазных процессах в тройной системе Sn — 
As — P .

В случае образования непрерывного ряда твер-
дых растворов (Sn4As3)x(Sn4Р3)1–x (α — твердые 
растворы) вдоль кривой Ор1 будет наблюдаться 
совместная кристаллизация твердых растворов и 
арсенида олова SnAs, причем до пересечения с 
плоскостью политермического сечения Sn4As3 — 

Sn4Р3 в точке Z характер процесса будет эвтекти-Z характер процесса будет эвтекти- характер процесса будет эвтекти-
ческим L ↔ SnAs + α, а после точки Z — перитек-L ↔ SnAs + α, а после точки Z — перитек- ↔ SnAs + α, а после точки Z — перитек-SnAs + α, а после точки Z — перитек- + α, а после точки Z — перитек-Z — перитек- — перитек-
тическим: L + SnAs ↔ α . Вдоль кривой е1е2 должна 
реализоваться совместная кристаллизация олова 
(или твердого раствора на его основе, хотя раство-
римость крайне мала) и α -твердых растворов: L ↔ 
Sn + α . Поскольку эвтектические точки в двойных 
системах Sn — As и Sn — P вырождены, линия е1е2 
лежит вблизи фигуративной точки чистого олова 
и на рис . 1 представлена в виде вставки . Таким 
образом, в треугольнике, ограниченном фигуратив-
ными точками олова, арсенида и фосфида олова 
состава Sn4В3, поверхность ликвидуса практически 
полностью занимает поле первичной кристаллиза-
ции α-твердых растворов .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Синтез образцов осуществляли однотемпера-

турным методом в два этапа: предварительно син-

Таблица 1. Четырехфазные и трехфазные равновесия в тройной системе Sn — As — P

Нонвариантные равновесия Моновариантные равновесия

Точка Процесс Кривaя Процесс Кривая Процесс

M L+ (As) ↔ γ + SnAs MK L ↔ SnAs + γ e6M L↔ SnAs + γ

K L ↔ SnAs +γ +SnP3 p2M L+ (As) ↔ γ p3N L + γ ↔ (P)

K или L + SnAs ↔γ+SnP3 KN L ↔ γ + SnP3 Ne5 L ↔ SnP3 + (P)

N L + γ ↔ SnP3 + (P) FK L↔ SnAs + SnP3 e4F L↔ Sn3P4 + SnP3

F L↔ SnAs+Sn3P4 +SnP3 FO L↔SnAs+Sn3P4 е1H L↔ Sn + Sn4As3 

O L↔ SnAs + Sn4P3+Sn3P4 e3O L↔ Sn3P4 + Sn4P3 e2H L↔ Sn + Sn4P3 

G L+ SnAs ↔ Sn4P3+SnAs OG L↔ SnAs + Sn4P3  GH L↔ Sn4As3 + Sn4P3

H L↔ Sn+Sn4As3+Sn4P3
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тезировали фазы Sn4P3 и Sn4As3, затем из получен-
ных двойных соединений готовили сплавы, соста-
вы которых отвечают политермическому разрезу 
Sn4As3 — Sn4P3 .

В качестве исходных компонентов использова-
ли олово марки ОВЧ-000, мышьяк ОСЧ-9-5 (очи-
щенный вакуумной сублимацией), фосфор ОСЧ-9-
5 . Кварцевые ампулы с навесками вакуумировали 
до остаточного давления 5×10–4 гПа . Взвешивание 
осуществляли на весах AR2140 с погрешностью 
±1 . 10–3г .

Полученные бинарные сплавы измельчали, а 
затем рассчитанные навески сплавляли между со-
бой в вакуумированных кварцевых ампулах при 
температуре 900 К (температура инконгруэнтного 
разложения Sn4As3 — 861 К, температура синтек-
тического распада фазы Sn4P3 — 832 К) . Образцы 
подвергали гомогенизирующему отжигу в течение 
150 ч при температуре 800—820 К .

В настоящей работе сечение Sn4As3 — Sn4Р3 
было изучено методом дифференциально-
термического анализа . Исследования проводили на 
установке ДТА с программируемым нагревом печи 
с использованием ПИД-регуляторов ОВЕН ТРМ-
151 и ТРМ-202 . Сигнал с хромель-алюмелевых 
термопар оцифровывался и обрабатывался при по-
мощи компьютерной программы «MasterSCADA» . 
Цифровое представление выходного сигнала по-
зволяет более точно определять температуру фазо-
вых переходов . Для термографирования использо-
вали сосуды Степанова, изготовленные из особо 
чистого кварца . Исследуемое вещество измельчали 
и загружали в сосуды с максимальным заполнением 
объема, после чего их вакуумировали до остаточ-
ного давления 5 .10–4 гПа . В качестве эталона в 
данной работе использовался безводный оксид 

алюминия (III) марки ЧДА . Градуировка хромель-
алюмелевых термопар, используемых в качестве 
датчика температуры, была проведена по реперным 
точкам химически чистых веществ, температуры 
фазовых переходов которых известны . В качестве 
последних использовали: олово (505 К), антимонид 
индия (798 К), сурьму (903,5 К), хлорид натрия 
(1074 К) . Погрешность определения температуры 
фазовых переходов методом ДТА не превышала 
±2 K .

На термограммах всех образцов четко реги-
стрировался единственный эндотермический эф-
фект . Среди факторов, определяющих термограм-
му, особое значение имеет скорость изменения 
температуры, от выбора которой зависит диагно-
стируемая температура фазовых превращений . В 
настоящей работе исследования проводили при 
скорости нагревания 10, 5, 2 и 1 К/мин . было уста-
новлено, что если температура начала плавления 
воспроизводилась в различных сериях опытов до-
статочно хорошо, то температура его окончания 
(температура пика) возрастала с ростом скорости 
нагрева . Кроме того, уменьшение скорости нагре-
ва позволяет разделить накладывающиеся друг на 
друга термические эффекты, происходящие в близ-
ком температурном диапазоне . Поэтому для 
определения температур фазовых переходов ис-
пользовали термограммы, полученные при скоро-
сти нагрева 2 К/мин . Попытка определить темпе-
ратуры по кривым охлаждения не увенчалась 
успехом, поскольку было установлено, что сплавы 
системы склонны к сильному переохлаждению .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис . 2 представлена Т-х диаграмма политер-

мического разреза Sn4As3 — Sn4Р3, построенная по 

Рис. 2. Т-х диаграмма политермического разреза Sn4As3  — Sn4Р3
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результатам термографического исследования . Не-
обходимо уточнить, что не все линии, изображен-
ные на диаграмме состояния, были обнаружены 
методом ДТА . Это связано с трудностями фикси-
рования данным методом эффектов, близких по 
температуре . Для исследуемого разреза разница 
температур разложения Sn4As3 и Sn4Р3 составляет 
менее 30 К, поэтому разница температур ликвиду-
са и солидуса тройных сплавов не превышает 
7—8 К . В связи с этим, некоторые линии нанесены 
с учетом теоретического анализа тройной системы 
Sn — As — P .

Для сплавов, богатых Sn4As3, на разрезе долж-
на реализоваться область трехфазного равновесия 
L + SnAs + α, поскольку само соединение Sn4As3 
образуется по перитектической схеме, что должно 
найти свое отражение на диаграмме политермиче-
ского сечения . Схема на рис . 3 иллюстрирует эту 
особенность тройной диаграммы Sn — As — Р . 
Вдоль линии р1О осуществляется непрерывный 
переход перитектического трехфазного равновесия 
в эвтектическое .

Анализируя вид коннодных треугольников 
(рис . 3), можно показать, что вдоль линии р1Z (где 
Z — точка пересечения кривой p1O c плоскостью 
политермического разреза Sn4As3 — Sn4Р3) осу-
ществляется моновариантный перитектический 
процесс L + SnAs ↔ α, а часть кривой ZO соот-ZO соот- соот-
ветствует трехфазному эвтектическому равнове-
сию L ↔ SnAs + α, также моновариантному . Не-SnAs + α, также моновариантному . Не- + α, также моновариантному . Не-
трудно видеть, что указанные превращения осу-
ществляются в некотором интервале температур, 
т .е . им отвечает трехфазный объем, внутри кото-

рого можно выделить эвтектическую и перитек-
тическую части . Область эвтектической кристал-
лизации сверху ограничена поверхностями (L + α) 
и (L + SnAs), на которых заканчивается соответ-L + SnAs), на которых заканчивается соответ- + SnAs), на которых заканчивается соответ-SnAs), на которых заканчивается соответ-), на которых заканчивается соответ-
ственно первичная кристаллизация этих фаз и 
начинается эвтектическое превращение L ↔ α + 
SnAs, а снизу поверхностью (SnAs + α), где за-, а снизу поверхностью (SnAs + α), где за-SnAs + α), где за- + α), где за-
канчивается эвтектическая кристаллизация . Пери-
тектическая часть трехфазного объема сверху 
ограничена поверхностью (L + SnAs), а снизу по-L + SnAs), а снизу по- + SnAs), а снизу по-SnAs), а снизу по-), а снизу по-
верхностями (L + α) и (SnAs + α) . Перитектическое 
превращение L + SnAs ↔ α возникает из двухфаз-SnAs ↔ α возникает из двухфаз- ↔ α возникает из двухфаз-
ного равновесия L + SnAs . На поверхности (L + α) 
оно переходит в двухфазное равновесие L ↔ α 
после превращения всех образовавшихся при пер-
вичной кристаллизации кристаллов SnAs, а на 
поверхности (α + SnAs), после того как израсходо-SnAs), после того как израсходо-), после того как израсходо-
валась вся жидкость, оно переходит в двухфазное 
равновесие α ↔ SnAs .

Необходимо отметить, что точка Z принадлежит 
переходному коннодному треугольнику, который 
является граничным между эвтектической и пери-
тектической частями трехфазного объема . Внутри 
самого треугольника имеет место превращение, 
переходное между эвтектическим и перитектиче-
ским, которое в тройной системе является моно-
вариантным . Если фигуративная точка системы 
достигает плоскости переходного треугольника, из 
жидкости состава т . Z выделяется эвтектическая 
смесь арсенида олова и твердого раствора, с по-
следующим растворением образовавшегося SnAs 
в оставшейся жидкости с выделением α-твердых 
растворов (L + SnAs ↔ α) .

Рис. 3. Переход перитектического трехфазного равновесия в эвтектическое в системе Sn — As — Р
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АНАлИЗ ФАЗОВОй ДИАГРАММЫ СИСТЕМЫ Sn — P — As

Для области составов с большим содержанием 
Sn4Р3 (рис . 2) может оказать влияние наличие рас-
слоения в жидкости и синтектики в системе олово 
— фосфор . логично предположить, что в тройной 
системе в области, прилегающей к стороне Sn — Р, 
также может происходить разложение твердой фазы 
на две жидкости разного состава . В тройной систе-
ме этому моновариантному процессу должен от-
вечать трехфазный объем (рис . 4) . Поэтому характер 
равновесий в этой части Т-х диаграммы политер-
мического сечения является сложным (см . рис . 2) .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методом дифференциально-термического ана-

лиза построена Т–х диаграмма политермического 
разреза Sn4As3 — Sn4Р3 . В системе Sn — As — P 
реализуется непрерывный переход перитектическо-
го трехфазного превращения L + SnAs ↔ α в эвтек-SnAs ↔ α в эвтек- ↔ α в эвтек-
тическое L ↔ SnAs + α . В области составов с вы-SnAs + α . В области составов с вы- + α . В области составов с вы-
соким содержанием Sn4Р3 возможно разложение 

твердого раствора по синтектической схеме α ↔ L1 
+ L2 . Сечение Sn4As3 — Sn4Р3 не является квазиби-
нарным, но может осуществлять фазовую триангу-
ляцию тройной диаграммы при температурах ниже 
солидуса .
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Таким образом, был найден предел, при котором 
возможны максимальные концентрации углерода 
как легирующего элемента . Низкие значения соот-
ношения V/III вплоть до 1 .3 позволяют получить 
концентрации до 1×1020 см–3 . Максимальные зна-
чения ≥ 1,8×1020 см–3 были достигнуты в интервале 
температур роста 530—650 °C .

легирование твердых растворов AlxGa1–xAs 
углеродом с высокими концентрациями должно 
привести к встраиванию примеси в металлическую 
подрешетку [11, 12] . Это, в свою очередь, может 
привести не только к образованию субструктуры 
твердых растворов и возможному скоплению угле-
рода в местах дефектов решетки, но и отразится на 
энергетической характеристике материала, такой 
как ширина запрещенной зоны .

Поэтому целью нашей работы являются ис-
следования особенностей атомного строения и 
оптических свойств низкотемпературных полупро-
водниковых гетероструктур на основе тройных 
твердых растворов AlxGa1–xAs, автолегированных 
углеродом .

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Гетероструктуры AlxGa1–xAs:C/GaAs(100) были 

выращены в лаборатории Полупроводниковой 
люминесценции и инжекционных излучателей 
ФТИ им . А . Ф . Иоффе РАН на установке МОС-
гидридной эпитаксии «EMCORE GS 3/100» в 
вертикальном реакторе при пониженной темпера-
туре и минимальном (3—5) соотношении элемен-
тов V и III . Толщина и состав рассчитывались из 
данных, определенных для твердых растворов, 

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что электронные и оптические свой-

ства сложных полупроводниковых систем можно 
сравнительно легко оптимизировать в соответствии 
с насущными потребностями электроники, а ис-
пользование этих материалов становится особенно 
привлекательным при разработке быстродействую-
щих электронных и оптоэлектронных приборов . В 
последние несколько лет разработка новых методов 
легирования [1], включающих точный контроль 
уровня легирования [2] и новые способы реакти-
вации примесей [3, 4], привели и к значительному 
улучшению качества эпитаксиальных слоев и, как 
следствие, расширили сферу их применения в 
электронной промышленности [5, 6] . Основными 
легирующими примесями в A3B5 являются углерод 
и кремний . Однако, несмотря на частое использо-
вание и высокую степень изученности их поведе-
ния в качестве примесей, перед исследователями 
стоит ряд неразрешенных проблем, порожденных 
их использованием . Так, к примеру, недостатков 
дополнительных прекурсоров (CCl4 и CBr4) можно 
избежать, если принять во внимание собственное 
(внутреннее) легирование (автолегирование) угле-
родом . Собственное легирование происходит при 
уменьшении соотношения элементов V/III групп, 
в результате чего происходит интенсивное внедре-
ние углерода из метильных групп триметилгаллия 
или триметилалюминия [7, 8] . В работах [9, 10] 
сообщается, что концентрация углерода растет с 
уменьшением соотношениях мольных долей эле-
ментов V и III групп в газовой фазе и остается 
практически неизменным для значений V/III < 1 . 
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СТРУКТУРНЫЕ ИССлЕДОВАНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (AlxGa1–xAs)1–yCy

выращиваемых при стандартных условиях: темпе-
ратура роста 700—800 °C, соотношение элементов 
пятой и третьей групп ~ 100—200 . Для сравнения 
свойств образцов, полученных по новой методике 
и при нормальных условиях, использовался обра-
зец ЕМ1017 с x ~ 0 .50, выращенный по обычной 
технологии .

Определение параметров решеток и структурное 
согласование эпитаксиальных слоев с подложкой 
проводили с использованием рентгеновской диф-
ракции на дифрактометре ARL X’TRA Thermo 
Techno с высоким угловым разрешением на CuKα1,2 
излучении . Спектры фотолюминесценции были по-
лучены при комнатной температуре на спектрометре 
Horiba Jobin HR800 с возбуждением на 332 нм .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ

ДИФРАКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты рентгеновской дифракции приведе-

ны на рис . 1 . Как видно из полученных результатов, 
профиль (600) дифракции от всех образцов пред-
ставляет собой наложение дублетов от подложки 
и твердого раствора . Однако в отличие от гетеро-
структуры ЕМ1017, выращенной по стандартной 
методике, расположение Kα1,2-дублетов пленки и 
подложки у низкотемпературных гетероструктур 
отличается принципиально . Kα1,2-дублет от эпитак-
сиального твердого раствора AlxGa1–xAs:C располо-:C располо-C располо- располо-
жен со стороны больших углов 2θ от дублета 
GaAs(100) . Это свидетельствует о том, что пара-(100) . Это свидетельствует о том, что пара-
метр кристаллической решетки твердого раствора 
AlxGa1–xAs:C стал меньше параметра GaAs(100) . 
Анализ полученных экспериментальных данных 
позволяет сделать заключение о том, что твердый 
раствор AlxGa1–xAs:C гетероструктуры EM1585, 
скорее всего, претерпевает композиционное рас-
слоение на два близких состава . Это хорошо за-
метно из анализа формы дифракционного дублета 
от твердого раствора . Так полуширина Kα1,2-
дублета от твердого раствора гетероструктуры 
ЕМ1585 почти в два раза больше полуширины для 
гетероструктуры EM1555 и в 2,5 раза, чем у гете-EM1555 и в 2,5 раза, чем у гете-1555 и в 2,5 раза, чем у гете-
роструктуры с близким к EM1585 составом .

На основании данных рентгеноструктурного 
анализа были определены полуширины дифракци-
онных Kα1,2-дублетов, рассчитаны межплоскостные 
расстояния и параметры решеток в направлении 
роста . Результаты рентгеновской дифракции для 
низкотемпературных гетероструктур приведены в 
табл . 1 .

Использование метода рентгеновского микро-
анализа помогло уточнить величины концентраций 
элементов в низкотемпературных твердых раство-
рах, поскольку рентгеноструктурные исследования 
показали неожиданные результаты . Так как данным 
методом невозможно точно установить концентра-
цию атомов углерода, в виду его большого содер-
жания в камере для микроанализа, то данные, 
приведенные в табл . 1, содержат лишь уточненные 
концентрации атомов алюминия, галлия и мышья-
ка . Анализируя полученные результаты, важно 

Рис. 1. Профили рентгеновской дифракции от плоскости 
(600) гетероструктур: а — ЕМ1017; b — ЕМ1555; c — 
ЕМ1585 . линии на рисунках: 1 — эксперимент; 2 — 
модель; 3 — подложка GaAs(100); 4 — твердый раствор 
AlxGa1–xAs
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отметить, что атомный процент мышьяка в эпитак-
сиальных слоях низкотемпературных пленок с 
учетом погрешности измерений меньше суммар-
ного содержания атомов алюминия и галлия, что в 
свою очередь указывает на отличающееся от стан-
дартного неупорядоченного твердого раствора за-
полнение металлической и неметаллической под-
решеток основными атомами .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ УГЛЕРОДА  
В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ

Исследования структурного качества пленок 
AlxGa1–xAs, аналогичные представленным в нашей 
работе, были проведены в [11], где образцы на 
основе твердых растворов AlxGa1–xAs были полу- были полу-
чены методом молекулярно-лучевой эпитаксии 
(МлЭ) при низких температурах (~250 °C) . В ра-°C) . В ра-) . В ра-
боте [11] было показано, что при низкотемператур-
ной МлЭ в пленках AlxGa1–xAs наблюдался избыток 
атомов мышьяка, который мог образовывать упо-
рядоченно расположенные в толще пленки класте-
ры, вследствие чего параметр кристаллической 
решетки низкотемпературных AlxGa1–xAs был боль- был боль-
ше, чем у нормальных твердых растворов . После-
дующий отжиг пленок перераспределял избыточ-
ный мышьяк и приводил к уменьшению параме-
тров решетки до «нормальных» для данных кон-
центраций величин .

Существенным отличием наших низкотемпе-
ратурных твердых растворов AlxGa1–xAs:C, полу-:C, полу-C, полу-, полу-
ченных методом MOCVD, является то, что пара-MOCVD, является то, что пара-, является то, что пара-
метр кристаллической решетки у эпитаксиальной 
пленки, выращенной при пониженной температу-

ре, по своей абсолютной величине меньше, чем у 
GaAs, что противоречит общеизвестному для си-, что противоречит общеизвестному для си-
стемы AlAs — GaAs закону Вегарда . Следует от-AlAs — GaAs закону Вегарда . Следует от- — GaAs закону Вегарда . Следует от-GaAs закону Вегарда . Следует от- закону Вегарда . Следует от-
метить, что технологически заданный состав 
низкотемпературных твердых растворов, рассчи-
танный для слоев AlxGa1–xAs при нормальных 
условиях (температура роста 600—700 °C, соот-
ношение элементов пятой и третьей групп ~ 100—
200), не совпадает с определенным методом рент-
геновского микроанализа . К сожалению, методом 
микроанализа не удалось определить концентра-
цию легирующей примеси — углерода . Однако все 
имеющиеся экспериментальные данные указывают 
на то, что акцепторная примесь углерода присут-
ствует в пленках низкотемпературных твердых 
растворов AlxGa1–xAs в довольно высокой концен- в довольно высокой концен-
трации, поскольку значительное уменьшение па-
раметров и сжатие кристаллической решетки 
GaAs:C и AlxGa1–xAs:C при больших концентраци-:C при больших концентраци-C при больших концентраци- при больших концентраци-
ях углерода может происходить при встраивании 
углерода в решетку твердого раствора [11, 12], так 
как атомный радиус углерода значительно меньше 
атомных радиусов алюминия, галлия и мышьяка .

Хорошо известно, что углерод занимает в кри-
сталлической решетке арсенида галлия положения 
регулярных узлов в подрешетке мышьяка и обра-
зует мелкие акцепторные уровни, обозначаемые 
CS

–, [14] . Поэтому расчет параметров решетки с 
учетом внутренних напряжений для низкотемпе-
ратурных эпитаксиальных гетероструктур AlxGa1–

xAs:C/GaAs(100) может быть выполнен по методи-:C/GaAs(100) может быть выполнен по методи-C/GaAs(100) может быть выполнен по методи-/GaAs(100) может быть выполнен по методи-GaAs(100) может быть выполнен по методи-(100) может быть выполнен по методи-
ке описанной в [15—18] и с использованием 
обобщенного закона Вегарда для четверной систе-

Таблица 1. Результаты рентгеновского дифракционного анализа и рентгеновского микроанализа гетероструктур 
AlxGa1–xAs:C/GaAs(100)

Гетероструктура
Состав по 
данным 
МА, x

Атомный состав ТР по данным 
МА Рентгеноструктурный анализ

nAl, ат . % nGa, ат . % nAs, ат . % Полуши-
рина, Δθ° a┴эксп, Å aν, Å

EM1017
AlxGa1–xAs 0 .50 25 .5 24 .5 50 .0 0 .08 5 .6604 5 .6572

GaAs(100) — — — — 0 .08 5 .6532 5 .6532

EM1555
AlxGa1–xAs:C 0 .47 23 .6 26 .9 49 .4 0 .11 5 .6461 —

GaAs(100) — — — — 0 .07 5 .6532 —

EM1585
AlxGa1–xAs:C 0 .43 21 .7 28 .9 49 .3 0 .18 5 .6321 —

GaAs(100) — — — — 0 .06 5 .6532 —
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мы твердых растворов (AlxGa1–xAs)1–yCy, который с 
учетом линейного приближения будет иметь вид:

 
a x y a y a y

x y
x x diamond( , ) ( )

( . . )( )

= - + =

= + - +
-Al Ga As1
1

5 65325 0 0078 1 33 5670. y
, (2)

где x — концентрация атомов алюминия, у — кон-
центрация атомов углерода в четверном твердом 
растворе, аdiamond — параметр решетки алмаза .

При проведении расчетов предполагалось, что 
коэффициенты Пуассона для четверных твердых 
растворов могут быть найдены аналогично тому, 
как задан закон Вегарда:

 
n n n( , ) ( )

( . . ( ))(

x y y y

x x y
x x diamond= - + =

= + - -
-Al Ga As1
1

0 255 0 312 1 1 )) .+ 0 103y
 . (3)

Коэффициент Пуассона для алмаза ndiamond был 
взят из [19] .

Такой подход позволяет не только рассчитать 
параметры решетки для образцов AlxGa1–xAs:C, но 
и определить концентрации легирующей акцептор-
ной примеси — углерода (табл . 2) .

Из расчетных данных хорошо видно, что кон-
центрация углерода, введенного в решетку твердо-
го раствора AlxGa1–xAs при низкотемпературной 
МОС-гидридной эпитаксии достаточно велика и 
составляет доли атомного процента, что достаточ-
но для образования твердого раствора замещения, 
а также для образования сложных структурных 
дефектов .

На основе вышеописанной (см . (2)) интерполя-
ционной схемы для закона Вегарда четверного 
твердого раствора (AlxGa1–xAs)1–yCy по аналогии 
можем записать зависимость ширины запрещенной 
зоны от концентрации атомов в твердом раство-
ре — уравнение Куффала:
E E y E yg g gdiamondx x y y x x( ) ( )

( .
Al Ga As C Al Ga As1 1 1

1

1 437 1
- - -

= - + =

= + .. )( ) .247 1 15 3x y y- +
 (4)

Величина ширины запрещенной зоны алмаза 
Eg diamond = 15 .3 еВ была взята из [17] .

Используя уравнение Куффала (4) для 
(AlxGa1–xAs)1–yCy, можем определить энергии эмис-
сий Eg, соответствующие ширине запрещенной 
зоны твердых растворов низкотемпературных ге-
тероструктур EM1555 и EM1585 . Анализ получен-EM1555 и EM1585 . Анализ получен-1555 и EM1585 . Анализ получен-EM1585 . Анализ получен-1585 . Анализ получен-
ных расчетных данных (табл . 2) и сравнение их с 
экспериментальными данными из спектров фото-
люминесценции для твердых растворов (см . рис . 
2), полученных нами в нашей предыдущей работе 
[13], позволяет говорить о полном соответствии 
результатов эксперимента и расчета .

Теперь предполагая, что эмиссия с Eg ~ 2 .31 эВ 
является следствием образования нанокластеров, 
в соответствии с (4) можем определить концентра-
цию атомов углерода в эпитаксиальной пленке 
гетероструктуры ЕМ1585 с x ~ 0 .43 . Расчет пока-
зывает, что концентрация примеси должна лежать 
в пределах y ~ 0 .035, что в пять раз превышает 
определенную нами по данным рентгеноструктур-
ного анализа (см . табл . 2) . Т .е . можно говорить о 
том, что локальная концентрация углерода должна 
быть выше средней величины, рассчитанной для 
твердого раствора(AlxGa1–xAs)1–yCy, что с учетом 
наших результатов рамановской спектроскопии о 
кластеризации углерода на дефектах кристалличе-
ской решетки [20—22] подтверждает сделанные 
предположения .

Как и в случае с твердыми растворами 
AlxGa1–xAs, легированными кремнием, мы можем 
установить оптимальные концентрации углерода, 
приводящие к полному согласованию параметров 
кристаллических решеток эпитаксиального слоя с 
растворенным углеродом и монокристаллической 
подложкой . Для этого достаточно в уравнении (2) 
с учетом внутренних напряжений искомый пара-

Таблица 2. Параметры низкотемпературных гетероструктур AlxGa1–xAs:C/GaAs(100) 
по данным структурных и спектроскопических исследований

Гетероструктура Состав, x aν, Å
Концентр . 

углерода в соотв . 
с XRD, y

Еg, в соотв . с 
расчетом (4), эВ

Еg эксперим 
[13], эВ

EM1017
AlxGa1–xAs 0 .50 5 .6572 — 2 .04 1 .96

EM1555
(AlxGa1–xAs)1–yCy

0 .47 5 .6493 0 .004 2 .07 2 .08

EM1585
(AlxGa1–xAs)1–yCy

0 .43 5 .6415 0 .007 2 .06 2 .05
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метр решетки эпитаксиального слоя AlxGa1–xAs:C 
приравнять к параметру арсенида галлия .

Таким образом, согласование решеток гетеро-
пары AlxGa1–xAs:C — GaAs в зависимости от кон-:C — GaAs в зависимости от кон-C — GaAs в зависимости от кон- — GaAs в зависимости от кон-GaAs в зависимости от кон- в зависимости от кон-
центраций атомов в металлической подрешетке 

может быть достигнуто за счет введения углерод-
ной примеси с концентрацией:

 y x
x

=
+

0 0078
2 08625 0 0078

.
. .

 . (5)

ВЫВОДЫ
Таким образом, можно говорить о том, что экс-

периментальные и расчетные данные, полученные 
методами рентгеновской дифракции и фотолюми-
несцентной спектроскопии, коррелируют между 
собой . Можно утверждать, что при высоких кон-
центрациях углеродного акцептора образуются 
четверные твердые растворы (AlxGa1–xAs)1–yCy, при-
чем атомы углерода концентрируются на дефектах 
кристаллической решетки эпитаксиального твердо-
го раствора с образованием нанокластеров примеси .

Появление дополнительных эмиссионных по-
лос, смещенных относительно основных в спектрах 
фотолюминесценции низкотемпературных гетеро-
структур, обусловлено переходами как с акцептор-
ных уровней, так и с примесных центров, обуслов-
ленных образованием нанокластеров углерода .

Работа выполнена при поддержке Гранта Пре-
зидента Российской Федерации МК-736.2011.2, 
гранта РФФИ 12-02-90700-моб_ст и ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009—2013 годы Проект 2010-
1.3.1-121-018-030.
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следуемого сплава, состоит из межфазных границ 
феррит/цементит, межзеренных границ феррит/
феррит, ферритной матрицы перлита и тела зерна 
структурно-свободного феррита . Это позволило 
исследовать изменения топографии поверхности 
стали в ходе последовательного растворения ука-
занных элементов ее структуры . Анодную поляри-
зацию электрода осуществляли в гальваностатиче-
ском режиме в интервале тока от 0 .05 до 0 .50 мА .

Топографию поверхности стали 45 после по-
ляризации контролировали с использованием 
сканирующего зондового микроскопа Solver P47-
PRO фирмы NT-MDT в «полуконтактном» режиме 
сканирования [7] . При работе в этом режиме воз-
буждаются вынужденные колебания кантилевера 
вблизи резонанса с амплитудой порядка 10—100 
нм . Кантилевер подводится к поверхности таким 
образом, чтобы в нижнем полупериоде колебаний 
происходило касание поверхности образца . При 
сканировании образца регистрируется изменение 
амплитуды и фазы колебаний кантилевера . Взаи-
модействие кантилевера с поверхностью в «полу-
контактном» режиме состоит из ван-дер-
ваальсового взаимодействия, к которому в момент 
касания добавляется упругая сила, действующая 
на кантилевер со стороны поверхности . Количе-
ственной характеристикой АСМ-изображения по-
верхности в данной работе являлась глубина (Δh) 
растворения элемента структуры стали .

ВВЕДЕНИЕ
Анодное растворение поверхности сталей со-

стоит из процессов растворения отдельных элемен-
тов структуры: межфазных границ феррит/цемен-
тит, межзеренных границ феррит/феррит, феррит-
ной матрицы перлита и тела зерна структурно-
свободного феррита, имеющих различное кристал-
лографическое строение [1—3], что приводит к 
различию скоростей их анодного растворения, рас-
чет которых представлен в [4] . Как показано в [5], 
растворяющийся элемент структуры имеет мень-
шую величину яркости на изображении поверх-
ности по сравнению с неразрушенными участками, 
что визуализирует формирующийся рельеф поверх-
ности . В настоящее время для исследования струк-
туры сталей после азотнокислого травления в 
практической металлографии находит применение 
метод атомно-силовой микроскопии (АСМ) [6] . 
Учитывая то, что в результате электрохимического 
растворения отдельных элементов структуры так-
же происходит формирование рельефа поверхно-
сти, применение метода АСМ является актуальным 
для поставленной в работе цели — исследования 
процессов анодного растворения гетерофазного 
электрода .

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводили на углеродистой стали 

45 в сернокислом (рН 1 .8) растворе . Структура ис-
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ АСМ-изображений исходной полиро-

ванной поверхности до поляризации электрода 
(рис . 1) показал, что колебание рельефа, т .е . раз-
ность между максимальным и минимальным зна-
чением глубины, в случае пересечения секущей 
неметаллического включения, составляет ≈ 90 нм 
(рис . 1 б), тогда как для чистой поверхности эта 
величина не превышает 20 нм (рис . 1 в) . Исходя из 
этого, указанное значение Δh можно считать «фо-
новым» для сталей с феррито-цементитной струк-
турой .

Изучение АСМ-изображений и профилей по-
верхности стали 45 после гальваностатического 
анодного растворения показало, что в результате 
селективного растворения элементов структуры, 
подробно описанных в [8], формируется рельеф 
поверхности (рис . 2) . Аналогичная картина наблю-
дается и в случае химического азотнокислого 
травления в 1 %-ном растворе HNO3 (рис . 3) . При 
этом даже незначительное разрушение межфазных 
границ феррит/цементит и слабое выявление пер-
лита приводит к значительным колебаниям релье-
фа, достигающим 200 нм (рис . 2 в; 3 в, г), что пре-
вышает «фоновое» значение Δh исходной полиро-
ванной поверхности . Развитие процесса анодного 
растворения при увеличении тока поляризации в 
сернокислом растворе и продолжительности трав-
ления в 1 % HNO3 существенно увеличивает Δh 
(рис . 2 г, ж, з; 3 ж, з) .

Для интерпретации полученных результатов 
рассмотрим профиль поверхности стали 45 после 
анодной поляризации (рис . 4): проведенная линия 
пересекает семь зерен, из которых: 1, 3, 5 и 7 — 
зерна перлита, 2, 4 и 6 — зерна феррита, представ-
ленные на АСМ-изображении светлыми и темными 
участками соответственно . Профиль, отвечающий 
данной секущей, показан на рис . 4 б, из которого 
видно, что меньший перепад Δh соответствует 
зернам перлита (номера 1, 3, 5 и 7), а больший — 
зернам феррита (номера 2, 4 и 6) .

Таким образом, получаемые в ходе АСМ-
исследования профили поверхности позволяют 
определить глубину растворения структурно-
свободного феррита (ΔhФ(стр)) и перлита (ΔhП) . По-
скольку в ходе анодного процесса растворяется 
только фаза феррита, то величина ΔhП соответству-
ет глубине растворения ферритной матрицы пер-
лита (ΔhФ(П)) . На рис . 5 представлены зависимости 
ΔhФ(стр) и ΔhФ(П) от величины поляризующего анод-
ного тока в сернокислом растворе и продолжитель-
ности травления в 1 %-ном растворе HNO3 . Видно, 

что глубина растворения ферритной матрицы пер-
лита (рис . 5, кривые 1, 2) и структурно-свободного 
феррита (рис . 5, кривые 3, 4) как при электрохими-
ческом растворении, так и при химическом трав-
лении возрастает . При этом в обоих случаях на-
блюдается преобладание скорости растворения 
структурно-свободного феррита над ферритной 
матрицей перлита . Представленные данные полно-

а

б

в
Рис. 1. АСМ-изображение полированной поверхности 
стали (а) и профиль вдоль линий 1 (б) и 2 (в)
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а б

в г

д е

ж з
Рис. 2. АСМ-изображения поверхности стали 45 после бестоковой выдержки (а) и гальваностатического раство-
рения при токах: 0 .10 (б), 0 .30 (д) и 0 .50 мА (е) в сернокислом (рН 1 .8) растворе и профили вдоль указанных се-
кущих (в, г, ж, з)
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а б

в г

д е

ж з
Рис. 3. АСМ-изображения поверхности стали 45 после травления в 1 %-ном растворе HNO3 в течение 3 (а), 5 (б), 
30 (д) и 120 с (е) и профили вдоль указанных секущих (в, г, ж, з)
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стью подтверждают результаты расчета удельных 
скоростей растворения iф(стр) и iф(ПП), полученные в 
[4] на основе потенциодинамической вольтампе-
рометрии . При этом глубина растворения феррит-
ной матрицы перлита в электрохимических и хи-
мических условиях имеет близкие значения, лежа-
щие в пределах погрешности измерений (рис . 5, 
кривые 1, 2) . В то же время, величина ΔhФ(стр) за-
висит от условий растворения: в случае химиче-
ского растворения в 1 %-ном растворе HNO3 за-
висимость ΔhФ(стр) = f (t) характеризуется монотонно 
возрастающей кривой, лежащей в области более 
высоких значений (рис . 5, кривая 4), чем зависи-
мость ΔhФ(стр) = f (I), полученная после электрохи-
мической поляризации (рис . 5, кривая 3) . При этом 
на зависимости ΔhФ(стр) = f (I) наблюдаются две об-
ласти, разделенные значением тока 0 .30 мА . В 
соответствии с результатами микроскопического 
исследования, представленными в работе [8], после 
поляризации током 0 .30 мА на поверхности стали 
45 начинается растворение структурно-свободного 
феррита, состоящее из последовательного раство-
рения межзеренных границ феррит/феррит и тела 
зерна феррита . Таким образом, развитие анодного 
процесса, фиксируемое методом АСМ, при I ≥ 
0 .30 мА связано с растворением структурно-
свободного феррита, что коррелирует с выводами, 
изложенными ранее в [5, 8] на основе результатов 
микроскопического исследования и сканер-
технологий .

При детальном анализе полученных профилей 
наблюдаются точки, глубина которых почти в 2 раза 
превышает максимальную глубину растворения 
тела зерна феррита и перлита . Их количество при-

а

б
Рис. 4. АСМ-изображение поверхности стали 45 (а) 
после поляризации током 0 .30 мА и профиль (б) вдоль 
секущей; цифры соответствуют номеру пересекаемого 
зерна

Рис. 5. Зависимости глубины растворения ферритной матрицы перлита (1, 2) и структурно-свободного феррита 
(3, 4) от тока поляризации (1, 3) в сернокислом (рН 1 .8) растворе и продолжительности травления (2, 4) в 1 % HNO3
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близительно составляет 6 и 16 % от общего коли-
чества точек, приходящихся на поверхность зерна 
структурно-свободного феррита и перлита соот-
ветственно . Учитывая структуру стали 45, можно 
предположить, что указанные точки поверхности 
соответствуют межзеренным границам феррит/
феррит и межфазным границам феррит/цементит 
в перлите .

Подтверждением этого служит АСМ-изображе-
ние, на котором проведена секущая, проходящая 
через ферритную составляющую микроструктуры . 
Секущая выбрана таким образом, что она проходит 
одновременно через три смежных зерна феррита, 
разделенных межзеренными границами феррит/
феррит и обозначенных на рис . 6 цифрами 1—3 . 
Действительно, на профиле поверхности (рис . 6 в) 
в области 5 и 22 мкм, т .е . между зернами 1 и 2, а 
также 2 и 3, наблюдаются минимумы Δh1 и Δh2, 
величина которых относительно тела зерна состав-
ляет 140 и 120 нм . Таким образом, диаметр зерна 

2 равен 17 мкм, что полностью соответствует ко-
личественным характеристикам структуры стали 
45, в соответствии с которыми средний диаметр 
зерна феррита стали 45 составляет 13 .2 мкм . Ана-
логичный анализ секущей, проведенной через 
зерно перлита (рис . 6 б), показал, что длина вы-
бранной секущей составляет более 30 мкм, что 
превышает средний диаметр зерна перлита для этой 
стали почти в два раза (DП = 17.0 мкм), т .е . в дей-
ствительности секущая проходит через несколько 
зерен перлита . На профиле поверхности (рис . 6 г) 
в области 2 и 20 мкм, наблюдаются минимумы Δh1 
и Δh2, величина которых относительно тела зерна 
составляет 90 и 140 нм . При этом диаметр зерна 1 
на рис . 6 б равен 18 мкм, что соответствует метал-
лографическим характеристикам стали 45 .

На основании изложенного можно считать, что 
точки поверхности, глубина растворения которых 
превышает величины ΔhФ(стр) и ΔhФ(П) почти в два 
раза, являются межфазными и межзеренными гра-

а б

в г

Рис. 6. АСМ-изображения зерен феррита (а) и перлита (б) стали 45 после анодной поляризации током 0 .30 мА и 
профили вдоль секущих (в, г)
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ницами, разрушение которых в ходе поляризации 
возможно оценить с помощью атомно-силовой 
микроскопии (рис .7) .

Объяснение полученных результатов заключа-
ется в кристаллографическом строении рассматри-
ваемых элементов структуры [1—3] . Установлен-
ное преобладание скорости растворения 
структурно-свободного феррита над скоростью 
растворения ферритной матрицы перлита связано 
с наличием субзеренной структуры внутри зерна 
феррита, представляющей собой малоугловые 
границы, моделируемые системой дислокаций . В 
ферритной матрице пластинчатого перлита воз-
можно отсутствие субзеренной структуры при 
размере ферритных слоев, соизмеримых с длиной 
свободного пробега дислокаций в феррите . В этом 
случае в ферритной матрице перлита будут при-
сутствовать отдельно расположенные дислокации . 
Преобладание скорости растворения межзеренных 
границ феррит/феррит над межфазными границами 
феррит/цементит связано с углом разориентировки, 
увеличение которого до ~30° приводит к росту 
энергии границы и, как следствие, к увеличению 
скорости их растворения .

ВЫВОДЫ
1 . Уточнен характер растворения межфазных 

границ феррит/цементит, межзеренных границ 
феррит/феррит, ферритной матрицы перлита и тела 

зерна структурно-свободного феррита гетерофаз-
ного электрода и показана возможность использо-
вания атомно-силовой микроскопии для изучения 
кинетики растворения элементов структуры в про-
цессе анодной поляризации .

2 . Получены количественные характеристики 
анодного растворения элементов структуры стали 
и установлена корреляция результатов АСМ-
исследования с кристаллографическими и метал-
лографическими характеристиками структуры .
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Целью данной работы является исследование 
условий появления ячеистой субструктуры при 
выращивании монокристаллов и оценка коэффи-
циентов взаимодиффузии катионов в расплаве .

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ПОЯВЛЕНИЯ 
ЯЧЕИСТОЙ СУБСТРУКТУРЫ И 

УСТОЙЧИВОСТЬ ФРОНТА 
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

Образование ячеистой субструктуры связыва-
ется с нарушением устойчивости фронта кристал-
лизации вследствие концентрационного переохлаж-
дения (т .н . морфологической неустойчивостью 
фронта кристаллизации) [12—14] . Теория процес-
са детально разработана для случаев малой концен-
трации примеси с постоянными характеристиками 
кристалла и расплава, в частности, при постоянном 
значении коэффициента распределения . Однако в 
данной работе мы имеем дело с широкими концен-
трационными областями твердых растворов .

Фторид бария, как и другие соединения со струк-
турой флюорита, имеет малую теплоту плавления . 
Это связано с размытым фазовым переходом в ре-
шетке флюорита [15], заключающимся в разупоря-
дочении анионной подрешетки при температурах 
выше T ≈ 0 .0090 × Т0

1 .61, где Т0 — температура плав-
ления [16] . Принимая для фторида бария теплоту 

В системах, образованных фторидами редкозе-
мельных элементов и бария, как и в других систе-
мах MF2 — RF3, где M = Ca, Sr, Ba, Pb, Cd, образу-Ca, Sr, Ba, Pb, Cd, образу-, Sr, Ba, Pb, Cd, образу-Sr, Ba, Pb, Cd, образу-, Ba, Pb, Cd, образу-Ba, Pb, Cd, образу-, Pb, Cd, образу-Pb, Cd, образу-, Cd, образу-Cd, образу- образу-
ются обширные области гетеровалентных твердых 
растворов флюоритовой структуры Ba1–xRxF2+x, в 
которых концентрация фторидов РЗЭ может пре-
вышать 50 мол . % (x ≤ 0 .52) [1, 2] . В системах с 
фторидами цериевой группы (R = La-Tb) на кривых 
плавления твердых растворов образуются макси-
мумы . Монокристаллы этих твердых растворов, 
выращиваемые из расплава, обладают рядом инте-
ресных свойств . Возможность широкого изменения 
состава обуславливает возможность варьирования 
физических характеристик . В частности, эти мате-
риалы представляют интерес как твердые электро-
литы с высокой ионной проводимостью [3—5], 
сцинтилляторы [6, 7], а также элементы лазеров, 
генерирующих в ИК-диапазоне . Применение кри-
сталлов в фотонике диктует необходимость полу-
чения монокристаллов высокого оптического ка-
чества .

Одной из проблем при выращивании кристал-
лов твердых растворов флюоритовой структуры 
является образование характерной неоднородности 
типа ячеистой субструктуры . В твердых растворах 
Ba1–xRxF2+x это явление наблюдалось в работах [3, 
8—11] .
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Аннотация. «Рассмотрены физико-химические основы получения монокристаллов твердых 
растворов Ba1–xRxF2+x (где R — редкоземельный элемент) без ростовой ячеистой субструктуры . 
Рассмотрена устойчивость плоского фронта кристаллизации к концентрационному переохлаж-
дению без учета выделяющейся теплоты кристаллизации . Предложена модифицированная 
методика расчета функции устойчивости плоского фронта кристаллизации с использованием 
фазовых диаграмм . Для систем BaF2 — RF3 (где R = Ce, Dy, Ho, Er) проведен критический 
анализ экспериментальных данных по фазовым равновесиям в области устойчивости флюо-
ритовых твердых растворов Ba1–xRxF2+x и рассчитаны функции устойчивости . Из данных по 
выращиванию концентрационных серий монокристаллов оценены коэффициенты взаимодиф-
фузии катионов в расплаве (D = (3 .2 ÷ 7 .8) · 10–6 см2/сек) .
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плавления DH = 5300 ± 300 кал/мол (среднее из 
данных [17, 18]) и Т0 = 1628 К (по нашим данным), 
получаем энтропию плавления DS = 3 .26 кал/моль×K . 
Такая малая энтропия плавления, в соответствии с 
критерием Джексона [19], свидетельствует о нор-
мальном механизме кристаллизации . Действитель-
но, гранный рост не наблюдался при выращивании 
из расплава как фторида бария, так и твердых рас-
творов на его основе .

Малая теплота плавления позволяет при обсуж-
дении морфологической устойчивости фронта 
кристаллизации пренебречь процессом тепловы-
деления и рассматривать только массоперенос .

Рассмотрим в приближении Тиллера — Чал-
мерса (одномерная модель без учета теплоты кри-
сталлизации, скачка плотности, вклада поверхност-

ной энергии, анизотропии коэффициента распре-
деления) случай направленной кристаллизации из 
расплава со скоростью R твердого раствора по 
нормальному механизму роста (рис . 1) . Концентра-
ция твердого раствора не предполагается малой . 
Как причину потери устойчивости фронтом кри-
сталлизации мы принимаем концентрационное 
переохлаждение, которое не возникает, если вели-
чина градиента температуры у фронта кристалли-
зации G будет больше величины градиента равно-
весной температуры затвердевания TL:

 G = d T /d l| f > d TL / d l, (1)

где индекс f обозначает фронт кристаллизации .
Учитывая два процесса массопереноса — скач-

кообразное оттеснение (при k < 1, рис . 1 а) или 

а

b

c

d

Рис. 1. Схемы направленной кристаллизации (а), распределения концентраций (b) и температур (c) на фронте 
кристаллизации; фазовых равновесий твердое (S) — жидкое (L) и расчета функции устойчивости F(x) = DT ' = (xS   – xL) 
tga (d ), для случаев k > 1 (I) и k < 1 (II)



482 КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, Том 14, № 4, 2012

П . П . ФЕДОРОВ, С . В . КУЗНЕЦОВ, В . А . КОНюШКИН

поглощение (при k > 1, рис . 1 b) второго компонен-
та, а также его диффузию в объем (рис . 1 а) или из 
объема (рис . 1 b) расплава, получаем уравнение 
материального баланса:
 R (xS – xL) = –D × dx / dl, (2)
где D — коэффициент взаимодиффузии, х — кон-
центрация, индексы S и L относятся к концентрации 
кристалла и расплава на фронте кристаллизации 
соответственно .

Из (1) и (2), учитывая соотношения:
 dTL /d l = (dTL /d x) (d x / d l ) = m (d x / d l ), (3)
где m — тангенс угла наклона линии ликвидуса, 
получаем критерий устойчивости фронта кристал-
лизации по отношению к концентрационному пе-
реохлаждению:
 D / R > m D x, (4)
где «Dx = xS — xL» — скачок концентрации на фрон-
те кристаллизации .

Правая часть неравенства (4), F(x) = m×D x в 
работах [20—22] была названа функцией устойчи-
вости . Если процесс кристаллизации близок к ква-
зиравновесному, то эту функцию можно рассчитать, 
основываясь на данных фазовой диаграммы . Способ 
построения функции устойчивости на основе фазо-
вой диаграммы указан на рис . 1 d . Для каждой кон-
кретной концентрации в кристалле функция устой-
чивости рассчитывается как F(x) = DТ ' = D x × tg a. 
Функция устойчивости F(x) имеет размерность 
температуры, неотрицательна (обращается в ноль в 
точках чистых компонентов и в точках конгруэнт-
ного плавления твердых растворов — минимумах и 
максимумах) . Физический смысл функции устой-
чивости заключается в том, что, когда фигуративная 
точка процесса кристаллизации, описываемая вели-
чинами R, D, G, xS, находится выше кривой F(x), 
концентрационное переохлаждение отсутствует, 
ниже кривой — переохлаждение имеет место и 
плоский фронт кристаллизации неустойчив .

Выражение (4) является расширением на об-
ласть больших концентраций и нестационарных 
процессов хорошо известного критерия устойчи-
вости Тиллера — Чалмерса:
 G/R > –m (1 – k) x0 / k D, (5)
где x0 — концентрация примеси вдали от фронта 
кристаллизации, k = xS / xL — коэффициент распре-
деления .

Оценим возможность пренебрежения теплопе-
реносом при рассмотрении процессов выращивания 
твердых растворов Ba1–xRxF2+x . Согласно критерию 
Секерки [13, 23], поправка, которую необходимо 

добавить к параметру G/R в критерии устойчивости, 
составляет q = DH rL / 2 KL, где rL — плотность рас-
плава, KL — теплопроводность расплава . Используя 
данные работ [24, 25], согласно которым для фтори-
да бария при температуре плавления rL = 4,14 г/см3

, 
KL = 0 .705×10–2 кал/сек×см×град (взята эффективная 
теплопроводность с учетом лучистого теплообмена), 
получаем q = 0 .93×104 град/сек×см2 . Для типичных 
значений G = 70 град/см, R = 10 мм/час получаем 
G/R = 2 .5×105 град/сек×см2, т .е . поправкой q действи-
тельно можно пренебречь .

Фазовые диаграммы систем BaF2 — RF3 систе-
матически изучены в работах [1, 2] . В этом иссле-
довании предприняты необходимые меры предо-
сторожности против гидролиза . При изучении 
фазовых равновесий использован специальный 
дозатор, позволяющий изменять состав анализи-
руемого вещества без вывода установки из рабо-
чего режима, что позволило примерно вдвое улуч-
шить воспроизводимость результатов эксперимен-
та . Графические расчеты функций устойчивости 
были проведены в работах [9—11] .

В данной работе представлены результаты пе-
ресчета функций устойчивости . Это вызвано сле-
дующими причинами . Для расчета функций устой-
чивости необходимо знание кривых ликвидуса и 
солидуса для соответствующих твердых растворов . 
Корректность данных по кривым ликвидуса была 
подтверждена расчетами коэффициентов распре-
деления [26] методом модифицированной криоско-
пии по уравнению Вант-Гоффа:

 m dT
dx

RT
H
k

L x

=
Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

= -( )
=0

0
2

1
D

, (6)

где m — тангенс наклона линии ликвидуса, DН — 
энтальпия плавления, Т0 — температура плавления 
матрицы . Обработка данных по кривой ликвидуса 
в виде полиномов дает непосредственно величину 
«m» . было показано хорошее соответствие с экс-
периментальными данными, полученными как 
методами классической криоскопии [17], так и при 
исследовании распределения примесных компо-
нентов, вводимых в виде радиоактивных индика-
торов, при экстраполяции скорости кристаллиза-
ции к нулю [27] . Это также является свидетель-
ством установления фазовых равновесий при на-
правленной кристаллизации расплавов и коррект-
ности использования фазовых диаграмм для опи-
сания этих процессов .

Сложнее обстоит дело с кривыми солидуса . 
Во-первых, хорошо известен эффект неравновес-
ной кристаллизации расплавов твердых растворов 



КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, Том 14, № 4, 2012 483

МОРФОлОГИЧЕСКАЯ УСТОйЧИВОСТЬ ФРОНТА КРИСТАллИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ . . .

вследствие медленной (при реальных скоростях 
охлаждения в методике ДТА — пренебрежимо 
малой) диффузии компонентов в твердом состоя-
нии [28] . Этот эффект приводит к занижению 
температур солидуса и опусканию соответствую-
щих кривых . В частности, в работе [29], в которой 
корректно определены температуры ликвидуса для 
системы BaF2 — LaF3, температуры солидуса су-
щественно занижены даже по сравнению с работой 
[1, 2] . С другой стороны, в области высоких кон-
центраций интервал плавления твердых растворов 
становится очень велик, достигая 200—300 К . При 
этом температура начала плавления, определяемая 
по началу отклонения кривой ДТА от нулевой ли-
нии [30], может быть определена с большой ошиб-
кой . Это дает эффект завышения температуры со-
лидуса . Наложение этих двух факторов приводит 
к тому, что кажущиеся величины коэффициентов 
распределения, рассчитываемые из фазовых диа-
грамм, сложным (в некоторых случаях немоно-
тонным) образом зависят от концентрации .

Таким образом, в данной работе мы осуществи-
ли пересчет функций устойчивости из данных [1, 
2] по фазовым диаграммам, задаваясь монотонны-
ми концентрационными зависимостями коэффи-
циентов распределения . Эти зависимости опреде-
ляли, задавая значения коэффициента распределе-
ния в наиболее надежных точках: k0, k = 1в точке 
максимума (если он существует) и для максималь-
но насыщенного твердого раствора, соответствую-
щего нонвариантному трехфазному равновесию 
(эвтектического или перитектического типа) . Срав-
нивая рассчитанные функции устойчивости и экс-
периментальные данные по наличию ячеистой 
субструктуры в кристаллах, были оценены коэф-
фициенты взаимодиффузии катионов в расплаве .

СИСТЕМА BaF2 — CeF3

Часть фазовой диаграммы системы приведена 
на рис . 2 а . Кривая ликвидуса удовлетворительно 
описывается полиномом третьей степени:
 TL = 1318 .4x3 — 2193 .1x2 + 829 .58x + 1355 . (7)

Температура в уравнении (7) и ниже приведена 
в градусах Цельсия .

На кривых плавления имеется максимум, соот-
ветствующий, согласно этому уравнению, составу 
xmax = 0 .242 . Исходя из (7), по уравнению (6) рас-
считывали величину коэффициента распределения 
при бесконечном разбавлении k0 = 1 .83 . Для оцен-
ки концентрационной зависимости коэффициента 
распределения использовали величины k0 = 1 .83, 
k = 1 .00 при x = xmax и k = 0 .78 при температуре 

эвтектики . С использованием этих величин полу-
чено уравнение

 k = 1 .83 – 1 .27xs
0 .30, (8)

где xs — концентрация солидуса . Концентрацион-
ная зависимость коэффициента распределения CeF3 
приведена на рис . 2 b . Из рисунка видно, что на 
экспериментально построенной диаграмме дей-
ствительно имел эффект занижения кривой соли-
дуса, что проявляется в отклонении эксперимен-
тальных величин k от расчетной кривой в области 
небольших концентраций CeF3 . Исходя из уравне-
ний 7 и 8, рассчитана кривая солидуса, приведенная 
на рис . 2 а . Комбинируя уравнения 7 и 8, мы рас-
считали функцию устойчивости, общий вид кото-
рой приведен на рис . 2 c . Для аналитического 

Рис. 2. Фазовая диаграмма системы BaF2 — CeF3 по 
данным [1, 2] (а: ● — солидус, × — ликвидус); концен-
трационная зависимость коэффициента распределения 
CeF3 (b: × — исходные расчетные точки,  — экспери-
ментальные данные, полученные из фазовой диаграм-
мы); соответствующая функция устойчивости фронта 
кристаллизации твердого раствора Ba1–xCexF2+x (c), под-
бор аппроксимирующей функции f (x) (d)
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описания этой кривой была подобрана аппрокси-
мирующая функция вида:
 F (x) = x (x – xmax)

2/ f (x) . (9)
Такой подбор аппроксимирующего выражения 

обеспечивает точное выполнение граничных усло-
вий: F(x) = 0 при x = 0 и х = хmax, f`(x) = 0 при 
х = хmax . Расчет методом наименьших квадратов дал 
f (x) = 0 .00095825 xs + 0 .00018137 с коэффициентом 
корреляции R2 = 0 .9786 (рис . 2 d) .

СИСТЕМА BaF2 — DyF3

Часть фазовой диаграммы системы приведена 
на рис . 3 а . Кривая ликвидуса удовлетворительно 
описывается полиномом третьей степени:
 TL = 1394 .4x3 — 1566 .7x2 – 92 .743x + 1355 . (10)

На кривых плавления максимумы не наблю-
даются . На основе уравнения (10) по уравнению 

(6) определяли величину коэффициента распре-
деления при бесконечном разбавлении k0 = 0 .91 . 
Мы задавались простейшей линейной зависимо-
стью коэффициента распределения от концентра-
ции:
 k = 0 .91 – 0 .7979xs . (11)

Для ее определения, помимо k0 = 0 .91 исполь-
зовали величину k для предельно насыщенного 
твердого раствора, участвующего в трехфазном 
перитектическом равновесии . Концентрационная 
зависимость коэффициента распределения DyF3 
приведена на рис . 3 b . Исходя из уравнений (10) и 
(11), была рассчитана кривая солидуса, приведен-
ная на рис . 3 а . Вид функции устойчивости при-
веден на рис . 3 c . Полученная кривая функции 
устойчивости была аппроксимирована полиномом 
третьей степени, F = 1058x3 + 816 .48x2 – 19 .681x .

СИСТЕМА BaF2 — HoF3

Участок фазовой диаграммы системы приведен 
на рис . 4 а . Кривая ликвидуса удовлетворительно 
описывается полиномом третьей степени .
 TL = –230 .28x3 – 670 .16x2 – 52 .852x + 1355 .  (12)

На кривых плавления максимумы не наблюда-
ются . По уравнению (6) с использованием уравне-
ния (12) определили величину коэффициента рас-
пределения при бесконечном разбавлении k0 = 0 .95 . 
Концентрационная зависимость коэффициента 
распределения задавалась аналогично системе 
BaF2 — DyF3:
 k = 0 .95 – 0 .782 xs, (13)
(рис . 4 б) . Исходя из уравнений (12) и (13), была 
рассчитана кривая солидуса, приведенная на 
рис . 4 а . Вид функции устойчивости приведен на 
рис . 4 с . Полученная кривая функции устойчивости 
была аппроксимирована полиномом третьей сте-
пени, F = 3186 .3x3 – 392 .0 x2 + 38 .576x .

СИСТЕМА BaF2 — ErF3

Участок фазовой диаграммы системы приведен 
на рис . 5 а . Кривая ликвидуса удовлетворительно 
описывается полиномом второй степени:
 TL = –950 .85x2 – 172 .84x + 1355 . (14)

Максимумов на кривых плавления нет . Исходя 
из уравнения (14) по уравнению (6) рассчитывали 
величину коэффициента распределения при бес-
конечном разбавлении k0 = 0 .83 . Концентрационная 
зависимость коэффициента распределения (рис . 5 b) 
задавалась аналогично системе BaF2 — DyF3:
 k = 0 .83 – 0 .4796 xs . (15)

Рис. 3. Фазовая диаграмма системы: BaF2 — DyF3 по 
данным [1, 2] (а: ●  — солидус, × — ликвидус); концен-
трационная зависимость коэффициента распределения 
DyF3 (b: × — исходные расчетные точки,  — экспери-
ментальные данные); соответствующая функция устой-
чивости фронта кристаллизации твердого раствора 
Ba1–xDyxF2+x (c)
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реактивы высокой чистоты предварительно пере-
плавляли в атмосфере CF4 .

После выращивания кристаллы подвергали 
шлифовке и полировке . Фотографирование ячеи-
стой субструктуры проводили под микроскопом в 
проходящем свете . Фотографии ячеистой субструк-
туры приведены на рис . 7 .

Для оценки коэффициентов взаимодиффузии 
катионов в расплаве использовали метод концен-
трационных серий кристаллов, выращенных в 
идентичных условиях в одном многоячеистом ти-
гле . Реальный состав кристаллов уточняли по ве-
личинам параметров решетки для твердых раство-
ров Ba1–xRxF2+x [32] . Рентгенофазовый анализ про-
водили на дифрактометре ДРОН-2, излучение 
CuKa с монохроматором из пиролитического гра-
фита .

Исходя из уравнений (14) и (15), была рас-
считана кривая солидуса, приведенная на рис . 5 а . 
Вид функции устойчивости приведен на рис . 5 с . 
Полученная кривая функции устойчивости была 
аппроксимирована полиномом третьей степени, 
F = 2091 .1x3 + 359 .52x2 + 44 .423x .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Выращивание монокристаллов проводилось 

методом бриджмена в вакуумируемой камере с 
использованием графитовых многоканальных ти-
глей и графитовых нагревателей сопротивления . 
Один из вариантов конструкции теплового узла и 
характеристики теплового поля приведены на 
рис . 6 . Выращивание проводили во фторирующей 
атмосфере, в качестве которой использовали га-
зообразный CF4 (давление ~ 0 .1 атм) . Исходные 

Рис. 5. Фазовая диаграмма система BaF2 — ErF3 по 
данным [1, 2] (а: ● — солидус, × — ликвидус); концен-
трационная зависимость коэффициента распределения 
ErF3 (b: × — исходные расчетные точки,  — экспери-
ментальные данные); соответствующая функция устой-
чивости фронта кристаллизации твердого раствора 
Ba1–xErxF2+x (c)

Рис. 4. Фазовая диаграмма системы BaF2 — HoF3 по 
данным [1, 2] (а: ● — солидус, × — ликвидус); концен-
трационная зависимость коэффициента распределения 
HoF3 (b: × — исходные расчетные точки,  — экспери-
ментальные данные); соответствующая функция устой-
чивости фронта кристаллизации твердого раствора 
Ba1–xHoxF2+x (c)

МОРФОлОГИЧЕСКАЯ УСТОйЧИВОСТЬ ФРОНТА КРИСТАллИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ . . .
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При выращивании серии монокристаллов 
Ba1–xCexF2+x обнаружилось, что при величине пара-
метра процесса G/R = 8 .5×104 град×сек/см2 ячейки 
отсутствуют при концентрации x ≤ 0 .001 (0 .1 мол . %) 
и появляются при х = 0,002 . На основании проана-
лизированных монокристаллов за критическую 
концентрацию приняли 0 .15 мол . %, которая соот-
ветствует величине функции устойчивости 0 .49 К 
и D = 5 .8×10–6 см2/с .

При выращивании серии монокристаллов 
Ba1–xDyxF2+x обнаружилось, что при величине пара-
метра процесса G/R = 4 .5×105 град×сек/см2 крити-
ческая концентрация соответствует x = 0 .07 
(F = 3 .49 K), что дает величину коэффициента 
взаимодиффузии D = 7 .8×10–6 см2/с .

При выращивании серии монокристаллов 
Ba1–xHoxF2+x обнаружилось, что при величине пара-
метра процесса G/R = 5 .2×105 град×сек/см2 крити-
ческая концентрация соответствует x = 0 .08 
(F = 1 .67 K), что дает величину коэффициента 
взаимодиффузии D = 3 .2×10–6 см2/с .

При выращивании серии монокристаллов 
Ba1–xErxF2+x обнаружилось, что при величине пара-
метра процесса G/R = 5 .2×105 град×сек/см2 крити-
ческая концентрация соответствует x = 0 .035 
(F = 1 .92 K), что дает величину коэффициента 
взаимодиффузии D = 3 .7×10–6 см2/с .

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Пример системы BaF2 — CeF3 показывает, что 

функция устойчивости F (x) может иметь достаточ-
но сложную форму . В области малых концентра-
ций, где можно принять k постоянным и аппрокси-

a b

Рис. 7. Фотографии полированных кристаллов Ba1–xDyxF2+x c ячеистой субструктурой (диаметр кристалла 10 мм): 
a — x = 0 .139±0 .006; b — х = 0 .157 ± 0 .006; температурный градиент — 125 К/см; скорость протяжки — 11 мм/час

a

b
Рис. 6. Схема теплового узла (а) (1 — нагреватель, 2 — 
тепловые кольцевые экраны, 3 — тигель, 4 — подстав-
ка тигля, 5 — термопара, 6 — соломка, 7 — подставка 
экранов) и распределения температуры (b) в кристалли-
зационной установке
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мировать кривую ликвидуса участком прямой, ее 
можно описать как прямую, выходящую из начала 
координат . Это соответствует традиционному гра-
фическому представлению критерия Тиллера [12] . 
Из-за малой величины коэффициента взаимодиф-
фузии D область концентраций, в которой можно 
выращивать безъячеистые кристаллы, весьма не-
велика . Однако область, отвечающая концентраци-
онной окрестности состава максимума на кривых 
плавления твердого раствора Ba1–xCexF2+x, пред-
ставляет больше возможностей для выращивания 
однородных кристаллов . В этой точке не только 
сама функция устойчивости равна нулю F(x) = 0, 
но и ее производная . Таким образом, небольшое 
отклонение от состава максимума не приводит к 
потере устойчивости фронта кристаллизации .

При движении по ряду РЗЭ и при уменьшении 
ионного радиуса РЗЭ состав точки максимума 
смещается в сторону чистого компонента, и затем 
максимум исчезает . Согласно нашим расчетам, 
системы BaF2 — DyF3 и BaF2 — HoF3 в которых 
k0 ≈ 1, близки к так называемым тангенциальным 
экстремумам, т .е . к случаям совпадения максиму-
мов с ординатой чистого компонента . При этом вид 
функций устойчивости при малых концентрациях 
не может быть описан прямой, выходящей из на-
чала координат, см . рис . 3 и 4 . Такая ситуация 
весьма выгодна для получения однородных кри-
сталлов твердых растворов достаточно высокой 
концентрации .

Выражение вида:
 k = a – b xs

n (16),
где n @ 0 .3—0 .5, по-видимому, достаточно хорошо 
описывает концентрационную зависимость коэф-
фициента распределения для широкого круга си-
стем . В частности, такая же зависимость была 
подобрана для системы SrF2 — LaF3 [9—11] . Она 
соответствует монотонному уменьшению величи-
ны k с концентрацией, причем соответствующая 
кривая проходит через единицу в точке максимума . 
линейная зависимость k (xs), использованная нами 
для аппроксимации данных для систем с фторида-
ми Dy, Ho, Er, не противоречит (16), поскольку для 
k < 1 выражение (16) дает практически линейную 
зависимость k (xs), (рис . 2 b) .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в данной работе на основании 

фазовых диаграмм систем BaF2 — RF3 (R = Ce, Dy, 
Ho, Er) проведен расчет функций устойчивости 
фронта кристаллизации к концентрационному 

переохлаждению для твердых растворов флюори-
товой структуры Ba1–xRxF2+x . Функции устойчиво-
сти F(x) закономерно меняются по ряду редкозе-
мельных элементов . По концентрационным грани-
цам появления ячеистой субструктуры в кристал-
лах при направленной кристаллизации расплавов 
оценены коэффициенты D взаимодиффузии катио-
нов в расплаве . Величины D изменяются в пределах 
(3 .2÷7 .8)×10–6 см2/сек . Знание этих величин позво-
ляет подбирать параметры процесса кристаллиза-
ции (скорость R и температурный градиент G), 
обеспечивающие получение монокристаллов опти-
ческого качества .

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Ис-
следования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007—2012 годы» (ГК № 
16.523.11.3005 от 12.07.2011 г.) и ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009—2013 годы, Соглашение №8029 
от 11.07.2012 г.
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возможности получения метастабильных фаз, ле-
гирования материалов, а с другой удорожает их 
синтез . более простым и менее энергоемким мето-
дом с широкими возможностями варьирования 
состава и функциональных свойств является 
коллоидно-химическое осаждение из водных сред .

Целью работы является получение пленок в 
системе Cu2Se — Ga2Se3, гидрохимическим соосаж-
дением индивидуальных селенидов меди (I) и 
галлия, а также исследование их состава и морфо-
логии .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Выбор состава реакционной смеси и определе-

ние условий химического осаждения пленок Cu2Se 
и Ga2Se3 значительно облегчается после проведения 
термодинамических расчетов, позволяющих найти 
граничные условия осаждения указанных соеди-
нений из водных растворов . Анализ литературных 
данных и проведение предварительных исследова-
ний позволили выбрать основные компоненты 
реакционной смеси для синтеза при использовании 
в качестве халькогенизатора селеносульфата на-
трия .

В ходе синтеза селенидов меди (I) и галлия в 
качестве источников ионов металлов были исполь-
зованы растворы соответствующих солей: CuCl2 и 

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы большое внимание исследо-

вателей привлекают тонкопленочные структуры на 
основе соединений I-III-VI2 в связи с возможностью 
их применения для изготовления солнечных эле-
ментов с КПД до 16—17 % [1—4] . Особое место 
среди них занимают халькопиритные тонкие плен-
ки CuGaSe2 (CGS), обладающие высоким коэффи-
циентом поглощения (104 см−1) [5] и оптимальной 
шириной запрещенной зоны (1,68 эВ) [5—7] .

Для синтеза тонких пленок Cu2Se, Ga2Se3 и 
твердых растворов на их основе применяются раз-
личные технологические приемы, в основе которых 
лежат как физические, так и химические процессы . 
Известно получение пленок CuGaSe2 термическим 
испарением в вакууме, пульверизацией водных 
растворов с пиролизом на нагретой подложке [8], 
молекулярно-лучевой эпитаксией [9], высокоча-
стотным ионным распылением, селенизацией от-
дельных слоев Cu-Ga [10, 11] . большинство пере-Cu-Ga [10, 11] . большинство пере--Ga [10, 11] . большинство пере-Ga [10, 11] . большинство пере- [10, 11] . большинство пере-
численных методов синтеза полупроводниковых 
соединений в системе Cu2Se — Ga2Se3 обладают 
общими недостатками, связанными с высокотем-
пературным характером процессов, лежащих в их 
основе, и использованием достаточно сложного 
технологического оборудования, создания глубо-
кого вакуума и т .п . Это с одной стороны сужает 
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Ga(NO3)3 . Щелочность среды создавали добавле-
нием раствора едкого натра NaOH . Селеносульфат 
натрия Na2SeSO3 получали путем растворения 
аморфного селена в растворе сульфита натрия 
Na2SO3 при температуре 363 K . Гидрохимическое 
осаждение пленок в системе Cu2Se — Ga2Se3 про-
водилось на предварительно обезжиренные под-
ложки двух типов: ситалл марки СТ-50-1 размером 
30×24 мм и матированное фотостекло размером 
24×24 мм . Синтез пленок осуществлялся при тем-
пературе 333 K в течение 120 минут в герметичных 
стеклянных реакторах, в которые помещали под-
ложки, закрепленные в специально изготовленные 
фторопластовые держатели . Реакторы устанавли-
вали в термостат ТС-Тб-10, обеспечивающий точ-
ность поддержания температуры ± 0,1° .

Анализ состава и определение химических 
форм элементов в пленках, полученных путем 
гидрохимического осаждения, выполнен методом 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
(РФЭС) [12] на электронном спектрометре 
ESCALAB MK II (VG Scientific, Великобритания) 
с магниевым катодом в качестве источника немоно-
хроматического рентгеновского излучения MgKα 
(1253,6 эВ) . В камере электронного спектрометра 
поддерживался сверхвысокий вакуум (до 10−8 Па) . 
Для определения типа химических связей элемен-
тов по сдвигу полос в РФЭ-спектрах в качестве 
калибровочной использовали линию Cu2p 
(932,5 эВ) .

Изучение структурно-морфологических харак-
теристик полученных тонких пленок проводилось 
методом растровой электронной микроскопии 
(JEOL JSM-6390LA с приставкой для энерго-
дисперсионного анализа JED-2300) .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для выявления условий гидрохимического 

соосаждения индивидуальных селенидов меди (I) 
и галлия расчетным путем предварительно нахо-
дили концентрационную область и рН их совмест-
ного образования . С этой целью был проведен 
анализ ионных равновесий в многокомпонентной 
системе: хлорид меди — нитрат галлия — селено-
сульфат натрия .

Реакцию образования селенида металла при 
использовании в качестве халькогенизатора селе-
носульфата натрия можно представить в следую-
щем виде:
 2Men+ + nNa2SeSO3 + 2nОН− =

 = Me2Sen + nNa2SO4+ nH2O . 
(1)

Условием образования твердой фазы селенида 
металла принималось равенство его произведения 
растворимости ионному произведению концентра-
ций свободных (незакомплексованных) ионов ме-
талла и селенид-ионов . В основу анализа условий 
осаждения селенидов металлов из растворов, со-
держащих селеносульфат натрия, легло положение 
об обратимом характере его гидролитического раз-
ложения [13] . Необходимо иметь в виду, что в про-
цессе взаимодействия селеносульфата натрия с 
водой происходит образование селеноводорода 
H2Se .

Для определения концентрационных гранич-
ных условий осаждения селенидов меди и галлия 
селеносульфатом натрия, т .е . минимально необхо-
димых концентраций солей металлов, обеспечи-
вающих образование твердой фазы, использовали 
выражение [13, 14]:

pC p p n pk
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где р — показатель (отрицательный десятичный 
логарифм); Сн — минимально необходимая для 
образования твердой фазы концентрация соли ме-
талла; ПРMe2Sen

 — произведение растворимости 
селенида металла; aMen+ — долевая концентрация 
свободных ионов металла, способных вступать в 
химическую реакцию; kH2Se — константа ионизации 
селеноводорода, продукта разложения халькогени-
затора; KCС — константа гидролитического разло-
жения селеносульфата натрия; SeSO3

2-ÈÎ ˘̊
н

 — на-
чальная концентрация селеносульфат-ионов в 
растворе; SO4

2-ÈÎ ˘̊
н

— начальная концентрация 
сульфат-ионов в растворе; σ — удельная поверх-
ностная энергия селенида металла (Дж/м2); Vм — 
мольный объем селенида металла (м3/моль); rкр — 
радиус зародыша критического размера (м); R — 
универсальная газовая постоянная; T — темпера-
тура процесса .

Последнее слагаемое в выражении (2) характе-
ризует соотношение Томпсона — Оствальда для 
критического пересыщения [15], учитывающее 
зарождение и устойчивое формирование твердой 
фазы, т . е . образование зародышей критического 
размера . Уравнение (2) достаточно полно описы-
вает граничные условия образования твердой фазы 
селенида металла при взаимодействии его соли с 
селеносульфатом натрия . Анализ этого выражения 
показывает, что условия образования селенидов, 
т . е . начальная концентрация соли металла, зависит 
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от следующих параметров системы: рН реакцион-
ной смеси, концентрации селеносульфата натрия 
и величины долевой концентрации свободных 
ионов металла aMen+, способных вступать в хими-
ческую реакцию, которая определяется прочно-
стью комплексных ионов металла в растворе .

Наряду с селенидом металла в растворе воз-
можно образование его гидроксида . Минимальную 
начальную концентрацию соли металла рСн, обе-
спечивающую образование фазы гидроксида ме-
талла, определяли по уравнению [14]:
 рСн = рПР Me(OH) Men np- +a – npKW + npH (3)
где ПР Me(OH)n

 — произведение растворимости ги-
дроксида металла; KW — ионное произведение 
воды .

Следует отметить, что осаждение гидроксида 
металла определяется величинами рН и долей 
свободных ионов металла aMen+ в реакционной ван-
не [16] .

В рассматриваемой системе CuCl 2 — 
Ga(NO3)3 — Na2SeSO3 галлий будет находиться в 
виде нескольких комплексных соединений со сле-
дующими показателями констант нестойкости: 
GaOH2+ (рkн = 11,4 [17, 18]), Ga(OH)2

+ (рkн = 22,18 
[17, 18]), Ga(OH)3 (рkн = 31,78 [17, 18]), Ga(OH)4

–

(рkн = 34,3 [17, 18]), а медь образует комплексы 
CuOH (рkн = 14,7 [18]), CuOH+ (рkн = 7,0 [18]),  
Cu(OH)2 (рkн = 13,68 [18]), Ga(OH)3

– (рkн = 17,0 [18]), 
Ga(OH)4

2– (рkн = 18,5 [18]) . При определении усло-

вий образования твердой фазы селенида меди 
учитывались комплексные соединения, образован-
ные одно- и двухвалентной медью .

Расчеты для построения зависимостей началь-
ной концентрации металла от рН реакционной 
смеси рСн = f(pH) проведены при следующих зна-pH) проведены при следующих зна-) проведены при следующих зна-
чениях термодинамических величин и констант: 
pПРGa2Se3

 = 83,65 [17], pПРCu2Se = 60,8 [17], рПРGa(OH)3
 

pПРGa(OH)3
 = 35,15 [17], pПРCu(OH)2

 = 19,66 [17],  
pПРCuOH = 14,7 [17], pkw = 14 [18], pKCС = 30,75 [13], 
pkH2Se = 14,89 [18], pkHSe– = 3,89 [18], σ = 1,5 Дж/м2 
[19], V M

Ga2Se3 = 76,5·10−6 м3/моль, VM
Gu2Se = 30,5·10−6 

м3/моль, rкр = 3,5∙10–9 м, T = 333 K . Концентрацию 
селеносульфата натрия принимали равной 0,05 
моль/л .

На рис . 1 представлены графические зависи-
мости рСн = f (рН), характеризующие граничные 
условия образования селенидов Cu2Se (кривая 1), 
Ga2Se3 (кривая 5) при осаждении селеносульфатом 
натрия, а также показана возможность образования 
гидроксидов металлов Ga(OH)3 (кривая 3), Cu(OH)2 
(кривая 2) и CuOH (кривая 4) .

Как видно из результатов расчета, представлен-
ных на рис . 1, введение селеносульфата натрия в 
количестве 0,05 моль/л обеспечивает образование 
селенида меди (I) в диапазоне рН = 0—14 . Осаж-I) в диапазоне рН = 0—14 . Осаж-) в диапазоне рН = 0—14 . Осаж-
дение же твердой фазы селенида галлия в диапа-
зоне реально достижимых концентраций его соли 
невозможно . Однако, учитывая низкое значение 
произведения растворимости Ga2Se3, его образова-

Рис. 1. Область совместного осаждения Cu2Se и Ga2Se3 из системы «Ga(NO3)3 — CuCl2 — Na2SeSO3» при темпе-
ратуре 333 K и концентрация халькогенизатора [Na2SeSO3] = 0,05 моль/л . линии образования: 1 — Cu2Se; 2 — 
Cu(OH)2; 3 — Ga(OH)3; 4 — CuOH; 5 — Ga2Se3
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ние может протекать по пути селенизации гидрок-
сида . Гидроксиды галлия и меди (I, II) образуются 
в широком диапазоне рН от 3,75 до 13, затрудняя 
возможность прямого совместного осаждения 
Cu2Se и Ga2Se3, обеспечивающего формирование 
твердого раствора на их основе .

Как показали проведенные предварительные 
эксперименты, несмотря на то, что отсутствует 
потенциальная область совместного осаждения 
Cu2Se и Ga2Se3 селеносульфатом натрия при 298 K, 
соосаждение этих селенидов оказалось возможным 
при повышении температуры до 333 K и проведе-K и проведе- и проведе-
нии процесса при рН = 3,5 . Этот факт может быть 
объяснен тем, что в реакционной смеси были соз-
даны условия для активной селенизации гидрок-
сида галлия, образование которого прогнозирова-
лось расчетом ионных равновесий .

По результатам рентгеновской фотоэлектрон-
ной спектроскопии поверхностного слоя синтези-
рованных пленок были идентифицированы атомы 

Cu, Ga, Se и O (табл .) . Для сравнения в таблице 
представлен состав монокристалла CuGaSe2 .

Наличие кислорода в синтезированных пленках 
объясняется, в первую очередь, спецификой гидро-
химического синтеза, механизм которого предпо-
лагает возможность образования и включения 
кислородсодержащих примесей в объем и поверх-
ностные слои получаемых пленок .

Химическое состояние элементов в поверх-
ностных слоях исследуемых материалов определя-
лось по положению линий на РФЭ-спектрах вну-
тренних электронных уровней атомов Cu, Ga и O: 
Cu2p-, Ga2p- и O1s-уровни . Для сравнения были 
записаны участки спектров пленок от 10 до 100 эВ, 
содержащие линии Se3d-, Cu3p-, Ga3d-уровней .

На рис . 2 а приведены РФЭ-спектры Cu2p-
уровня синтезированных пленок Cu2Se—Ga2Se3 с 
энергией связи 932,50 эВ . На представленных 
спектрах отчетливо видно, что медь в слоях полно-
стью находится в одновалентном состоянии . Ис-

Таблица. Состав поверхности слоев пленки Cu2Se — Ga2Se3 по данным РФЭС . 
Угол регистрации фотоэлектронов 90° (глубина анализируемого слоя 2—4 нм)

Образец
Концентрация анализируемых элементов, ат . %

Cu, at . % Ga, at . % Se, at . % O, at . %

GaxCu1−xSeyO2−y (ситалл) 26,08 20,75 17,56 35,61

GaxCu1−xSeyO2−y (мат . стекло) 36,76 19,67 12,35 31,22

CuGaSe2 (монокр .) 25,00 25,00 50,00 —

Рис. 2. Рентгеноэлектронные спектры внутренних электронных уровней атомов Cu2p (а), Ga2p (б), и O1s (в) в 
пленках GaxCu1−xSeyO2−y . Угол регистрации фотоэлектронов 90° (глубина анализируемых слоев 2—4 нм)
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ключением может быть пленка, осажденная на 
матированное стекло, в которой часть меди нахо-
дится в двухвалентном состоянии, о чем свидетель-
ствует дополнительный пик рядом с основными 
Cu2p-линиями .

Отметим, что в реакционную смесь медь вво-
дилась в двухвалентном состоянии Cu2+ в виде соли 
CuCl2, однако по результатам РФЭ-анализа осаж-
денной пленки установлена только ее одновалент-
ная форма Cu+ . Согласно работе [20], это связанно 
с созданием восстановительной среды в реакцион-
ной смеси при разложении селеносульфата натрия:
 SeSO3

2– + 2ē → Se2– + SO3
2– . (4)

Стандартный потенциал реакции восстановле-
ния селеносульфата натрия имеет высокий вос-
становительный потенциал, значение которого 
равно –0,87 В .

На наличие галлия в синтезированных слоях 
указывает Ga2p-уровень с энергией связи 1118,37 эВ 
(рис . 2 б) . Однако галлий частично находится в 
приповерхностном слое осажденной пленки в виде 
оксидсодержащей фазы . Об этом свидетельствует 
смещение линии Ga3d-уровня . На высокое содер-
жание кислорода указывает спектр на рис . 2 в . 
Энергия связи Ga3d-уровня галлия 20,86 эВ (рис . 3) 
интерпретируется нами, как оксидная составляю-
щая, а энергия связи Ga3d-уровня галлия 19,39 эВ 
относится к формированию селенидной формы 

металла . Оба этих уровня свидетельствуют о фор-
мировании на поверхности пленки соединения 
сложного состава GaxCu1−xSeyO2−y .

Анализ спектров осажденных пленок показы-
вает, что основной фазой селена в поверхностных 
слоях толщиной ~2—4 нм является селенид меди 
(I) (рис . 3) . Это связано с тем, что в реакционной 
ванне созданы благоприятные условия для образо-
вания фазы Cu2Se, которая активизирует селениза-
цию гидроксида галлия и формирование пленки 
Cu2Se — Ga2Se3 . Поэтому энергия связи ~54,3 эВ, 
характерная для уровня Se3d-уровня селена, во 
всех случаях интерпретирована нами, как образо-
вание твердой фазы селенида меди (I) . Дополни-I) . Дополни-) . Дополни-
тельная полоса рядом с Se3d-уровнем селена, по 
всей вероятности, связана с образованием связей 
Se–O в синтезированных слоях . Кроме того, на 
участке до 100 эВ хорошо видны линии Cu3p-
уровня атома меди с энергиями связи ~74,03 и 
75,01 эВ .

Что касается галлия, нельзя утверждать, что он 
полностью находится в оксидных (гидроксидных) 
фазах, так как расположение линий основных 
уровней атомов исследуемых соединений очень 
близко друг к другу, что позволяет говорить о фор-
мировании фазы селенида галлия .

Таким образом, из реакционных смесей, где 
халькогенизатором выступает селеносульфат на-
трия, в низкотемпературных условиях (Т = 333 K) 
удалось получить соединения, составы которых 
могут быть описаны формулой GaxCu1−xSeyO2−y .

Электронно-микроскопическое исследование 
морфологии пленок, синтезированных на ситалле 
(рис . 4), показало, что при увеличении в 3000 раз 
наблюдаемый средний размер кристаллитов в пло-
скости подложки составляет ~500 нм, однако при 
увеличении в 20000 раз становится ясно, что эти 
зерна являются агломератами частиц с размерами 
не более 150—200 нм . При этом пленка покрывает 
поверхность подложки полностью .

На рис . 5 приведены микроэлектронные фото-
графии свежеосажденных пленок Cu2Se-Ga2Se3 на 
матированном стекле . Увеличение в 3000 раз по-
зволяет увидеть рельефную поверхность полупро-
водникового слоя, в котором наблюдаются глобулы 
с размерами от 50 до 400 нм . При увеличении в 
15000 раз проявляется слоистая структура осаж-
денной пленки .

Стоит отметить, что на ситалле в большинстве 
случаев получены слои, обладающие лучшим сце-
плением с подложкой по сравнению с матирован-
ным фотостеклом, что свидетельствует о предпо-

Рис. 3. Рентгеноэлектронные спектры внутренних 
электронных уровней атомов Cu3p, Se3d, и Ga3d в плен-
ках GaxCu1−xSeyO2−y . Угол регистрации фотоэлектронов 
90° (глубина анализируемых слоев 2—4 нм)
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чтительном использовании ситалла при гидрохи-
мическом осаждении по сравнению с последним .

ВЫВОДЫ
Расчетом ионных равновесий в системе 

«Ga(NO3)3 — CuCl2 — Na2SeSO3» определены ми-
нимально необходимые концентрации солей ме-
таллов для образования Cu2Se и Ga2Se3 с учетом 
кристаллизационного фактора при их формирова-
нии, а также примесных фаз в виде гидроксидов 
меди (I, II) и галлия . Показано, что область обра-I, II) и галлия . Показано, что область обра-, II) и галлия . Показано, что область обра-II) и галлия . Показано, что область обра-) и галлия . Показано, что область обра-
зования Ga(ОН)3 практически совпадает с гранич-
ными условиями осаждения твердой фазы Cu2Se, 

а для образования Ga2Se3 требуются нереально 
высокие концентрации по соли галлия, что необ-
ходимо принимать во внимание для определения 
вклада в этот процесс его гидроксидной фазы .

Впервые гидрохимическим осаждением с ис-
пользованием селеносульфата натрия получены 
пленки сложного состава GaxCu1−xSeyO2−y, толщина 
которых на ситалловой подложке составила 275 
нм, а на матированном стекле — 135 нм, с более 
высокой адгезией к ситалловой подложке .

На основе интерпретации РФЭС-спектров пле-
нок GaxCu1−xSeyO2−y в поверхностных слоях уста-
новлено наличие Ga в количестве ~19—21 ат . %, 

Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение свежеосажденных пленок GaxCu1−xSeyO2−y на ситалловой под-
ложке при концентрациях хлорида меди и нитрата галлия в растворе соответственно 0,05 и 0,09 моль/л и темпе-
ратуре синтеза 333 K . Увеличение 3000 (а) и 20000 (б) раз .

Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение свежеосажденных пленок GaxCu1−xSeyO2−y на матированном 
фотостекле при концентрациях хлорида меди и нитрата галлия в растворе соответственно 0,05 и 0,09 моль/л и 
температуре синтеза 333 K . Увеличение 3000 (а) и 15000 (б) раз
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Cu ~26—37 ат . %, Se ~12—18 ат . % . В состав плен-
ки также входят оксидные фазы металлов с содер-
жанием кислорода до ~31—36 ат . %, предсказанные 
расчетом ионных равновесий в реакционной ванне .
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различные производные графита . Однако совмест-
ное осаждение сплавов никеля с соединениями 
внедрения графита до настоящего времени не ис-
следовалось .

Цель настоящей работы — получить КЭП на 
основе сплава никель — хром, модифицированные 
бисульфатом графита, и исследовать эксплуатаци-
онные свойства данных покрытий .

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для получения КЭП никель — хром — бисуль-

фат графита использовали следующий электролит, 
г/л: Cr2(SO4)3 150; (NH4)2SO4 40; H3BO3 20 
NiSO4·7H2O 28; бисульфат графита 10 . Осаждали 
КЭП на стальную основу (сталь 45) при темпера-
туре 50 °C с постоянным перемешиванием электро-
лита . Для осаждения «чистых» покрытий сплавом 
никель — хром использовали электролит приве-
денного состава без дисперсной фазы .

Синтезировали бисульфат графита электрохи-
мическим окислением дисперсного порошка при-
родного графита в потенциостатическом режиме с 
одновременным механическим измельчением . В 
качестве электролита использовали раствор H2SO4 
(о .с .ч .) c концентрацией 5 .32 моль/л . Полученный 
продукт разделяли на фракции, просеивая через 
сита с различным размером ячеек . Для осаждения 
КЭП использовалась фракция с размером частиц 
не более 20 мкм .

Трибологические испытания покрытий прово-
дили при трении без смазочного материала . Об-
разцы с покрытиями представляли собой пластины 
с площадью рабочей поверхности 2 см2 . Коэффи-

ВВЕДЕНИЕ
Электрохимические сплавы никель — хром 

могут быть используются в качестве износостойких 
и коррозионностойких покрытий [1] . Для модифи-
цирования никель-хромовых осадков в их матрицу 
могут быть внедрены дисперсные частицы различ-
ной природы . При совместном электроосаждении 
металлов с дисперсными частицами из электролитов-
суспензий получают композиционные электрохи-
мические покрытия (КЭП) [2—5] . Включаясь в 
металлическую матрицу, частицы существенно 
улучшают эксплуатационные свойства покрытий и 
придают им новые качества [6, 7] . Кроме того, за-
мена классических гальванопокрытий на КЭП по-
зволяет экономить дорогостоящие цветные металлы 
и удешевляет процесс электроосаждения .

В качестве дисперсной фазы КЭП могут быть 
использованы графит и его производные [3, 8, 9] . 
Слоистая структура графита позволяет формиро-
вать на его основе соединения внедрения с раз-
личными интеркалирующими агентами (анионы и 
молекулы кислот, катионы металлов, кислородсо-
держащие соединения и др .) [10] . При взаимодей-
ствии графита с серной кислотой в присутствии 
сильных окислителей образуется бисульфат гра-
фита . Существуют химический и электрохимиче-
ский методы его синтеза . Химический метод прост 
в технологическом отношении, но получаемый 
продукт по составу неоднороден . Электрохимиче-
ский синтез позволяет получать бисульфат графи-
та высокой чистоты . [11] .

Ранее [8, 9] были получены КЭП на основе 
никеля, содержащие в качестве дисперсной фазы 

КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, Том 14, № 4, С. 496—499

УДК 621.357.7

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ  
НА ОСНОВЕ СПЛАВА НИКЕЛЬ — ХРОМ: ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА

© 2012 В. Н. Целуйкин, Е. А. Василенко, О. Г. Неверная, Г. В. Целуйкина, В. А. Денисов

Энгельсский технологический институт (филиал) Саратовского государственного  
технического университета им. Ю. А. Гагарина, пл. Свободы 17, 413100 Саратовская обл., Энгельс, Россия
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ются по сравнению с аналогичными покрытиями без дисперсной фазы . Изучено влияние ка-
тодной плотности тока на микротвердость осадков сплава никель — хром .
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циент трения скольжения электролитических по-
крытий определяли с помощью схемы, приведен-
ной в работе [9] и формулы:

 f
F
P

tg= =тр a ,  (1)

где Fтр — сила трения скольжения; Р — сила, с 
которой контртело давит на испытуемую поверх-
ность .

В качестве контртела использовался сталь-
ной образец . Масса контртела составляла 1 г 
во всех испытаниях .

Микротвердость осадков сплава никель — хром 
и композиционных покрытий измеряли на приборе 
ПМТ-3 методом статического вдавливания алмаз-
ной пирамиды под нагрузкой 100 г и рассчитывали 
по формуле:

 H P
d

=18542 , (2)

где P — нагрузка на пирамиду, кг; d — среднее 
арифметическое длин обеих диагоналей отпечатка 
после снятия нагрузки, мм .

Электрохимические измерения проводили на 
импульсном потенциостате P-30S . Потенциалы 
задавали относительно насыщенного хлоридсере-
бряного электрода сравнения и пересчитывали по 
водородной шкале .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Потенциодинамические поляризационные 

кривые осаждения «чистого» сплава никель — 
хром и композиционных покрытий на его основе 
показывают, что введение бисульфата графита в 
электролит облегчает катодный процесс (рис . 1) . 
Сплав никель — хром в присутствии дисперсных 
частиц выделяется при менее отрицательных зна-
чениях потенциалов . Токи при электроосаждении 
КЭП никель — хром — бисульфат графита увели-
чиваются по сравнению с покрытиями без дис-
персной фазы, что указывает на возрастание ско-
рости катодного процесса .

При осаждении покрытий сплава никель — 
хром в гальваностатическом режиме потенциалы 
также сдвигаются в положительную сторону с 
введением бисульфата графита в электролит 
(рис . 2), что подтверждает результаты потенциоди-
намических исследований .

По начальным участкам гальваностатических 
кривых была рассчитана поляризационная емкость 
процесса электроосаждения с помощью следую-
щего выражения:

 C i
E t

=
∂ ∂/

,  (3)

где i — катодная плотность тока, А·см–2; E — по-
тенциал, В; t — время, с .

Значения поляризационной емкости снижают-
ся при переходе от «чистых» осадков сплава ни-
кель — хром к композиционным покрытиям 
(табл . 1) . Этот эффект можно объяснить увеличе-
нием размеров двойного электрического слоя при 
вхождении в него частиц бисульфата графита .

Перенос дисперсной фазы к катоду может про-
текать как за счет перемешивания электролита, так 
и посредством адсорбции катионов металлов на 
поверхности частиц [2, 3] . Адсорбированные ка-
тионы участвуют в мостиковом связывании дис-
персной фазы с катодной поверхностью [4, 12] . 

Рис. 1. Потенциодинамические поляризационные кри-
вые осаждения сплава никель — хром: 1 — без добавки; 
2 — совместно с бисульфатом графита

Рис. 2. Гальваностатические кривые осаждения сплава 
никель — хром без добавки (1) и совместно с бисуль-
фатом графита (2) при ik = 7 А·дм–2
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Можно предположить, что ионы никеля и хрома, 
адсорбируются на поверхности частиц бисульфата 
графита, способствуя их продвижению к катоду и 
встраиванию в кристаллическую решетку расту-
щего осадка .

Как было показано ранее [8, 9], включение дис-
персных частиц в покрытие приводит к структур-
ным изменениям металлической матрицы, что 
сказывается на эксплуатационных свойствах 
электролитического осадка . Существенное прак-
тическое значение имеют трибологические свой-
ства металлических поверхностей и, в частности, 
коэффициент трения скольжения f . Для КЭП зна-
чения f снижаются по сравнению с «чистыми» 
осадками сплава никель — хром (табл . 2) незави-
симо от плотности тока, при которой они были 
получены . Это связано с тем, что дисперсные ча-
стицы бисульфата графита, обладающие слоистой 
структурой, включаясь при электроосаждении в 
покрытия, выполняют функцию сухой смазки . По-
добный эффект наблюдался и для КЭП на основе 
никеля [8, 9] . Вместе с тем, коэффициенты трения 
никелевых покрытий имеют меньшие значения, 
чем в случае сплавов никель — хром .

С ростом катодной плотности тока происходит 
увеличение микротвердости никель — хромовых 
покрытий (табл . 3), что обусловлено включением 
в осадки водорода и гидроксидов, ведущим к де-

формированию и сжатию кристаллов . Снижение 
значений Н для композиционных покрытий, по-
лученных при 10 и 20 А·дм–2, связано с тем, что 
твердость дисперсной фазы ниже твердости ме-
таллической матрицы . Однако при 30 А·дм–2 име-
ет место увеличение микротвердости КЭП ни-
кель — хром — бисульфат графита по сравнению 
со сплавом без дисперсной фазы . Очевидно, вклю-
чение дисперсных частиц в сплав никель — хром 
при высоких плотностях тока способствует уплот-
нению осадка и формированию мелкокристалли-
ческих покрытий . Вероятно, при плотности тока 
30 А·дм–2 происходит обогащение изученных 
сплавов хромом, что приводит к увеличению их 
микротвердости по сравнению с покрытиями, по-
лученными при 10 и 20 А·дм–2, независимо от 
наличия дисперсной фазы .

Таким образом, электрохимическим методом 
получены композиционные покрытия никель — 
хром — бисульфат графита . Установлено, что 
данные КЭП обладают улучшенными физико-
механическими свойствами, по сравнению со 
сплавами никель — хром без дисперсной фазы .
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Таблица 1. Значения поляризационной емкости С∙104, 
Ф·см –2 при электроосаждении сплава никель — хром 

и КЭП никель — хром — бисульфат графита

ik, А·дм–2

С∙104, Ф·см –2

Никель — хром
КЭП никель — 

хром — бисульфат 
графита

20 5,0 4,3

30 5,9 4,9

40 7,0 5,3

50 8,0 6,4

60 23,0 9,0

70 43,0 14,0

80 53,0 21,0

Таблица 2. Коэффициенты трения скольжения f 
осадков сплава никель — хром, полученных при 

различной плотности катодного тока

ik, А·дм–2 10 20 30

Никель — хром 0,45 0,38 0,32

КЭП никель — хром 
— бисульфат графита 0,31 0,27 0,24

Таблица 3. Микротвердость Н, МПа осадков сплава 
никель — хром, полученных при различной 

плотности катодного тока

ik, А·дм–2 10 20 30

Никель — хром 1852 3136 3606

КЭП никель — хром 
— бисульфат графита 1610 2247 3799
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углеродной подложки и кинетические закономер-
ности реакции электровосстановления молекуляр-
ного кислорода на композитном электроде .

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Объектами исследования служили компактные 

серебряный и углеродный электроды, а также угле-
родный электрод с электроосажденными частица-
ми серебра различной степени дисперсности . 
Электрохимические исследования выполнены в 
трехэлектродной ячейке с помощью потенциоста-
та IPC-Compact . В качестве рабочего электрода 
использовали вращающийся дисковый электрод, 
изготовленный из спектрально чистого графита, 
или компактный серебряный электрод . Электродом 
сравнения служил хлоридсеребряный электрод, 
вспомогательным — углеродный электрод . Рабочие 
электроды подготавливали к работе шлифованием 
на наждачной бумаге с размером зерна «0», обе-
зжиривали этиловым спиртом и многократно про-
мывали дистиллированной водой . Поверхность 
углеродных электродов стандартизировали цикли-
рованием в области потенциалов Е от 1 .3 В до 
–0 .8 В (н .в .э .) со скоростью развертки 100 мВ/с в 
течение 30 минут в деаэрированном аргоном 0 .1 М 
растворе H2SO4 .

ВВЕДЕНИЕ
Интерес к изучению реакции электровосста-

новления молекулярного кислорода на дисперсных 
металлах определяется ее применением для реше-
ния многих практических задач, таких как разра-
ботка эффективных электрокатализаторов для 
водородно-кислородных топливных элементов, 
амперометрических датчиков, редокс-сорбентов 
для глубокого удаления кислорода и т . д . [1—4] . 
Создание эффективных электрокатализаторов на 
основе наночастиц серебра требует выбора носи-
теля (полимерного, углеродного), обладающего 
высокой проводимостью и предотвращающего 
агломерацию частиц . Одним из важных вопросов 
является нестабильность металл-углеродных ката-
лизаторов, приводящая к растворению частиц и 
уменьшению площади поверхности металла, осаж-
денного на углеродную подложку [5] . Кроме того, 
восстановление молекулярного кислорода на дан-
ных катализаторах является структурно-
чувствительной реакцией, в которой существенную 
роль играет размер металлических частиц и кон-
центрация различных кристаллографических ак-
тивных центров [6] .

В настоящей работе исследован процесс элек-
троосаждения частиц серебра на поверхность 
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Аннотация. В результате электроосаждения на поверхности углеродного электрода сформи-
рованы частицы серебра различной степени дисперсности (95—190 нм) . Процесс осаждения 
протекает по прогрессирующему механизму зародышеобразования . На модифицированном 
Ag/C-электроде исследована реакция электровосстановления молекулярного кислорода в во-/C-электроде исследована реакция электровосстановления молекулярного кислорода в во-C-электроде исследована реакция электровосстановления молекулярного кислорода в во--электроде исследована реакция электровосстановления молекулярного кислорода в во-
дном растворе серной кислоты . Вследствие растворения частиц серебра при катодной поля-
ризации и их реосаждения происходит возрастание степени заполнения подложки металлом 
и уменьшение размера частиц (36—58 нм) . Реакция электровосстановления кислорода на 
более крупных частицах серебра, электроосажденных на углеродную подложку, преимуще-
ственно протекает по четырехэлектронному процессу, в то время как на частицах серебра 
меньшего размера превалирует двухэлектронный процесс .

Ключевые слова: электровосстановление кислорода, композитный электрод, серебро, нано-
частицы .
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Электроосаждение серебра выполняли в по-
тенциостатических условиях при Е = 0 .15 В из 
водного раствора 2 .2 мМ AgNO3 + 1 М КCl + 0 .2 М 
NH4OH, деаэрированного аргоном, в котором се-, деаэрированного аргоном, в котором се-
ребро находится в виде аммиачного комплекса [7] . 
Размер d частиц серебра регулировали, изменяя 
время осаждения: tосажд = 2 с — d = 95 нм; tосажд = 5 
с — d = 130 нм; tосажд = 10 с — d = 190 нм . Геоме-
трическая площадь поверхности углеродного и 
серебряного электродов составляла Sc = 0 .155 см2 
и SAg = 0 .173 см2 .

Микрофотографии электродов Ag/С получали 
с помощью сканирующего электронного микро-
скопа JSM 6380 LV с увеличением ×25000 и ×50000 .

Для исследования электровосстановления мо-
лекулярного кислорода на Ag/С-электродах при-Ag/С-электродах при-/С-электродах при-
меняли потенциодинамический метод . Поляриза-
цию проводили в 0 .1 М растворе H2SO4, предвари-
тельно насыщенном кислородом в течение 40 ми-
нут . Концентрация растворенного кислорода со-
ставляла 1 .3 ммоль/л . Измерения проводились при 
температуре 25 °C . Все используемые растворы 
приготовлены из реактивов марки «х . ч .» Для 
определения порядка реакции электровосстанов-
ления молекулярного кислорода по ионам Н+ ис-
пользовали растворы серной кислоты с различным 
значением рН и постоянной ионной силой, в каче-
стве фонового электролита использовали раствор 
сульфата натрия .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Осаждение дисперсного серебра на поверх-

ность углеродного электрода было выполнено при 
постоянном потенциале Е = 0 .15 В, соответствую-
щем потенциалу катодного пика Epc

 на циклической 
вольтамперной кривой (рис . 1) . Для определения 
потенциала осаждения частиц серебра на углерод-
ный электрод и выявления особенностей данного 
процесса был использован метод циклической 
вольтамперометрии . На представленной вольтам-
перограмме (рис . 1) присутствуют катодный пик 
Рс, соответствующий восстановлению комплекс-
ного иона серебра, образующегося в кислом рас-
творе нитрата серебра [7]:
 [Ag(NH3)2]

+ + e– → Ag + 2NH3, (1)
и анодный пик Ра, связанный с растворением осаж-
денного серебра . В качестве потенциала осаждения 
серебра был выбран потенциал катодного пика Epc

 .
На рис . 2 а представлены токовые транзиенты 

электроосаждения серебра, полученные при по-
тенциале Epc

, позволяющие установить кинетику 

нуклеации и роста частиц серебра на углеродном 
электроде . Для описания зародышеобразования 
использовали модели мгновенной (2) и прогресси-
рующей (3) нуклеации [8]:
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где i — плотность тока; t — время осаждения; imax 
и tmax — плотность тока катодного максимума и 
время максимума соответственно .

Прогрессирующее зародышеобразование ха-
рактеризуется быстрым ростом ядер на многих 
активных местах подложки, которые активируют-
ся в течение процесса элетроосаждения, в резуль-
тате поверхность электрода заполнена кластерами 
металла меньшего размера . В случае мгновенной 
нуклеации наблюдается медленный рост на не-
большом количестве активных мест постоянного 
числа зародышей, при этом образуются довольно 
крупные частицы и степень заполнения ими по-
верхности невелика [8—10] .

На рис . 2 б представлены транзиенты электро-
осаждения частиц серебра в координатах (i / imax)

2 — 
t / tmax . Также изображены теоретические кривые, 
рассчитанные по уравнениям (2) и (3) . Видно, что 
для Ag/С-электродов механизм зародышеобразо-Ag/С-электродов механизм зародышеобразо-/С-электродов механизм зародышеобразо-
вания — прогрессирующий . Вследствие прогрес-

Рис. 1. Циклическая вольтамперограмма электроосаж-
дения серебра на углеродный электрод в растворе 2 .2 
мМ AgNO3 + 1 М КCl + NH4OH (рН = 11) (1) и фоновая 
кривая в отсутствие AgNO3 (2) . Скорость развертки по-
тенциала 2 мВ/с
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сирующего зародышеобразования поверхность 
углеродного электрода заполнена частицами сере-
бра размером 95—190 нм .

На полученных композитных Ag/C-электродах 
изучали реакцию электровосстановления раство-
ренного кислорода из 0 .1 М водного раствора сер-
ной кислоты . Поляризационные кривые электро-
восстановления молекулярного кислорода на Ag/C-
электродах с различной степенью дисперсности 
серебра представлены на рис . 3 . Кривые восстанов-
ления кислорода на всех исследуемых материалах 
имеют положительный гистерезис, так как поверх-
ность, катодно-очищенная от кислородсодержащих 
частиц, обладает большей катодной эффективно-
стью . Все кривые характеризуются одной волной 
восстановления с четко выраженной областью 
предельного диффузионного тока . Наблюдается 
некоторое увеличение предельного тока на Ag/С-
электроде по сравнению с углеродным электродом .

Морфологию поверхности полученных Ag/С-
электродов анализировали методом сканирующей 
электронной микроскопии (SEM) непосредственно 
после осаждения серебра (N = 0, рис . 4 а, в, д) и 
после нескольких циклов восстановления кисло-
рода на них (N = 4, рис . 4 б, г, е), где N — число 
циклов восстановления кислорода . На основании 
полученных микрофотографий было установлено, 
что с увеличением времени осаждения возрастает 

размер частиц, масса осажденного серебра и сте-
пень заполнения поверхности электрода частицами 
серебра (табл . 1) .

В ходе катодного восстановления кислорода 
обнаружено, что распределение частиц по размерам 
смещается в сторону меньших размеров, одновре-
менно сужаясь (рис . 5) . Это может быть объяснено 
одновременным протеканием нескольких процес-

Рис. 2. Начальные участки транзиентов тока (а) и нормализованные транзиенты тока (б) электроосаждения сере-
бра на углеродный электрод в растворе 2 .2 мМ AgNO3 + 1 М КCl + 0 .2 М NH4OH (рН = 11): 1 — 95 нм; 2 — 130 нм; 
3 — 190 нм; 4 — процесс мгновенной нуклеации (теоретический); 5 — процесс прогрессирующей нуклеации 
(теоретический)

Рис. 3. Поляризационные кривые электровосстановле-
ния молекулярного кислорода в 0 .1 М растворе H2SO4 
на Ag/C — электродах с различным размером частиц 
серебра d, нм: 1 — 190; 2 — 130; 3 — 95 и 4 — на угле-
родной подложке . Скорость развертки потенциала 
2 мВ/c . Скорость вращения электрода ω = 600 об/мин



КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, Том 14, № 4, 2012 503

ЭлЕКТРООСАЖДЕНИЕ ЧАСТИЦ СЕРЕбРА НА УГлЕРОДНОМ ЭлЕКТРОДЕ И ИХ РОлЬ . . .

Рис. 4. Микрофотографии Ag/С — электродов с различным временем осаждения серебра tосажд (с): а, б — 2; в, г — 
5; д, е — 10 . N = 0 (а, в, д), N = 4 (б, г, е), где N — число циклов электровосстановления кислорода

Таблица 1. Зависимость диаметра d частиц, массы осажденного на поверхность электрода серебра m и степени 
заполнения поверхности Θ частицами металла от времени осаждения tосажд

tосажд, с
m, мкг d, нм Θ, %

N = 0 N = 0 N = 4 N = 0 N = 4

2
5
10

0 .05±0 .01
0 .11±0 .02
0 .20±0 .01

95±10
130±12
190±14

36±10
45±11
58±16

1 .11±0 .02
2 .73±0 .01
2 .90±0 .03

7 .83±0 .03
7 .78±0 .02
7 .52±0 .02
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сов: восстановление кислорода с образованием 
адсорбированных ОН–-ионов, взаимодействие по-
следних с металлом, образование адсорбированных 
комплексов типа МеОНадс, образование продуктов 
окисления и их восстановление, а также возможное 
растворение и диффузия в объем раствора [11—13] . 

Вследствие растворения металла при катодной по-
ляризации и его обратного осаждения на углерод-
ную подложку, размер частиц серебра изменяется 
для 2 с осаждения от 95 нм до 36 нм, для 5 с — от 
130 нм до 45 нм, а для 10 с — от 190 нм до 58 нм, 
при этом одновременно возрастает степень запол-
нения подложки металлом (табл . 1) .

Начальные участки поляризационных кривых 
в полулогарифмических координатах имеют ли-
нейную зависимость, тангенс угла наклона которых 
составляет 0 .112—0 .138 В (табл . 2), что указывает 
на замедленное присоединение первого электрона 
в стадии переноса заряда [14, 15]:
 O2 + e– → O2

– . (4)
При переходе от Ag/C-электродов к серебряно-Ag/C-электродов к серебряно-/C-электродов к серебряно-C-электродов к серебряно--электродов к серебряно-

му электроду и с уменьшением размера частиц 
серебра на Ag/C-электродах тафелевский наклон 
снижается, что возможно связано с каталитическим 
действием частиц серебра, электрохимически 
осажденных на углеродную подложку [16] .

Наблюдаемое увеличение предельного тока 
электровостановления кислорода на Ag/C-электроде 
по сравнению с углеродной подложкой, возможно, 
обусловлено возрастающим вкладом четырехэлек-
тронного процесса в реакцию электровосстанов-
ления молекулярного кислорода [6], а также и 
увеличением истинной поверхности за счет дис-
персных частиц серебра, электроосажденных на 
углеродную подложку (рис . 3) [17, 18] . Зависимость 
предельного тока реакции электровосстановления 
молекулярного кислорода ilim от корня квадратного 
из скорости вращения ω дискового электрода пред-
ставлена на рис . 6 . линейная зависимость экстра-
полируется в начало координат . Это указывает, что 
наблюдаемый на поляризационных кривых пре-
дельный ток определяется внешней диффузией 
кислорода к поверхности электрода . Из величин 
наклонов прямых было рассчитано суммарное 
число электронов, участвующих в электродном 
процессе электровосстановления молекулярного 
кислорода по уравнению левича (табл . 3):

Рис. 5. Функция распределения f(d) частиц серебра Ag/C 
— электродов по размерам d непосредственно после 
синтеза образцов (N = 0) и после нескольких циклов 
электровосстановления кислорода на них (N = 4)

Таблица 2. Тафелевские наклоны d E / d lg ((i · ilim)/(ilim – i)) на исследуемых электродах в 0 .1 М растворе Н2SO4 . Ag 
— компактный серебряный электрод; С — углеродный электрод; Ag/C — углеродный электрод с 

электроосажденными частицами серебра

d E / d lg ((i · ilim)/(ilim – i)), В

Ag Ag/C,
d = 95 нм

Ag/C,
d = 130 нм

Ag/C,
d = 190 нм С

0 .112 0 .124 0 .134 0 .138 0 .135
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 i zFD clim
2/3 �1/6 1/2=0.62 n w• , (5)

где ilim — плотность предельного диффузионного 
тока; z — число электронов электродного процес-
са; F — постоянная Фарадея; D — коэффициент 
диффузии О2; v —  вязкость раствора; ω — скорость 
вращения электрода, c∞ — объемная концентрация 
молекулярного кислорода .

Суммарный процесс восстановления кислоро-
да происходит с участием четырех электронов:
 O2 + 4H+ + 4e– → H2O, (6)
который можно разбить на две двухэлектронные 
стадии [1, 19]:

 O H O 2H O.2
H

2 2
H

2
+ + + ++ - + -

æ Ææææ æ Ææææ2 2 2 2e e  (7)
Согласно данным табл . 3 электровосстановле-

ние кислорода на частицах серебра, осажденных 
на углеродную подложку, протекает по смешанно-
му четырех — и двухэлектронному процессу . Для 
более крупных частиц серебра (190 нм) преобла-
дает вклад четырехэлектронного процесса, который 
идет без накопления промежуточного продукта 
(Н2О2) . Для частиц меньшего размера преобладает 
двухэлектронный процесс с накоплением Н2О2 [19] . 
Этому способствует дефектная структура частиц . 
При уменьшении размера частиц повышается доля 
атомов металла на ребрах и угловых участках кри-
сталлической решетки в сравнении с поверхностью 
граней . Грани способствуют процессу с участием 

четырех электронов, а ребра и угловые участки — 
с двумя электронами [6] .

Порядок реакции электровосстановления мо-
лекулярного кислорода на исследуемых электро-
дных материалах по ионам водорода Н+ (n) был 
определен из зависимости плотности тока от раз-
личной концентрации ci раствора серной кислоты 
при условии постоянства концентрации c’ всех 
остальных компонентов, температуры Т, давления 
Р и потенциала Е электрода (табл . 4):

 ∂
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 . (8)

Для компактного серебра в кислой среде ско-
рость восстановления кислорода не зависит от рН 
[20] . В случае углеродного электрода порядок по 
Н+ составил 0 .25 ± 0 .01, а для Ag/C-электродов — 
0 .49 ± 0 .01 . Это свидетельствует о том, что на 
электроде с наночастицами серебра в стадии пере-
носа заряда принимает участие ион H+:
 О2 + Н+ + e– → НО2 . (9)

Порядок реакции по кислороду р при различной 
скорости вращения электрода можно определить 
из зависимости lgi — lg(1-i/ilim) при использовании 

Рис. 6. Зависимость предельного тока ilim электровосста-
новления молекулярного кислорода в 0 .1 М растворе 
Н2SO4 от корня квадратного из скорости вращения ω дис-
кового электрода: 1 — четырехэлектронный механизм 
(теоретический); 2 — компактный серебряный электрод; 
3 — Ag/C, d = 190 нм; 4 — Ag/C, d = 130 нм; 5 — Ag/C, 
d = 95 нм; 6 — компактный углеродный электрод; 7 — 
двухэлектронный механизм (теоретический)

Таблица 3. Число электронов z, участвующих в 
реакции электровосстановления молекулярного 

кислорода на исследуемых электродах . Раствор 0 .1 М 
H2SO4 . Ag — компактный серебряный электрод; С — 
углеродный электрод; Ag/C — углеродный электрод с 

электроосажденными частицами серебра

z

Ag Ag/C,
d = 190 нм

Ag/C,
d = 130 нм

Ag/C,
d = 95 нм С

3 .7 3 .2 3 .0 2 .8 2 .5

Таблица 4. Кинетические порядки n по ионам 
водорода на исследуемых электродах . P (О2) = 1 атм . 

Скорость вращения электрода 1120 об/мин . Ag — 
компактный серебряный электрод; С — углеродный 

электрод; Ag/C — углеродный электрод с 
электроосажденными частицами серебра

Е, В

n

Ag С Ag/С,
d(Ag) = 190 нм

0 .02 0 .01 0 .25 0 .48

0 .07 0 .02 0 .26 0 .49
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потенциалов в смешаннодиффузионной области на 
основании соотношения [21]:

 lg lg lgi i p i
i

= + -
Ê
ËÁ

ˆ
¯̃k

lim

1 , (10)

где ik — кинетический ток .
Найденный порядок реакции по молекулярному 

кислороду на исследуемых электродах составил 1 
(табл . 5) . Полученное значение порядка реакции по 
молекулярному кислороду свидетельствует о том, 
что в замедленной стадии присоединения первого 
электрона на исследуемых электродах принимает 
участие молекулярный кислород согласно (9) .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Электрохимическим осаждением на углерод-

ную подложку сформированы частицы серебра . 
Обнаружено, что с увеличением времени осажде-
ния возрастает масса осажденного серебра, размер 
частиц и степень заполнения поверхности электро-
да частицами серебра . Установлено, что процесс 
осаждения протекает по прогрессирующему меха-
низму зародышеобразования, что приводит к об-
разованию частиц серебра размером 95—190 нм . 
Наблюдаемый предельный ток реакции электро-
восстановления молекулярного кислорода на дис-
персном серебре является диффузионным . В ста-
дии присоединения первого электрона к молекуле 
кислорода принимает участие протон .

Исследования поддержаны грантом РФФИ 
№11-08-00174_а; РФФИ №10-08-00847.
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Таблица 5. Кинетические порядки р по кислороду на 
исследуемых электродах . Ag — компактный 

серебряный электрод; С — углеродный электрод; 
Ag/C — углеродный электрод с электроосажденными 

частицами серебра

Ag С Ag/C
d(Ag) = 190 нм

–Е, В р –Е, В р –Е, В р

0 .3 1 .32 0 .10 0 .99 0 .05 1 .12

0 .8 1 .21 0 .20 1 .18 0 .15 1 .02

Чайка Михаил Юрьевич — к .х .н ., с .н .с . кафедры 
физической химии, Воронежский государственный уни-
верситет; тел .: (473) 2208538, е-mail: chayka@ricon .ru

Новикова Виктория Васильевна — аспирант кафе-
дры физической химии, Воронежский государственный 
университет, тел .: (473) 2208538, е-mail: viktoriya .
novikova .85@list .ru

Chayka M.Yu. — PhD (Chem .), senior researcher of 
Physical Chemistry Department, Voronezh State University; 
tel .: (473) 2208538, е-mail: chayka@ricon .ru

Novikova Victoria V. — the post graduate student of 
Physical Chemistry Department, Voronezh State University; 
tel .: (473) 2208538, е-mail: viktoriya .novikova .85@list .ru



КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, Том 14, № 4, 2012 507

ЭлЕКТРООСАЖДЕНИЕ ЧАСТИЦ СЕРЕбРА НА УГлЕРОДНОМ ЭлЕКТРОДЕ И ИХ РОлЬ . . .

Кравченко Тамара Александровна — д .х .н ., про-
фессор кафедры физической химии, Воронежский го-
сударственный университет; тел .: (473) 2208538, е-mail: 
krav@chem .vsu .ru

Стародубова Светлана Павловна — магистр кафе-
дры физической химии, Воронежский государственный 
университет, тел .: (473) 2208538, е-mail: tssvetik@gmail .
com

Kravchenko Tamara A. — grand PhD (Chem .), profes-
sor of Physical Chemistry Department, Voronezh State 
University; tel .: (473) 2208538, е-mail: krav@chem .vsu .ru

Starodubova Svetlana P. — master of Physical Chem-
istry Department, Voronezh State University; tel .: (473) 
2208538, е-mail: tssvetik@gmail .com


