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Аннотация. Древесина различных пород является распространенным строительным матери-
алом, для которого характерна анизотропность свойств . Но, если для физико-механических 
показателей древесины определены различия в продольном и поперечном направлениях, то 
для процессов смачивания и энергетических характеристик поверхности информация носит 
крайне ограниченный характер . Это побудило к данным исследованиям с позиций теории 
краевого угла смачивания и кислотно-основной теории . Установлено существенное отличие 
в величинах краевого угла смачивания и энергетических характеристиках поверхности вдоль 
и поперек волокон исследованных пород . Выявлена закономерность между данными характе-
ристиками и породным составом древесины .

Ключевые слова: древесина, анизотропия, кислотно-основная теория, краевой угол смачи-
вания

ВВЕДЕНИЕ
Древесина является материалом с весьма ярко 

выраженной анизот ропией . Ее упругие свойства 
резко отличаются для направлений вдоль и поперек 
волокон — почти в 20 раз, а максимальное напря-
жение в момент, предшествующий разрушению 
(предел прочности), примерно, в 40 раз . Это объ-
ясняется особенностями строения древесины, 
представляющей собой совокупность волокон, 
расположенных в основном лишь в одном направле-
нии . Второй, не менее важной причиной анизотро-
пии древесины является ее анатомическое строение 
с ярко выраженной слоистостью по годовым слоям 
и структурными особенностями в зависимости от 
породы [1] .

Существуют результаты исследований, направ-
ленных на изучение физико-механических свойств 
древесины различных пород и энергетических 
характеристик ее поверхности [2] . Получен ряд 
корреляций для различных гидрофобизаторов дре-
весины с применением теории краевого угла сма-
чивания [3] .

К достоинствам работ, связанных с исследова-
нием адгезионных свойств древесины различных 
пород, можно отнести модельный подход, в основе 

которого лежит теория краевого угла смачивания 
и кислотно-основная теория [4, 5] .

Однако в данных исследованиях был исполь-
зован стандартизированный метод, предполагаю-
щий определение краевого угла смачивания (КУС) 
только для продольной поверхности древесины, 
кондиционированной в определенных условиях 
и с различной обработкой поверхности перед опре-
делением величины КУС [6] .

Однако, как выяснилось в работах по изучению 
хемосорбционных процессов [7], при создании 
древесно-полимерных композитов существует 
целесообразность выявления закономерностей, 
связанных с измерением КУС на поперечной по-
верхности древесины .

В настоящей работе приведены и обсуждаются 
результаты исследования смачивания и энергети-
ческих свойств древесной поверхности в продоль-
ном и поперечном направлениях .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Величины краевого угла смачивания получали 

на установке (рис . 1) с использованием программы 
обработки видеоизображения капли, учитывающей 
ширину и высоту капли и моделирующей в дина-
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мическом режиме соответствующие капле окруж-
ности и касательные прямые в точке раздела трех 
фаз (рис . 2) .

Для изучения использовали образцы древесины 
сосны, березы и дуба размерами 20х20х30 мм, 
которые предварительно выдерживались в термо-
шкафу до постоянной массы и хранили в эксика-
торе над хлористым кальцием .

Оценку шероховатости продольной и торцевой 
поверхности древесных образцов проводили с по-

мощью зондового сканирующего микроскопа 
(СЗМ) марки NanoEducator . Для количественной 
характеристики сканированных зондовым микро-
скопом изображений часто используют параметры 
шероховатости изображения, которые определяют-
ся следующим образом [8] .

Средняя шероховатость:

  
(1)

где  — значение высоты рельефа в точке 
поверхности с координатами ;  — раз-
мер кадра (количество точек); μ — средняя высота 
изображения:

 

 (2)

Среднеквадратичная шероховатость:

  

(3)

Согласно современным представлениям, сво-
бодную поверхностную энергию (СПЭ) любого 
тела можно представить в виде трех составляю-
щих: неполярной — Лившица-Ван-дер-Ваальсовой 
(σLW) и двух полярных — кислотной (σ+) и основ-
ной (σ– ), которые выражаются через кислотно-
основной параметр  . Соотношения между 
этими компонентами в определяющей степени 
влияют на поверхностные явления: смачивание, 
адсорбцию и адгезию . Взаимосвязь между от-
дельными компонентами СПЭ выражаются соот-
ношениями [9]:

 

  (4)

 
В результате работы было получено шесть 

массивов входных величин КУС тестовых жидко-
стей, обработка которых осуществлялась системой 
уравнений (5), и с помощью программы MathCad 
были рассчитаны неполярная и кислотно-основная 
компоненты СПЭ, значения которых приведены 
в табл . 3:

 
Рис. 1. Установка для определения краевого угла сма-
чивания: 1 — исследуемый образец; 2 — цифровая 
видеокамера; 3 — шприц-дозатор; 4 — подвижная 
платформа; 5 — компьютер; 6 — светильник; 7 — ста-

ционарная платформа; 8 — лабораторный штатив

 
Рис. 2. Фрагмент видеоизображения сидячей капли 
тестовой жидкости с элементами компьютерного опре-

деления краевого угла смачивания
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 , (5)

 

где , ,  — поверхностные натяжения 
тестовых жидкостей, где пробная неполярная, а 
остальные две полярные; , , , — непо-
лярная, основная и кислотная компоненты тесто-
вых жидкостей; ,  ,  — неполярная, ос-
новная и кислотная компоненты исследуемой по-
верхности древесного образца .

Расчет компонентов свободной поверхностной 
энергии твердых тел производили в соответствии 
с методом VOG с использованием тестовых жид-
костей (воды, дийодметана и формамида), свойства 
которых приведены в источнике [10] .

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Свойства исследуемых пород древесины при-
ведены в табл . 1 .

Для приведенных пород можно отметить по-
следовательное увеличение плотности, прочности 
на сжатие вдоль волокон, торцевой твердости 
и снижении пористости и удельного объема пустот 
в ряду сосна, береза, дуб . Данная закономерность 
позволяет предполагать, что анизотропность будет 
коррелировать в указанном ряду . Однако суще-
ственное влияние на морфологию будет оказывать 
химический состав (терпеновые смолы для сосны 
и дубильные вещества соответственно для дуба) 
[11] . Из табл . 1 видно, что береза, лишенная от-
меченных компонентов, обладает самым высоким 
коэффициентом разбухания во всех направлениях .

Определение параметров шероховатости, пред-
ставленных на рис . 3 и в табл . 2, в целом, подтвер-
дили свойства исследуемых пород древесины .

Таблица 1. Характеристики исходных пород древесины [9]

Порода
Плот-
ность,
кг/м 3

Порис-
тость,

%

Прочность 
на сжатие 

вдоль 
волокон*, 

МПа

Удельный 
объем 
пустот, 

мл/г

Wmax
**

,
%

Коэфф . разбухания, % 
на % влажности

Твердость 
торцевая, Н/

мм 2
рад . танг . объем .

Сосна 505 66 .4 47 1 .31 185 0 .18 0 .31 0 .51 28 .4

Береза 640 58 .0 50 0 .91 135 0 .29 0 .34 0 .65 46 .3

Дуб 690 54 .9 53 0 .80 116 0 .20 0 .30 0 .52 65 .5

*при влажности древесины — 12 %; от радиального к тангенциальному направлению,
**максимальное водопоглощение

Таблица 2. Количественные характеристики шероховатости исследуемых пород древесины

Показатель

Порода древесины

береза cосна дуб

торец пласть торец пласть торец пласть

Средняя шероховатость,  
Sa, нм 449 2 117 4 332 8 96 6 214 3 57 5

Среднеквадратичная шерохо-
ватость, Sq, нм 581 5 139 4 420 3 115 6 312 6 74 2



14 КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, Том 16, № 1, 2014

С . С . ГЛАЗКОВ, А . Е . ПОЖИДАЕВА, А . К . ТАРХАНОВ, О . Б . РУДАКОВ

На рис . 3 отчетливо проявляется разница в мор-
фологии торцевой и продольной поверхности 
древесины на примере лиственной породы березы . 
Торец характеризуется более выраженной шеро-
ховатостью в сравнении с продольной поверхно-
стью . Данное различие связано в первую очередь 
системой проводящих сосудов и прозенхимных 
клеток вдоль ствола, длина которых в случае 
березы/дуба достигают — 1 .0/0 .31 мм, толщина 
стенок — 5 .0/3 .0 мкм, диаметр — 15/19 мкм соот-
ветственно . Диаметр же сосудов лиственных по-
род достигает 200÷400 мкм и содержанием 10—
55 % от объема . Береза имеет более рыхлую, по 
сравнению с дубом, структуру, связанную 
с уменьшением толщины стенок (на 40 %), увели-
чением поперечных и продольных размеров 
структурных элементов соответственно на 27 
и 69 %, а также разницей в содержании лигнина 
[12] . Содержание лигнина в древесине хвойных 
и лиственных пород соответственно 23—38 
и 14—25 % по массе . Лигнин — нерегулярный 
полимер с молекулярной массой от 1 до 150 тысяч 
[13] . Его разветвленные макромолекулы постро-
ены, главным образом, из остатков замещенных 
фенолоспиртов . Лигнин расположен в клеточных 
стенках и межклеточном пространстве растений 
и скрепляет целлюлозные волокна . Основным 
структурным элементом сосны является клетка, 
занимающая основную долю объема древесины 
(~ 90 %), с толщиной стенок — до 5 .9 мкм и по-
перечными размерами 20÷41 мкм, то есть в 10 раз 
меньшими, чем у березы . При этом сосна содер-
жит на уровне межклеточного пространства зна-
чительное количество смоляных веществ (более 
6 % от массы), основу которых составляют терпе-
новые соединения, фенольные производные, 
абиетиновая кислота, то есть структуры с повы-
шенным содержанием электронной плотности 
в непредельных фрагментах . В структуре же дуба 
большое влияние на свойства оказывают дубиль-

ные вещества — высокомолекулярные фенольные 
соединения, являющиеся производными пирогал-
лола, пирокатехина, флороглюцина с молекуляр-
ной массой от 1000 до 20 000 и содержанием до 
6 % от массы [13] . Очевидно, что при формирова-
нии продольных срезов внутренняя структура 
древесины будет влиять на шероховатость попе-
речного направления . Данные табл . 2 удовлетво-
рительно согласуются с отмеченными особен-
ностями . Установлено, что при использовании 
одинакового режущего инструмента поверхность 
древесины в ряду сосна, береза, дуб характеризу-
ется последовательным снижением величин ше-
роховатости на 20—30 % . Разница в шероховато-
сти между торцом и пластью для рассматривае-
мых пород приблизительно одинакова и достига-
ет четырехкратного снижения для пласти . Сма-
чивание поверхности твердого тела жидкостью 
существенно зависит от шероховатости и гетеро-
генности [16] . Это отчетливо видно из результа-
тов, представленных в табл . 3 . Для всех исследу-
емых пород древесины отмечена устойчивая 
тенденция к снижению величин свободной по-
верхностной энергии (σ) и ее полярной компонен-
ты (σАВ) при определении КУС для тестовых 
жидкостей на поперечной стороне древесного 
образца . Наибольший показатель поверхностного 
натяжения соответствует сосне, что, вероятно, 
связано с максимальной гетерогенностью обеих 
поверхностей, обусловленной присутствием смо-
листых веществ и их периодической концентра-
цией в годовых кольцах .

Как видно из сводной табл . 3, расчет компо-
нентов свободной поверхностной энергии показал, 
что наибольшая разница в величинах полярности 
исследуемых пород древесины вдоль и поперек 
волокон наблюдается у березы, затем у дуба, и наи-
меньшая разница у сосны, что в целом соответ-
ствует морфологическому строению и химическо-
му составу рассмотренных пород древесины .

плоское объемное плоское объемное 
а б 

 
Рис. 3. Сканированные изображения: а) торцевой и б) продольной поверхности березы
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ВЫВОДЫ:
1 . Все породы согласно расчетам являются по-

лярными поверхностями . σАВ находится в интерва-
ле от 17 % до 72 % .

2 . Для всех пород наблюдается существенная 
разница в энергетических характеристиках поверх-
ностей, измеренных вдоль и поперек волокон .

3 . Для лиственных пород поперечные энерге-
тические характеристики ниже, а для хвойных 
выше, что вероятно связано с анатомическими 
особенностями и химическим составом данных 
пород древесины (наличием смоляных веществ, 
для сосны и дубильных для дуба) .

4 . Отношение полярной компоненты к величи-
не СПЭ позволяет расположить данные породы 
в следующий ряд: сосна > дуб > береза, что согла-
суется с ростом анизотропности исследованных 
пород древесины .
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Таблица 3. Энергетические характеристики исследованных пород древесины в продольном и поперечном 
направлениях (мДж/м2)

Виды
поверхности

КУС (θ 0)
σ σLW σ+ σ - σАВ σАВ/σ·100 %

θдм θвода θфа

Дуб

Вдоль 60 .8 92 .7 94 .4 45 .9 28 .1 5 .2 15 .3 17 .8 38 .7

Поперек 70 .2 100 .8 97 .1 29 .5 22 .8 2 .8 4 .1 6 .8 22 .9

Сосна

Вдоль 25 .6 96 .0 37 .2 315 .6 46 .0 140 .5 129 .2 269 .6 85 .4

Поперек 24 .2 97 .5 55 .0 163 .2 46 .4 65 .2 52 .3 116 .8 71 .6

Береза

Вдоль 44 .9 84 .5 63 .2 40 .7 37 .1 5 .0 0 .7 3 .6 8 .8

Поперек 57 .8 91 .7 83 .1 30 .1 29 .9 5,6*
10–3 3 .3 0 .3 0 .9
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