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В последнее время внимание многих исследователей привлекают методы химии высоких энер-
гий, в частности диэлектрический барьерный разряд (ДБР). Плазменно-адсорбционная очистка воды с 
последующей (или одновременной) регенерацией сорбентов с помощью ДБР является новой и мало-
изученной областью, поэтому исследование процессов обработки сорбентов в барьерном разряде явля-
ется актуальной и важной задачей. Целью работы являлось выявление закономерностей процессов ре-
генерации диатомита в плазме диэлектрического барьерного разряда, и особенностей воздействия 
плазмы на поверхностные свойства сорбента (диатомита марки СМД-Сорб) в реакторах ДБР планар-
ного и коаксиального типов. 

В работе использовались два реактора ДБР с коаксиальным и планарным расположением элек-
тродов. В качестве плазмообразующего газа использовался кислород. Концентрацию нефтепродуктов 
(НП) и альдегидов определяли флуориметрическим методом. Контроль одноосновных карбоновых кис-
лот проводился фотометрическим методом с использованием спектрофотометра. Определение содер-
жания СО и CO2 в газовой фазе на выходе из реактора, проводилось методом газовой хроматографии с 
помощью пламенно-ионизационного детектора. Концентрация озона, образующегося в разрядной зоне 
реактора, определялась методом абсорбционной спектроскопии по поглощению света на λ=254 нм. 

Для оценки количества циклов «сорбция-десорбция» исследуемого адсорбента были прове-
дены эксперименты при многократных обработках в реакторах ДБР с различным расположением элек-
тродов. Установлено, что при многократной регенерации загрязненного адсорбента его сорбционные 
свойства снижаются. Однако даже при максимальном числе циклов регенерации, при использовании 
каждого из реакторов, сорбционная емкость лишь после 5 циклов достигает величины сорбционной 
емкости, характерной для исходного диатомита (2.63 мг/г). Таким образом, оптимальное число циклов 
сорбции/десорбции составляет 5, и ДБР можно использовать для многократной регенерации одного и 
того же сорбента.  

Коаксиальная система является более эффективной, чем планарная, как по эффективности де-
струкции, так и по величине сорбционной емкости сорбента после первоначальной обработки диато-
мита ДБР (в 1.4 раза), что, вероятно, связано с тем, что в коаксиальной системе распределение сорбента 
в зоне горения разряда позволяет более эффективно взаимодействовать активным частицам плазмы с 
сорбентом. Сравнение результатов обработки сорбента в различных реакторах ДБР показало, что ко-
аксиальная система является более энергоэффективной – удельные затраты энергии на регенерацию 
сорбента в 3 раза ниже, чем в планарной системе. Единственным достоинством планарной системы 
является меньшее время обработки адсорбента.  

Существенным достоинством обработки загрязнённых НП сорбентов является не только воз-
можность их регенерации, но и высокая степень минерализации исходных токсикантов (96-98 %). Уста-
новлено, что в невысоких временах обработки (до 300 с) продукты деструкции НП (такие как карбоно-
вые кислоты и альдегиды) не полностью разлагаются и постепенно накапливаются в объеме сорбента, 
что приводит к снижению сорбционной емкости при повторном использовании. Однако увеличение 
времени воздействия разряда на загрязнённый сорбент приводило к тому, что сорбированные на нем 
альдегиды и кислоты, окисляются до диоксида углерода. Для полной регенерации сорбента необхо-
димо ~ 40 минут обработки в разряде, а вклад СО2 в баланс по «углероду» составляет 94 % от углерода, 
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содержащего в НП до обработки в ДБР. Эксперименты показали, что концентрации озона в системе 
недостаточно для полного окисления НП. Таким образом, в процессе окисления должны участвовать 
другие активные частицы, образующиеся в зоне разряда, например, O, OHꞏ и Нꞏ.  

Ключевые слова: диатомит, плазма, регенерация, нефтепродукты, ресурсосбережение, водо-
очистка. 

Введение 

С развитием научно-технического 
прогресса постоянно увеличивается 
нагрузка на окружающую среду, в част-
ности, на гидросферу, загрязнение кото-
рой происходит за счет попадания в вод-
ные объекты различных веществ, как ор-
ганической, так и неорганической при-
роды. Удаление загрязняющих веществ 
до значений, соответствующих норма-
тивным требованиям, является сложной и 
дорогостоящей задачей. К одному из 
наиболее известных и распространённых 
методов очистки сточных вод можно от-
нести адсорбционный. Однако ему свой-
ственен ряд недостатков, таких как необ-
ходимость в постоянном контроле сорб-
ционной емкости сорбента, дополнитель-
ные затраты на регенерацию, а также ути-
лизация уловленных веществ и отрабо-
танного сорбента.  

Перспективным направлением разви-
тия сорбционной техники является поиск 
новых эффективных способов осуществ-
ления сорбционно-десорбционных про-
цессов, связанных с использованием не-
традиционных для данной области видов 
энергии и путей ее передачи сорбцион-
ным материалам. В последнее время вни-
мание многих исследователей привле-
кают методы химии высоких энергий, в 
частности диэлектрический барьерный 
разряд (ДБР) [1]. Плазменно-адсорбцион-
ная очистка воды с последующей (или од-
новременной) регенерацией сорбентов с 
помощью ДБР является новой и малоизу-
ченной областью, поэтому исследование 
процессов обработки сорбентов в барьер-
ном разряде является актуальной и важ-
ной задачей. 

Целью работы являлось выявление за-
кономерностей процессов регенерации 
диатомита в плазме диэлектрического ба-
рьерного разряда, и особенностей воздей-
ствия плазмы на поверхностные свойства 

сорбента (диатомита марки СМД-Сорб) в 
реакторах ДБР планарного и коаксиаль-
ного типов. 

Теоретическая часть 

Под ДБР в настоящее время понимают 
разряд, возникающий в газе под дей-
ствием приложенного к электродам пере-
менного напряжения, при этом хотя бы 
один из электродов должен быть покрыт 
диэлектриком [2]. Использование плазмы 
ДБР также включает стерилизацию бак-
терий в почве [3], активацию полимеров 
[4], очистку и модификацию поверхности 
материалов [5-6]. Также одним из наибо-
лее важных аспектов применения диэлек-
трического барьерного разряда, является 
защита окружающей среды от загрязне-
ния, что в первую очередь связано с тем, 
что в ДБР происходит генерация боль-
шого количества различных активных ча-
стиц (ионы, радикалы, O3), которые реа-
гируют с большинством органических 
соединений [7, 8]. Регенерация в плазме 
ДБР загрязненных сорбентов, ввиду эф-
фективного взаимодействия активных ча-
стиц с сорбированными органическими 
веществами, позволит их многократно 
повторно использовать [9-11].  

Регенерация адсорбентов с помощью 
барьерного разряда является новой и ма-
лоизученной областью, поэтому изуче-
ние процессов, происходящих при обра-
ботке загрязнённых сорбентов в плазме 
является весьма актуальной и важной за-
дачей. Стоит отметить, что исследования 
в данной области уже проводятся. В ра-
боте [12] приведены результаты экспери-
ментов по регенерации активированного 
угля, загрязнённого пентахлорфенолом в 
плазме двойного диэлектрического барь-
ерного разряда. Эффективность разложе-
ния пентахлорфенола с поверхности гра-
нулированного активированного угля со-
ставила 65%, а восстановление сорбцион-
ной емкости адсорбента – 87% [12]. 
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В работе [13] представлена экспери-
ментальная установка ДБР для регенера-
ции активированного угля, загрязненного 
фенолом. Установка позволяет обрабаты-
вать до 1200 грамм загрязненного сор-
бента, с эффективностью удаления фе-
нола с поверхности сорбента до 70%, и 
восстановлению сорбционной емкости 
сорбента до 94%. В ходе экспериментов 
было установлено, что максимальное ко-
личество циклов «адсорбция/регенера-
ция» составило четыре. Однако, ни про-
дукты деструкции и, соответственно, ве-
роятный механизм разложения фенола, 
авторами установлен не был [13]. В ра-
боте [14] ДБР был применен для обра-
ботки сепиолита, загрязненного красите-
лем малахитовым зеленым. Было изучено 
влияние на адсорбционную емкость сор-
бента таких параметров ДБР, как время 
воздействия плазмы, тип плазмообразую-
щего газа, рН раствора, содержащего кра-
ситель. Было установлено, что при обра-
ботке сорбента в ДБР происходит хими-
ческая и топографическая модификация 
его поверхности, а величина его удельной 
поверхности после обработки в ДБР уве-
личилась с 267 до 309 м2/г [14].  

Таким образом, обработка загрязнен-
ных сорбентов в ДБР позволяет регенери-
ровать и улучшать их адсорбционные 
свойства, однако кинетические законо-
мерности и механизм процесса деструк-
ции загрязнителя с поверхности сорбента 
изучены недостаточно.  

Экспериментальная часть 

Плазмохимический реактор планар-
ного типа представлял собой стеклянный 
сосуд цилиндрической формы, внутрен-
ний диаметр которого составлял 60 мм. 
Толщина диэлектрического барьера 
между электродом и обрабатываемым 
сорбентом составляла 3 мм. Сосуд герме-
тично закрывался крышкой, в которой 
был вмонтирован электрод, изготовлен-
ный из алюминия (30 мм). В качестве 
плазмообразующего газа использовался 
технический кислород. Барьерный разряд 

возбуждался от высоковольтного транс-
форматора, величина приложенного к 
электродам напряжения составляла 10.6-
28.4 кВ.  

Реактор ДБР, реализующий коаксиаль-
ное расположение электродов, представ-
лял собой стеклянную трубку, выступаю-
щей в качестве диэлектрика, внутри кото-
рой размещался внутренний электрод. 
Внешний электрод, представлял собой 
фольгу, закреплённую на внешней стенке 
реактора. Электроды были выполнены из 
алюминия. Сорбент внутри ячейки удер-
живался в разрядной зоне с помощью 
перфорированных фторопластовых ко-
лец. Барьерный разряд возбуждался от 
высоковольтного трансформатора, ана-
логичного для установки планарного 
типа. Более подробное описание реакто-
ров ДБР, а также параметры проведения 
эксперимента представлены в [15, 16]. 

В качестве нефтепродуктов (НП) ис-
пользовалось моторное масло М-8В. Кон-
центрация нефтепродуктов определялась 
флуориметрическим методом с использо-
ванием флуориметра «Флюорат-02» (Лю-
мекс, Россия) [17]. Для определения при-
ближенной молекулярной массы НП ис-
пользовалась формула Крейга [18]: 

)03.1/(29.44 298298  M , 
где ρ298 – плотность масла (905 кг м3) при 
298 К, М – молярная масса (г/моль). Рас-
чет по этому соотношению дает прибли-
женную формулу масла М8-В – С22Н38 и 
М=302 г/моль. 

Концентрацию альдегидов определяли 
флуориметрическим методом (флуори-
метр «Флюорат 2-М» (ООО «Люмэкс», 
Россия)) [19]. Контроль одноосновных 
карбоновых кислот проводился фотомет-
рическим методом с использованием 
спектрофотометра («UNICO, мод. 2804») 
[20]. Определение содержания СО и CO2 
в газовой фазе на выходе из реактора, 
проводилось методом газовой хромато-
графии с помощью пламенно-ионизаци-
онного детектора.  

Концентрация озона, образующегося в 
разрядной зоне реактора, определялась 
методом абсорбционной спектроскопии 
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по поглощению света на λ=254 нм [21]. 
Определение сорбционной емкости 

исследуемого образца сорбента проводи-
лось по формуле: 

0 0( ) 


V C C
J

m
, мг/г 

где J – сорбционная емкость сорбента, 
мг/г, V0 – объём пробы модельного рас-
твора, пропущенного через сорбент, дм3; 
С0 и С – начальная и конечная концентра-
ции вещества соответственно, мг/дм3; 
 m – масса образца сорбента, г. 

Условия проведения эксперимента: 
начальная концентрация нефтепродук-
тов С0 – 90 мг/дм3, объём раствора НП 
(V0) –100 см3, масса сорбента (m) – 2 г. 

Для оценки удельных энергозатрат, за-
трачиваемых на процесс обработки сор-
бентов (G, кДж/кг), использовалась фор-
мула: 

G = (UIt)/m 
где U – напряжение, подводимое к реак-
тору ДБР, кВ; I – ток разряда, мА; m – 
масса регенерируемого сорбента, г; 
t – время обработки сорбента в ДБР, с. 

Обсуждение результатов 

Для оценки количества циклов «сорб-
ция-десорбция» исследуемого адсор-
бента были проведены эксперименты при 

многократной обработке в реакторах ДБР 
с различным расположением электродов 
(рис. 1). Загрязненный образец обрабаты-
вали плазмой в реакторах ДБР, а затем 
промывали гексаном для удаления нефте-
продуктов (коэффициент экстракции со-
ставлял порядка 0.95). Затем образец вы-
сушивали при температуре 105С до до-
стижения постоянной массы (около 
12 часов) и повторно насыщали раство-
ром нефтепродуктов для определения 
сорбционной емкости. Образец снова 
подвергали воздействию разряда при оп-
тимальных параметрах обработки для 
каждого из реакторов.  

Установлено, что при многократной 
регенерации загрязненного адсорбента 
его сорбционные свойства снижаются. 
Однако даже при максимальном числе 
циклов регенерации, при использовании 
каждого из реакторов, сорбционная ем-
кость лишь после 5 циклов достигает ве-
личины сорбционной емкости, характер-
ной для исходного диатомита (2.63 мг/г). 
Таким образом, оптимальное число цик-
лов сорбции/десорбции составляет 5, и 
ДБР можно использовать для многократ-
ной регенерации одного и того же сор-
бента. Скорее всего, такая ситуация обу-
словлена тем, что продукты распада не 

  
 

Рис. 1. Изменение сорбционной емкости в 
зависимости от количества циклов регенера-

ции: 1 – коаксиальная система, 
2 – планарная система,3 – исходная емкость. 

Fig. 1. Change in sorption capacity 
depending on the number of regeneration cy-
cles: 1 – coaxial system, 2 – planar system, 

 3 – initial capacity. 

 

Рис. 2. Зависимость эффективности де-
струкции НП с поверхности сорбента от 

массы обрабатываемого диатомита: 1 – коак-
сиальная система, 2 – планарная система. 

Fig. 2. Dependence of the efficiency of de-
struction of OP from the surface of the  

sorbent on the mass of the processed diatomite: 
1 – coaxial system, 2 – planar system. 
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полностью удаляются в течение времени 
обработки и постепенно накапливаются 
на поверхности, снижая ее сорбционную 
емкость. 

Результаты экспериментов, приведен-
ные на рис. 2 показывают, что коаксиаль-
ная система является более эффективной, 
чем планарная, как по эффективности де-
струкции (в зависимости от массы сор-
бента в реакторе от 5 до 40%), так и по 
величине сорбционной емкости сорбента 
после первоначальной обработки диато-
мита ДБР (в 1.4 раза), что, вероятно, свя-
зано с тем, что в коаксиальной системе 
распределение сорбента в зоне горения 
разряда позволяет более эффективно вза-
имодействовать активным частицам 
плазмы с сорбентом (включая объёмные 
процессы). 

Сравнение результатов обработки сор-

бента в различных реакторах ДБР пред-
ставлено в табл. 1. Оценки показали, что 
коаксиальная система помимо указанных 
выше преимуществ, является более энер-
гоэффективной – удельные затраты энер-
гии на регенерацию сорбента в 3 раза 
ниже, чем в планарной системе. Един-
ственным достоинством планарной си-
стемы является меньшее время обработки 
адсорбента. 

Существенным достоинством обра-
ботки загрязнённых НП сорбентов явля-
ется не только возможность их регенера-
ции, но и высокая степень минерализации 
исходных токсикантов, которая может 
достигать 96-98%. Было установлено, что 
в невысоких временах обработки (до 
300с) продукты деструкции НП (такие 
как карбоновые кислоты (КК) и альде-
гиды (рис. 3)) не полностью разлагаются 
и постепенно накапливаются в объеме 

 
 

Рис. 3. Зависимость концентрации карбоно-
вых кислот (1) и альдегидов (2) от времени 

обработки в плазменно-сорбционном 
процессе. 

Fig. 3. Dependence of the concentration 
of carboxylic acids (1) and aldehydes (2) on the 

treatment time during the plasma sorption 
process. 

Рис. 4. Изменение концентрации СО2 (1) 
и эффективности разложения НП (2) 

 
 

Fig. 4. Change in CO2 concentration (1) 
and the efficiency of OP decomposition (2) 
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Таблица 1. Сравнение оптимальных параметров обработки загрязненного адсорбента в ре-
акторах ДБР с коаксиальным и планарным расположением электродов 
Table 1. Comparison of the optimal processing parameters of contaminated adsorbent in DBR re-
actors with a coaxial and planar arrangement of electrodes 
Тип реактора 

ДБР 
J, мг/г P, 

Вт/см3 
Расход 
газа, 

дм3/мин 

t, 
мин 

N циклов сорб-
ция/десорбция 

М, г  G, кДж/г 
сор-
бента 

Коаксиаль-
ный  

4.8 1.2 0.5 5 5 6 0.016 

Планарный 3.4 8.9 0.5 1 5 4 0.050 
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сорбента, что приводит к снижению сорб-
ционной емкости при повторном исполь-
зовании. Однако увеличение времени 
воздействия разряда на загрязнённый 
сорбент приводило к тому, что сорбиро-
ванные на нем альдегиды и КК, окисля-
ются до диоксида углерода. Изменение 
концентрации СО2 в системе при обра-
ботке сорбента и эффективность деструк-
ции НП от времени приведено на рис. 4. 
Из представленных данных видно, что 
для полной регенерации сорбента необ-
ходимо ~ 40 минут обработки в разряде, а 
вклад СО2 в баланс по «углероду» состав-
ляет 94% от углерода, содержащего в НП 
до обработки в ДБР. 

Одним из основных окислительных 
агентов, образующихся в ДБР, является 
озон. Для полного окисления 1 моль НП 
в соответствии с реакцией 

C22H38 + 21O3 → 22CO2 + 19H2O 
требуется 21 моль O3. Экспериментально 
было определено, что максимальное сни-
жение концентрации озона для окисления 
НП (при концентрации равной 
333 мкмоль/дм3) в ДБР составляет 
7.5∙1016 см-3 или 120 мкмоль при расходе 
О2 0.2 дм3/мин (время обработки 5 мин). 
Содержание НП в системе составляете 

17 мкмоль, то есть для полного окисления 
требуется 357 мкмоль О3, следовательно, 
концентрации озона в системе недоста-
точно для их окисления. Т.е. в процессе 
окисления должны участвовать другие 
активные частицы, образующиеся в зоне 
разряда, например, такие как O, OHꞏ и Нꞏ. 
Полученные данные позволяют предпо-
ложить возможный механизм деструкции 
НП, который может быть представлен 
схемой 1. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что регенерация сорбентов с использова-
нием реакторов ДБР как с планарным, так 
и коаксиальным расположением электро-
дов является эффективной. Основными 
продуктами деструкции НП являются 
карбоновые кислоты, альдегиды и диок-

сид углерода. Обработка загрязнённого 
сорбента в течении 40 мин позволяет до-
стигать степени минерализации не менее 
96%. Результаты экспериментов пока-
зали, что коаксиальный тип реактора яв-
ляется более эффективным для регенера-
ции загрязненных сорбентов, чем планар-
ный, как по эффективности деструкции 
НП, так и по энергетическим затратам. 

 
Работа выполнялась при поддержке гранта РФФИ (грант № 18-08-01239) 

и государственного задания на выполнение НИР: тема № FZZW-2020-0010. 

Схема 1/Cheme 1 
1 этап: образование алкильных радикалов в реакциях с активными частицами плазмы 

~CH2-CH2-CH2~ + OHꞏ→~CH2-CHꞏ-CH2~ + H2O, 
~CH2-CH2-CH2~ + O→~CH2-CHꞏ-CH2~ + ꞏOH, 

~CH2-CH2-CH2~ + Hꞏ→~CH2-CHꞏ-CH2~ + H2. 
2 этап: окисления алкильных радикалов (например, с O(3P)) с образованием алкоксиради-
калов и последующим их разрушением до КК 

~CH2-CHꞏ-CH2~ + O → ~CH2-CHOꞏ-CH2~ → ~CH2-Cꞏ=O +CH3~, 
~CH2-Cꞏ=O + OHꞏ → ~CH2-COOH. 

3 этап: превращение КК до альдегидов и окисление последних до СО2 

~CH2-COOH + O → ~CH2-CHꞏ-(C=O)-OH + OHꞏ, 
~CH2-COOH + OHꞏ → ~CH2-CHꞏ-(C=O)-OH + H2O; 
CH2-CHꞏ-(C=O)-OH + O → ~CH2-CHOꞏ-(C=O)-OH; 

~CH2-CHꞏ-(C=O)-OH + O3 → ~CH2-CHOꞏ-(C=O)-OH + O2, 
CH2-CHOꞏ-(C=O)-OH → (ꞏC=O)-OH + ~CH2-CHO, 

(ꞏC=O)-OH + OHꞏ→H2CO3→H2O + CO2; ~CH2-CHO + OHꞏ → ~CH2-(Cꞏ=O) + H2O; 
~CH2-(Cꞏ=O) → CO + ~CH2

ꞏ; ~CH2-(Cꞏ=O) + O3 → CO2 + ~CH2
ꞏ +O2; 

~CH2
ꞏ+ О2 → СН2О; СН2О + О → СНО + ОН; 

СНО+О2 → СО2 (СО) + ОН (Н2О); CO + O → CO2
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Effects of dielectric barrier discharge 
on diatomite contaminated with oil products 

© 2021 Gusev G.I., Gushchin A.A., Grinevich V.I., 
Izvekova T.V., Sharonov A.V. 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Ivanovo, Russian Federation 

Recently, the attention of many researchers has been attracted by the methods of high-energy chem-
istry, in particular, the dielectric barrier discharge (DBD). The plasma-adsorption of water treatment with sub-
sequent (or simultaneous) regeneration of sorbents using DBR is a new and poorly studied area, therefore, the 
study of the processes of sorbent treatment in a barrier discharge is an urgent and important task. 

The aim of this study was the identification of the regularities of the processes of regeneration of 
diatomite in the dielectric barrier discharge plasma, and the features of the effect of plasma on the surface 
properties of the sorbent (diatomite of SMD-Sorb brand) in planar and coaxial DBR reactors. 

We used two DBR reactors with coaxial and planar electrodes. Oxygen was used as a plasma-forming 
gas. The concentration of oil products (OP) and aldehydes was determined by the fluorimetric method. The 
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control of monobasic carboxylic acids was carried out photometrically using a spectrophotometer. The deter-
mination of CO and CO2 contents in the gas phase at the outlet of the reactor, was carried out by gas chroma-
tography using a flame ionization detector. The concentration of ozone formed in the discharge zone of the 
reactor was determined by the absorption spectroscopy based on light absorption at λ = 254 nm. 

For the estimation of the number of "sorption-desorption" cycles of the studied adsorbent, experiments 
were carried out with multiple treatments in DBR reactors with different arrangements of electrodes. It was 
found that with repeated regeneration of the contaminated adsorbent, its sorption properties decreased. How-
ever, even with the maximum number of regeneration cycles, when using each of the reactors, the sorption 
capacity only after 5 cycles reached the value of the sorption capacity of the original diatomite (2.63 mg/g). 
Thus, the optimal number of sorption /desorption cycles was 5, and DBR can be used for multiple regenerations 
of the same sorbent.  

The coaxial system is more efficient than the planar one, both in terms of the destruction efficiency 
and the sorption capacity of the sorbent after the initial treatment of diatomite by DBR (1.4 times), which is 
probably due to the fact that in the coaxial system the sorbent distribution in the discharge combustion zone 
allows a more effective interaction of active plasma particles with the sorbent. The comparison of the results 
of sorbent processing in various DBR reactors showed that the coaxial system is more energy efficient, the 
specific energy consumption for sorbent regeneration was 3 times lower than in the planar system. The only 
advantage of the planar system was the shorter processing time of the adsorbent. 

An essential advantage of the processing of sorbents contaminated with OP is not only the possibility 
of their regeneration, but also a high degree of mineralization of the original toxicants (96-98%). It was found 
that, during short processing times (up to 300 s), the products of OP destruction (such as carboxylic acids and 
aldehydes) did not completely decompose and gradually accumulated in the volume of the sorbent, causing a 
decrease in the sorption capacity upon repeated use. However, an increase in the exposure time of the discharge 
on the contaminated sorbent led to the oxidation of sorbed aldehydes and acids into carbon dioxide. Full re-
generation of the sorbent required ~ 40 minutes of treatment in the discharge, and the contribution of CO2 in 
the “carbon” balance was 94% of the carbon contained in the OP before processing in the DBR. Experiments 
have shown that ozone concentration in the system was insufficient for the complete oxidation of the OP. Thus, 
other active particles formed in the discharge zone, for example, O, OHꞏ, and Hꞏ should be involved in the 
oxidation process.  

Keywords: diatomite, plasma, regeneration, oil products, efficient use of resources, water treatment. 
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